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0. Resumo

Povoamentos experimentais implantados na regizo de Guaiba - RS e
obtidos a partir de sementes certificadas de Eucalypilus camaldulensis pro-
venientes de N. Cloncurry - Queesnland e W, Moree - New South Wales, e Eu-
calyptus globulus provenientes de Portugal, foram analisados no que diz res
peito d qualidade de suas madeiras em seus diversos aspectos. Para tal, fo
ram amostradas quatro arvores por procedéncia, consideradas silvicultural=
mente superiores as demais. Para cada Arvore foram retirados discos cor-
respondentes as posigoes da base, DAP, 257, 50%Z, 75% e 100%H, sendo H a al
tura comercial da arvore. Em cada disco foram determinados os teores de
casca, cerne e alburno, bem como as respectivas densidades basicas e as va
riabilidades axial e radial das madeiras, as quais foram representadas gra
ficamente. Fm adigZo, dados médios detalhados dos diferentes parametros
silviculturais analisados, da composigao quimica e determinagoes das carac
teristicas anatomicas das fibras e dos elementos de vaso, sao também apre-
sentados.,

1. IutrodugEO

O grande desenvolvimento que a industria celuldsico papeleira
vem sofrendo nos ultimos anos tém contribuido significativamente para o au
mento da demanda de madeira, matéria~prima indispensavel ao seu funcicna-
mento. O eucalipto constitui~se hoje numa das principais fontes de mate-
ria-prima de fibras curtas. Existe atualmente, no Brasil, uma crescente
Preocupagao quanto ao abastecimento de madeiras de qualidades . especificas
nas industrias nacionais de celulose e papel, uma vez que-a demanda deve-
ra suplantar a disponibilidade, caso sejam mantidos os ritmos atuais de
crescimento nesses setores (6). Portanto, & indispensidvel ¢ :conhecimento
das caracteristicas das madeiras de outras especies, principalmente aque=
las que, por apresentarem bom desenvolvimento silvicultural .em condigoes
adversas para os tradicionais E. saligna e E. ghandis, vem sendo utiliza-
das industrialmente como matéria~prima complementar para produgao de celu
lose. Neste particular, destacam-se as especies E. camaldulensis e E, glo-
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bulus, quas madeiras tem contribuido no abastecimento de industrias de ce
lulose, alem de serem consideradas ecologicamente poteunciais para diversas
regioes do pails.

0 presente estudo consiste na avaliagcao de algumas caracteristi-
cas florestais e da qualidade da madeira de duas procedEncias de E. camal-
dufensdis e uma procedencia de E. gﬁobuﬁuA as quais foram consideradas sil
viculturalmente adaptadas na regiao de Guaiba - RS,

2. Revisao de literatura

2.1, Eucalyptus camaldulensis

0 Eucalyptus camaldulensis e uma especie gue tem na Australia a
mais extensa distribuigao, espalhando-sec por todos os estados ou territo-
rios australianos, com exce¢ao da Tasmania, acompanhando os vales dos rios
Em razao de ocorrer em areas ecologicamente tao diferentes, desde o sul de
Victoria, com clima temperado frio e chuvas de inverno, até o norte de
Queensland, com clima tropical arido e chuvas mongonicas, esta subdividida
em grande quantidade de ecotipos.

Em Monte Alegre, Parand, ha um experimento, iniciado em1967, for
wado por 48 procedencias diferentes, cujas sementes foram enviadas por Lar
sen, do Forest Research Institute, de Camberra, Algumas parcelas apresen-
tam exemplares com forma reta e excelente desenvolvimento, enquanto em ou-
tras, os individuos tem diametro delgado e crescem completamente inclina-
dos. Essas parcelas requerem estudos especificos que correlacionem as condi-
gaes ec016gicas da area de origem com as do norte do Parana. Trata-se, sem
duvida, de espécie muito valiosa, CUJOS ecotipos podem ser utilizados em
terrenos balxos, encharcados ou 1nundavels, em solos salinos, ccmo tambem
em regioes semi-aridas. No terr itorio norte ou no ceste da Australia, cres
ce em locais com precipitacao inferior a 300 mm. Logicamente, o Tndice de
crescimento estad scmpre relacionado com as condigoes ecoldgicas de cada re
giao (4).

No Brasil, muitos estudos sobre melhores procedencias para deter
winadas rcgiaes vem sendo desenvolvidos. Em geral, a maioria dos ensaios
de introdugao de especies, procura combinar boa forma, desenvolvimento e u
niformidade (3).

Quanto a qualidade de sua madeira, em geral argumenta-se que a
mesma se caracteriza por apresentar menor Leor de celulose, maior teor de
lignina e menor comprimento de fibras, quando comparada as especies tradi-
cionalmente usadas na industria de celulose (5). Mesmo assim, cousiderando
o seu desenvolvimento silvicultural em condigoes climaticas e edaficas ad-
versas para as espécies tradicionais do genero, o L. camaldufensis & umaes
pecie de relativo valor para a industria de celulose,

2,2, Eucalyptus globulus

Juntamente com E. nobusta, foi, provavelmente, um dos primeiros
eucaliptos a serem introduzidos no Brasil. Sua area nativa esta localizada
na ilha de Tasmania e sul do estado de Victoriz entre 38° e 43° Latitude
Sul, em areas com clima temperado-frio, veroes frescos e chuvas predominan
tes no inverno (4), :

Dentre os paises que utilizam a madeira de E. globulits como mate
ria-prima para celulose, BARRICHELO & FOELKEL (2), referem-sc¢ ao Chile, h
panha, India e Portugual.

No Brasil, tem-sc mostrado como especie premissora, principalmen
te no sul do pails, dada suas walores resistencias ao frio (2).
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Sua madeira apresenta baixo teor de lignina, eclevados valores
de hO]OCQlU]O&ES e valores medios para comprimento de fibras, quando com
parada as espucies tradicionais do género na industria de celulose.

BARRICHELO & BRITO (1) realizaram estudos comparativos de va-
rias especies de bucalyptus, quanto &s caracteristicas de suas madeiras.
A madeira de E, globuwfus sc caracterizou por apresentar elevados tcores
de holocelulose, haixos teoures de lignina e densidade b3sica semelhante
aquelas obtidas para as espécies normalmente usadas para produgao indus-
trial de celulose.

3. Material

0 material para a realizagao do presente estudo constitui-se i
nicialmente de arvores provenientes de parcelas experimentais homogeneas
de duas procedencias de E. camaldufensis, e povoamento comercial de £, glo
bulus, localizados na regiao de Guaiba e pertencente a Riocell ~Rio Gran-
de Cia de Celulose do Sul,

As parcelas coLreapondenLLs as procedenc1as de E. camaldulensia
fazem parte de um ensaio de 1ntrodugao e competicao entre onze procedén-
cias da especie, Apenas as procedenc1as N. Cloncurry - Queesnland e W, Moree
~ New South Wales, por terem apresentado melhor desenvolvimento silvicul-
tural, foram analisadas. O experimento foi instalado em margo de 1974, com
espagamento 3m x 3M, e contava com aproximadamente 8 anos no momento do
abate.

A semente usada para implantacao do povoamento comercial de E,
globufus foi colhida no Parque Henrique VII, em Lisboa, Portugal. O po-
voamento feoi implantado em dezembro de 1973, com espagamento 34l x 2m, e
contava com aproximadamente 8 anos e 7 meseés no momento do abate.

4. Metodologia

Nas parcelas correspondentes as procedEncias de E. camaldulen-
444, bem como no povoamento comercial referente 3 espécie E. gﬂobuﬁuﬁ de
procedenc1d de Lisboa, foram selecionadas e abatidas quatro Arvores por
procedencia, consideradas silviculturalmente superiores as demals. FEste
proced1mento foi efetuado, tendo em vista o interesse de se verificar o
comportamento das cepas correspondentes, objetivando avaliar as respccti-
vas brotagoes para fins de propagagoes vegetativas com a fxnalldade de me
lhoramento florestal.

A seguir, as arvores foram perfeitamente "cubadas", e, em cada
disco, determinaram-se as proporcoes e as densidades basicas das madei-
ras de cerne, de alburnc, da madeira 3ntegral e da casca. Determinou-se
tambem a varlab111dade da densidade basica nos sentidos radial e axial,
Para a variagao nos sentidos radial e axial procedeu~se da seguinte forma:

a - apos medigoes dendrometricas, o disco era descascado e se media o seu
diametro;

b - no sentido do didmetro, tirava-se uma fatia a qual era divididaem doz
pedacgos proparcionais aos raios, tomando-se como ponto inicial a medu
la (vide Grafico 1)

¢ - nesses bloquinhos de madeira, previamente identificados, determinava-
se a densidade bisica, determinagao essa efetuada pezlo metodo do maxi
mo Lteor de umidade;

d -~ para os blocos que representavam igual posigao em relagao 3 medula, va
riando apenas o sentido es squerda ou direita, oLL]nhd~ae a mednldddun

. - *
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GRAFICO 1 - Sub-amostrapem no disco para doterminacao da
variabilidade radial da madeira



e - os resultados para densidade basica, médios para quatro arvores por
proced?ncia foram representados graficamente, a fim de permitir a ob
servagao da variabilidade da madeira, tanto no scntido medula ~>casca,
como no sentido axial base > topo. As. respectivas representagoes gra-
ficas estao apresentadas nos Graficos 20 e 21;

f - a variabilidade axial foi possivel ser obtida porgue se dispunham.de
discos a seis alturas da arvore, alim de se dispor dessa variabilida-
de em cada uma das posigoes 1, 2, 3, 4 e 5, que representam, em cada

caso, o mesmo ''cone'" de madeira, tendo como eixo a medula.

Qutras determinngaes realizadas sobre as madeiras foram:
a- comPOSlgao qulmlca media;
b - dimensoes médias das flbras € Vasos;
c ~ distribuicao por frequeHCLd das fibras e vasos quanto as suas dimen-—
soes.
Essas determinagoes foram realizadas em sub—amostras de madeira
que eram obtidas da seguinte forma:
a- de cada disco e para cada arvore, retirava-se uma cunha de madeira,
proporcional ao peso do disco;
b - cada cunha era transformada manualmente em cavacos;
¢~ o0s cavacos correspondentes A mesma arvore eram homogenelzados e deles
retiravam-se amostras representativas para as deLeranagoes qu1m1cas
e anatomicas.

5. Resultados e discussao

No Quadro I estao apresentados os resultados dendrometricos me-
dios das quatro arvores para as procedencias e especies ensaiadas.

No Quadro II, apresentou-se a proporgao dos constituintes da ar
vore (cerne, alburno e casca) a cada altura estudada.

Os resultados dos Quadros I e II evidenciam elevados volumes mé
dios para as arvores amostradas. Embora essas arvores tenham sido classi-
ficadas silviculturalmente superiores dentro de seus respectivos povoauen
tos, os resultados obtidos indicam que existem possibilidades de obtengao
de florestas homogeneas e de maiores incrementos médios/ha ano por sele-
gab e melhoramento geneético das especies e procedéncias.

A especie Eucaﬂypfué globulus se caracterizou por apresentar ar
vores com volumes muito superiores aos obtidos para as melhores arvores
das duas procedéncias de Eucalyptus camaldulensis.

Os valores obtidos para densidade bdsica da casca estao dentro
da faixa normalmente encontrada para o genero Eucafypfus na idade ensaia~
da. A casca da madeira referente a espccie L. camaldulensis procedente de
W. Moree apresentou densidade basica inferior quando comparada com as cor
respondentes de E. canaldwlensis de procedéncia de N, Cloncurry ¢ E. glo-
bufus de-procedencia de Lisboa. Ja os valores de densidade basica da cas-
ca destas duas Gltimas procedéncias nao apresentaram difercngas significa
tivas entre si.

Relativamente as proporgoes prav1metr1cas e volumétricas de cas
ca nas arvorcs, as procedencias correspondentes a espécie E. camaldulen=
444 aprescntaram valores superiores aqueles obtidos para a espécie E. glo
bulus, Entretanto, o mesmo nao foi observado para o peso de casca, pois a
espEcie E. gfcbufus apresentou valores de peso de casca relativamente su-
perlorls as plOCvleF-ﬂbd E.camaldufens.is, o que e perfeitamente compre-
Enflvel tendo em vista o maior volume médio das arvores da cspecie E. glo

wius.



QUADRO 1 - Resultados dendrométricos médios das arvores de Eucalyptus ca-
matdulensis e Eucalyptus gLobulus

E. camaldulensis E. globulus

PARRMETROS Procedéncia Procedéncia Procedéncia
N. Cloncurry W. Moree Lisboa
Altura comercial, m 14,60 16,62 20,50
biametro a altura do peito, om 19,30 19,78 23,66
Volume cilindrico com casca, m® 0,430 0,514 0,902
Volume cilindrico sem casca, m® 0,332 0,417 0,793
Fator de forma com casca 0,575 0,572 0,488
Fator de forma sem casca 0,614 0,580 0,473
Volume arvore com casca, m° 0,246 0,295 0,441
Volume arvore sem casca, m® 0,199 0,242 0,375
Volume casca, m® 0,047 0,053 0,066
% Casca base volume arvore 19,10 17,97 14,97
Densidade basica casca arvore, g/om® 0,319 0,295 0,320
Peso de casca na arvores, kg s.e. 14,09 15,60 21,50
% casca gravimetrico na arvore 13,54 11,85 9,24
Volume cerne na arvore, m? 0,0362 0,0623 0,1707
Volume alburne na arvore, m® 0,1628 0,1797 0,2043
Densidade basica cerne, g/em? 0,466 0,470 0,542
Densidade basica alburno, g/cm® 0,481 0,483 0, 581
Peso arvore sem casca, kg s.e. 95,1 116,0 211,2
Peso cerne na arvore, kg s.e. 16,8 29,2 92,5
Peso alburno na arvore, kg s.e. 78,3 86,8 118,7
% Alburno na arvore sem casca, 81,81 74,26 54,48
base volume
iagzrgslﬁieérvore sem casca, 18,19 25,74 45,52
iagibzzzz na arvore sem casca, 82,33 74,83 56,20
gagzrgzsza arvore sem casca, 17,67 25,17 43,80
Densidade basica arvore integral 0,478 0,480 0,565

g/em’

sem casca,
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As arvores das espécies estudadas se caracterizaram por aprescn
tar teor volumétrico de cerne inferior ao de alburno. Situagao scmelhante
ocorreu com relagao a densidade basica das made¢iras, onde, em todos os ca
808, 0 cerne era menos deusao,

A densidadc mais elevada do alburno deve-se relacionar 3 forma-
¢ao de uma madeira ja com caracteristicas mais adultas que a madeira cen-
tral do cerne, provavelmente parcialmente juvenil.,

Em consequonCJa da 1nteragao densidade basica/volume, os teo-
res grav1metr1uos de alburno foram superiores aos teores de cerne para am
bas as cspecies maisnotadomente para as procedéncias correspondentes 3 es—
pecie E. camafdilens.s,

As densidades basicas médias para as arvores das duas espécies,
com base nas amostras colctadas as scisalturas, indicaram valores de 0,478
g/em®, 0,480 g/en’ e 0,565 g/em®, vespectivamente para F. camaldulensis de
procedencia de N. Cloncurry, E. camaldulensis de procedéncia de W. Moree e
E. globufus, o que corresponde a4 faixa normalmente usada na industria de
celulose.

A analise da variagao da proporgao dos constituintes do tronco
no sentido longitudinal mostrou uma tendencia de diminuigzo do teor rela-
tivo de casca da base ale cerca de 75% da altura comercial, paradeP01s au
mentar até o topo, excegao feita 3 espécie E, globulus. Para esta espécie,
os valores aumentaram a partir de 25Z da altura comercial, alcangando um
pico maximo na altura corrcspondente(LSO/H diminuindo a seguiratéa 7574,
para a seguir aumentar ate o topo. 0 aumento dos teores relativos de cas-
ca, acima da p051gd0 correspondente a 75%Z da altura comercial e perfclta—
mente vompruenalvel pois acima desta a]tura, a d1m1nu1gao na spessura
da casca nao € tao significativa quanto 2 diminuigao do dlamLtro.

Para as procedéncias correspondentes 3 espécie E. camaldufensds,
ohservou-se, no sentido axial, um rapido aumento da proporgao de alburno
a partir de 50% da altura comercial. Ja a espécic E. gﬂobuﬂu& apresentou
alevados valores de cerne go longo da primeira metade da arvore, sendo que
a pusl§do correspondente a altura do DAP se caracterizou por apresentar o
maior teor relativo de cerne. A maior proporgao de cerne na altura do DAP,
para as arvores de E. globufus, pode ser atribuida i interacdo entre a o-
levada conicidade do tronco e a formagao relativamente homogenea de cerne
a0 longo dos primeiros metros de fuste proximo a base. .

Com relagac a composigac quimica das madeiras,os resultados dos
ensaios realizados estao mostrados no Quadro III. Ressalta-se que os re-
sultados representam a media de 4 arvores para cada procedeéncia, com de-
terminagoes em duplicata para cada andlise.

Uma anallsegcrdl do Quadro TI1 indica que todos os valores dos pa:a
metros de compoalgao quimica analisados encoatram—se normais para as ecs pe
cies, excegao feita aos teores de lignina para a espécie E. camaldufensis,
05 quais se mostraram relativamente altos. ‘

A procedencia correspondente a especie E. gfobufus caracteri-
Zou—se por apresentar Leores de pentosanas, teores de holocelulose, solu
bilidade em agua fria, NaCHYZ, a NaQis% a 209C, aleool~benzeno ¢ di clorometano
mais elevados, bem como menores valores para teores de lignina GLanas.

Nao foram constatadas djfvrcngas acentuadas na composicao quimi
ca das madeiras corvrespondentes as duas procedcéncias de L. camalfdulensds,

endo que os maiores valores de solubilidade em NaOHLZ a quente e tcor de
pentosanas denlro da especic, ocorreram para a procedéncia de N. Cloncur-
ry.
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QUADRO III - Composigac quimica das madeiras de Fucalyptus camaldulensds
e bucatyptus globulus

VALOR (%)

ANALISE E. camaldilensds E. globulus

N. Cloncurry W. Moree Lisboa

Solubilidade em:

- agua fria 0,89 1,01 1,40
- agua quente 2,50 2,54 3,25
- NaOlf 17 a quente 14,87 14,02 14,35
- NaOH 5% a 20°C 6,98 6,86 4, 52
- alcool-benzeno 1:2 1,09 1,29 1,96
- diclorometano 0,54 0,50 0,73
teor de:

- péﬁggsanas 14,52 13,74 17,11
- holocelulose 67,81 67,75 75,89
~ lignina 32,24 32,59 23,57
~ c¢inzas 0,41 0,45 0,20

Outra fase deste estudo fol a avaliacao das caracteristicas das
fibras e dos clementos de vaso das madeiras ensaiadas. Os resultados en-
contrados para comprimento e larpura das fibras e elementos de vaso, o es
pessura da parede das fibras estz2o mostrados no Quadre IV. A seguir, no
Quadro V, estao aproaentadas as relagoes entre as dimensdes fundawentais
das fibras enquanto nos Graficos 2 a 19 estao apresentadas as distribui-
goes percentuais relativas das dimensoes das fibras e Llementos de vaso
dentro de classes estabelecidas,

0s resultados medios obtidos para as dimensoes das CardCtGTLStl
cas anatomicas das fibras e dos clementos de vaso situam-se dentro da fdl
xa dos normalmente encontrados para as espécies na faixa de idade estuda-—
da. Valores mais elevados para comprimento de fibra foram observados para
a espécie E. camaldufensds de proced@ncia de W. _Moree, e nmhores valores
para a procedencia de N. Cloncurry da mesma EbPELle. A especie E. globulus
apresentou valores medios de comprimentos de fibras intermediZrios acuc-
les observados para as duas proccdenc1as de L. camaldulensds. Com relacao
a espessura da parede da fibra, a espécie E. camaldulensis de procedencia
de N. Cloncurry aprescntou valores ligeiramente superiores a espocie E,
globulus, ao passo que a espécic F. camaﬁdufcnbib de procedencia de W. Mo
‘rec aprescntou os maiores valores. As dimensoes dos elementos de s vaso va

denciaram valores }3gc1raanLe superiores para a madeira referente a opr
cie E. camaldufens

As dlstrlbuiqaes percentuais das caracterfqticas anatomicas das
fibras e dos elementos de vaso mos tram que ambas as espécies e procedin-
cias apresentaram razoavel dispersao dos dados. Isto indica‘a existincia
de p0551b1110adcs de um melhoramento genctico florestal, terido em vista a
otimizagac das propricdades [Tsico-mecanicas e Gticas para a indbstria de
LeluIObL ¢ papel, caso houver Intercsse.

As relacoes ontre as dimensoes das fibras apresentadas na Qua-
dro V wostraram valores medios de Indice de Runkel pava as duas proceden
cias de L camaldulensds, ao passn que a espécie L. globufus se caracteri
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dla foram observades para o parametro fragao parede referente ds duas eg-
pécies, sendo que a espécie E. camaldulensis correspondente a procedencia
de W. Moree se caracterizou por apresentar o maLor valor. Pelos dados obti
dos, pode-se assumir que as madeiras das duas espécies, por apresentarem £1
bras com menores coeficientes de flexibilidade e maiores Eragoes paredes,
deverao contribuir namelhoria das propriedades de volume especifico aparen
te e opacidade do papel, quando as madeiras destas espécies forem usadas
em misturas com aquelas tradicionais do setor celulosico brasileiro.

Como ultima etapa da prerlmentagao, fol realizado um estudo da
variabilidade da madeira das procedéncias de E. camaldulens<is nos sentidos
medula - casca e base - topo. A indisponibilidade de dados correspondtnteb
3 variabilidade da densidade basica da madeira de E. globufus levou os au-
Lores a nao apresentar o grafico correspondente a esta procedencia.

Tendo em vista o grande nimervo de determinagoes realizadas para
o estudo da variabilidade da madeira de €. camaldufensdis, procurou-se achar
wna maneira simples de se colocar os modelos de variabilidade de forma a
serem facilmente seguidos e interpretados pelo leitor. Deste modo, foraw e
laborados dois graficos especiais (Graficos 20 e 21). o

Nos crificos 20 e 21, na vertical, variava-se a altura da arvore
"media de quatru arvores', considerando-se a medula como referéncia ‘zero.
Anotou-se nessa ''meia arvore" a separagao entre cerne e alburno. Nela mar
caram-se as posigoes referentes aos discos amostrados (base, DAP, 25ZH,
50%1, 75ZH e LOOZH).

No interior da "meia Arvore" e para cada altura, fez-se um grafi
co da variagio da demsidade basica da medula até o cumbio. Os pontos se re
feriam aos blocos medios 1, 2, 3, 4 e 5,

Para cada altura, procurou-se mostrar a esquerda da meia arvore,
os valores correspondentes as densidades basicas medias de cada bloquiuho
bem como os maximos e minimos valores de densidade para cada ponto. O ' "con
junto de numeros'" posicionados a cada altura e a esquerda da meila arvore,
constituindo trés linhas na horizontal e cinco colunas na vertical, quando
lidos nmo sentido esquerda - direita, correspondiam aos valores de densida-
de basica dos bloquinhos no sentido medula - casca. Os valores correspon-
dentes A linha intermediaria se referiam &s densidades basicas medias, en-
quanto 0§ NUNETros registrados nas linhas superior e inferior correopondlam
respectivamente aos maximos e minimos valores de densldadL bisica. 0 valor
registrado 3 dirveita do "conjunto de nimeros" e proximo & medula correspon
dia a densidade basica média do disco. Os valores isolados na horizontal e
a esquerda, correspondiam respectivamente a densidade basica media da arve
re e altura comercial. 3 -

Do lado direito da "meia arvore" mostrou-se : Vﬂrldbllldade axial
da densidade basica para as camadas de madeira definidas pelos nimeros 1,
2, 3, 4 e 5, ‘

Os resultados permitem verificar que as duas procedencias apre-
sentaram madeira com densidades basicas médias bastante homogeneas.

De uma maneira geral, excetuando-se a posigao correspondente &
base para a procedéncia de W. Morce, as arvorcs de E, camaldulensis apre-
sentaram uma tendéncia inicial de diminuicao da densidade basica a medida
que sc afastava da medula, para a seguir, aumentar ate o cambio.

Ka poqlgao correspondente a base para a procedencia de W. Moree,
a densidade basica apresentou elevagao continua no sentido medula + casca,
sendo que proxiwo do cambio, houve uma tendéncia de estabilizagao,

As variacoes de dc nsidadc basica que mals se fizeram notar fo-
ram aquelas correspondentes ds posigoes 50%, /5% e 100%7 da altura comer-

cial para as duas procedencias.
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QUADKO V ~ Relagoes fundawentais entre as dimensoes das fibras

ESPECLE
PARAMETRO - .
E. camaldulensis E. glubulus

N. Cloncurry W. Moree Lisboa
Tndice de enfeltramento 53,02 55,54 51,08
Cgeflclente de flexibi- 60,63 57,86 64,52
lidade
Fracao parede 39,48 42,20 35,53
Indice de Runkel 0,651 0,729 0,551
Relacao comprimento/es- 268 263 g7

pessura

Nestas alturas, as densidades apresentaram declives acentuados
proximoe a medula, atingindo um piceo definido ainda proximo do centre do
tronca, para em ceguxda, apresentar um auvmento rapldo. Com base no compor
tamento da densidade baslca da madeira proxlmo ao cambio, pressupoe-s
que a madeira desta ESPLC1E, em idades mais avangadas, provavelmente deve—
ra ser mais densa, pois aparentemente, aos 8 anos, sem cambio ainda nao a-
tingiu maturidade.

De um modo geral, o alburno das madeiras correspondentes as duas
procedéncias mostrou valores de densidade basica ligeiramente superiores
aos registrados para cerne. Relativamente a variabilidade axial da madei-
ra, notou-se um modelo bastante variavel nas diversas camadas (1 a 5) das
duas procedéncias. Para a procedéncia de N. Cloncurry a densidade basica
da madeira aumentava da base ate 25% da altura comercial, para em seguida
manter-se constante até a altura correspondentc¢ a metade do tronco. A par-
tir desta posigdo, aumnentos suaves na densidade basica de sua madeira fo-
ram obscrvades, a wedida gue a mesma se aproximava do topo. Com relagao a
procedencia de W. Morec, a densidade basica de sua madeira diminuia da ba-
se até a posicao correspoudente ao DAP, aumentando a seguir até a posigao
correspondente a 25% da altura comercial, para em seguida diminuir lenta-
mente até o Lopo,

&. Conclusao

0s resultados obtidos neste experimento permitem concluir que a
especie E. camaldulens (s, apresenta madeira com qualidade ligeiramente in-
ferior as especies tradicionalmente usadas pelas industrias de celulose. 0
maior tcor de ligniua apresentado pola madeira de sta especie, provavelmen-
te dificultara a sua deslignificacuao e proporcionara menores vrendimentos
em celulose, Mesmo assim, considerande o seu desenvolvimento silvicultural
em condicocs climidricas e ediaficas adversas pava as cepecies tradicionais
do genero, o B, camaldulensds ¢ uma espécic cuja madeira pode ser poerfeita
mente utilizada para prooucio de celulose, principalmente em misturas  com
as madesras novmaluonte emprepadas na indistria de celulose.
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Os resultados ohtidos para a qualidade da madeira da especie E.
globufus indicam ampla potencialidade da mesma para a produgdo de celulo-
se.

Estudos sobre a aptidao das madeiras das duas espécies para:pro~
dugao de celulose serao conduzidos brevemente, com posterior divulgacac
dos resultades obtidoes.
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