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INFLUENCIA DA ADUBAGCAO MINERAL NAS CARACTERISTICAS
DOS ANEIS DE CRESCIMENTO DA MADEIRA DE

Pinus cardbaea var. bahamensdis

Autor: JOSE OTAVIO BRITO

Orientador: Prof. Dr. EPAMINONDAS S.B. FERRAZ

RESUMO

0 objetivo deste estudo foi o da averiguagao
das possiveis influéncias da adubagao mineral efetuada no mo
mento do plantio, sobre caractetfes dos anéis de crescimento

da madeira de Pinus caribaea var, bahamensis.

As amostras féram coletadas em povoamento im-
plantado em 1968 na regiao de Casa Branca-SP, onde o clima
- ¢ do tipo Cwa segundo a classificagéo de Kgppen e o solo do
tfbo Latossol Vermelho-Amaré]o fase arenosa; Foram: ensaia-

dos discos tomados ao nivel do DAP (1,30 m do 'solo) de 10 ar
vores adubadas e 10 arvores ndo-adubadas, as quais tinham os

seus DAP em torno da média das 36 arvores (teis que compu-

nham individualmente cada tratamentoc.

Na adubac3o as doses de fertilizantes wusadas

foram: 60 kg/ha de N aplicado na forma de su]fato de amonio,
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100 kg/ha de PZOS apticado na forma de superfosfato simples,
L0 kg/ha de KZO aplicado na forma de cloreto de potassio e

calcario dolomitico na base de 3 t/ha.

0s lenhos e os anéis de crescimento das madel
ras dos discos foram analisados do 29 ao 119 ano de vida das
irvores, tendo sido determinados volumes, densidades e mas-

sas produzidas.

As conclusoes mais importantes que se pode 0b

ter do estudo sao relatadas a seguir:

a. A adubagao mineral induziu a uma maidr pro
duc3o volumeétrica de madeira no.ltenho inid{alrao nivel do
DAP até o 69 ano de vida dé-Srvore, nao tendo sido observado
qenhum“efeito sobre o volume’dg madeira do lenho tardio. ‘0‘
éfeito causado sobre o lenho inicial foi suficiente para in-
duzir tambem aumento na producao volumetrica de cada anel de
cresciménto ate o 59 ano dé vida da arvore. 0 reshltado fi-
nal do efeito da adubacao no volume total .de madeirq do dis.
co do DAP foi o de um aumento de 25% no ciescimento em rela-
cao aovo tratamento nao-adubado. bor butro.lfdo,-a‘- adubacao
proporcionou uma queda de 8,6%, na proporcao volumetrica de

lénho tardio da madeira do disco do DAP.

b. Com relacao a densidade da madeira ao ni-
vel do DAP, a adubagao proporcionou reducao nos valores cor-

respondentes aos lenhos individuais, mas de modo mais acen-
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tuado sobre o lenho fandio. 0 resultado disso foi tambem
uma reducao na densidade da madeira dos aneis de crescimento
em praticamente todos os anos de vida das arvores; consequen
temente, a densidade da madeira total ao nivel do DAP redu-
siu-se em 27% quando comparada com aquela obtida de arvores

que ndo $ofreram adubacgao.

c. 0 tratamentoAcom adubacao mineral contri-
buiu para que houvesse um sensivel aumento na produgao de
massa anual do lenho inicial somente ate 6 39 ano de vida
das arvores. Contrariamente, para o lenho tardio a influen-
cia foi no sentido da.diminui¢cao dessa produgao. A conse-
quéncia fol que as produgoes de massa dos aneis de crescimen
to se mostraram SUberiores somente. também nos trés primeiros
anos de vida da arvore. A tendénciawdaf por diante foi no
sentido de que as producoes individuais dos anéis fossem-in—
feriores nesse tratamento. Consequentemente, houve uma redu

¢3o0 de cerca de 5% na producao de massa de madeira do disco

total ao nivel dec DAP, oo
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INFLUENCE OF FERTILIZER APPLICATION ON THE
TREE RINGS CHARACTERISTICS OF

Pinus caribaea var. bahamensis

Author: JOSE OTAVIO BRITO

Adviser: Prof. Dr. EPAMINONDAS S.B. FERRAZ

SUMMARY

The purpose of this work was to study the
effects of the fertilization on tree .rings formation of Pdaus

canibaea var. bahamensdis.

Data were collected from a trial installed in -
1968 in the region of Casa Branca, state of Sao Pau]é,rBra—}"
zil, climate Cwa according to Kgppen classification and red-

-yellow latosol sandy-phase soil.

Two plots containing 36 sampling trees eads
were used. The first plot was fertilized at plantindtwith
60 kg/ha of in the form of ammonium sulphate, 100 kg/ha of

P2%

in the form of simple superphosphate, 40 kg/ha of K,0
in the form of potassium chloride, and 3 t of dolomitic
lime/ha. The second plot was installed without fertilization.

The disc ring study at the DBH level was conduced between
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the 2nd and the 11 year, with the analyses of the volU

e
and mass production and wood density.
From the analyses of the results the

following conclusions could be drawn:

a. The treatment with fertilization showed
higher earlywood volumetrical production at DBH level up to
the Gth year of age. |t was not observed any effect on the
latewood volumetrical production. As a reflexion of the
effect on the earlywood, the ring volumetrical production at
DBH level was higher up to the Sth year. The final result
was a higher total volumetrical produciion (25%) of the wood

“at DBH level from the fertilized trees. The fertilization
regulted in the decrease of 8.6% in the volumetrical late-
wood in relation to the total volumetrical wood at DBH

level.

b. A decrease in the early and latewood
density was observed in the treatmens with ‘fertilization.
The higher decrease was observed in the latewood. The
result wa§ the decrease of 27% 'in the wood density of the

fota] disc at DBH level.

c. An increase in the mass production of the
earlywood at the DBH level was the result observed up to the
3rd year of the Jife of the tree in the fertilized treatment.

Opposite result was obtained in the mass production of late-
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wood. Consequently the ring mass production in the fertili-
zed trees was higher only in the three first years. After,
these years, the production was smaller in this treatment in
‘relation to the non-fertilized treatment. Thus it was
observed a decrease of 5% in the mass production of the

total disc at DBH level.




1. INTRODUCAO

0 setor florestal brasileiro tem se destacado
pelas grandes transformagoes por que tem passado nos ultimos
tempos com o surgimento de novos conceitos e tecnicas, 0s

quais permitem coloca-lo entre os mais importantes do mundo.

Essas transformagaes sao frutos da crescente
demanda da sociedade sobre olsetof, para obtencao deprodﬁtos
baseados na madeira. Paralelamente, a cada dia que passa au
mentam os custos das operacoes f]orestais,exerceﬁdo témbém a

sua influéncia para a mudanca dos métodos e praticas.

2

s -

Tudo isso tem criado expectativas muito gran-
des em torno da questao do aumento gquantitativo e,sobretudo,

qualitativo da produgao florestal. Um dos caminhos que se



.2.
tem pregonizado para se chegar a tal objetivo e o da fertili-
‘ zagao mineral dos plantios para a obtengao de madeira como ma

“téeria-prima industrial.

No Brasil a area florestal plantada é;té atual
"mente situada em torno de 3,7 milhoes de hectares, conforme
FAados do MINISTERIO DA AGRICULTURA (1984). A maior parte
dessa area esta concentrada na regiao do cerrado, onde os so-
los normalmente apresenta% baixa fertilidade. Sob tais condi
coes, o emprego de fertilizantes minerais térna-se importante

fator para se poder alcancar as produtividades florestais al-

me jadas. Esse conceito ja se encontra devidamente bem estabe

lecido para o caso de especies de Eucalypius, conforme relatam’

BARROS et alii (1984).

No caso especifico do género Pinus, a introdu-
cio de suas especies no Brasil trouxe varias questoes a serem
equacionadas, dentre as quais inclui-se a necessidade ou nao

da fertilizacao mineral das plantacgoes.

A existéncia de pducos estudos éobre a fertili
z.ag'ép_ mi_ﬁeral de Pihué, que 'trrouxessem respéstas seguras para as
nossas condigoes, segundo BALLbNI (1984), fez com gque a maio-
ria das empﬁggaf nao adotasse tal»prética em seus plantios co
'merpials. No entanto, ainda segundo este autor, épesar do ge
nero ser considerado pouco exigente quanto a fertilidade do

solo, niveis diferenciados de producdo tem sido cbservados
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quando se plantam algumas espécies em condicoes edaficas dis

tintas.

Se a quest3o do emprego da fertilizagao ming
ral ﬁos plantios de Pinus instalados sob as nossas condigoes
de solo e clima nao esta ainda totalmente elucidada, a parte
reféFente 3 influencia dessa mesma fertilizagcao sobre as pro
priedades da madeira encontra-se num estagio ainda menos adi

antado. Isso justificou a ideia da realizacao do presente

trabalho.

0.objetivo em questao foi o da averiguacgao
das possiveis influencias da fertilizac3o mineral de um plan
tio de Pinus carnibaea var. bahamensis sobre alguns caracte-

res dos aneis de crescimento de sua madeira.

0 estudo dos caracteres dos aneis de cresci- -
mento e dos lenhos inicial e tardio dos Pinus tem sido consi
deradd uma importante fonte de informacoes sobre qualidade
da mgdeira. Isso € justificado pelo fato de que os lenhos
que compoem o anel de crescimento sofrem variacoes profundas
em suas caracter?stifas em fun95§ das diferentes - condicoes
de crescimento anual, e que quase sempre ocorrem tambem marJT
cadas diferencas nas propriedades de suas madeirasf £.em ra
z3o disso que o presente trabalho concentrou-se no estudo
dos lenhos e aneis de crescimento. Trata-se de um estudo

complementar de analise da formacao e qualidade de madeira,



I
efetuado sobre parte do material flcorestal ja estudado em
seus aspectos silviculturais, por SIMOES et alii (1970) e por

BALLONI (1984).
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2. REVISAO DE LITERATURA

2.1. Formacdio da madeira - qualidade e influencias

Nas ultimas décadas, concomitantemente com o
rapido desenvolvimento dos conhecimentos florestais, numero-
sos estudos tem sido executados para correlacionar as condi-

¢coes a-que a madeira € submetida durante sua formagao com a

sua qualidade.

Sabe-se que as propriedades da madeira
s30 resultantes da interacao entre o potencial hereditario da
arvore e das condigcoes ambientais sob as quaigxﬂa cresce; No
que diz respeito ao ambiente, a inffuéncia de alguns de seus‘

fatores sobre as propriedades da madeira tem sido alvo de mui

tas avaliagoes.

A preocupagéo com os efeitos ambientais intera

gindo sobre a formacao da madeira data de muito tempo. Ha mais

-
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de meio século PAUL e MARTS {1931) ja realizavam averiguagoes
.dos efeitos da fertilizac3o mineral e irrigagao sobre o cres-

cimento e composig3o dos aneis de crescimento de Pinus palus-

Inds.

FIELDING (1967) faz um amplo relato sobre a in
fluencia das praticas culturais empregadas na formacao de uma
floresta sobre.as propriedades da madeira. A densidade, ocom
primento de fibras, a grs_e outras propriedades da madeira
formada a diferentes idades sao discutidas tanto para conife-
ras como para folhosas. As influéncias exercidas sobre as
propriedades da madefra pelo ritmo de crescimento, irrigacao,
reducao de umidade do solo, sisfemas silvicplturais, desbas-
tes, podas, agsolde incendios e insetés, tambeém sSo aborda-
dos. O autor sugere que possiveis transformagoes nas proprie

dades da madeira possam ser instrumentos para a determinacao _

dos niveis de fertilizac3o a serem empregados numa floresta.

Citando o caso eSpeQTfico do Brasil, FEEREIRA
et alii (1978) consideram que, em geral, ainda ha uma :grande
.ESndéncia nos NOssos estudos.sobre adaptabilidadebe uffliza-
ééo das espécies-florestais, de se dar maior afengio ao cres-
cimento mafs rapido sem sé-analisar as qualidades da madeira
produzida. 0s autores ressaltam,no entanto, que existem na Vi
teratura muitos exemplos em gue as especies introduzidas em
areas fora de sua ocorréncia natural produzemtmadeira com-qué

lidades inferiores, e pouco adequadas as principais finalida-




