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RESUMO

ELEMENTOS MINERAIS EM MADEIRAS DE EUCALIPTOS E ACACIA
NEGRA E SUA INFLUENCIA NA INDUSTRIA DE CELULOSE KRAFT
BRANQUEADA

Autor: Andre Freddo
Orientador: Dr. H. C. Celso E. B. Foelkel

Os efluentes constituem-se em importante problematica numa
industria de celulose no aspecto ambiental e, para minimizar o problema as
industrias estao fechando os circuitos internos e reduzindo o consumo de
agua. A madeira é a maior fonte de elementos nao-processuais ao sistema,
sendo estes responsaveis por interferéncias no processo fabril. Para avaliar
a sua entrada e fornecer subsidios ao fechamento dos circuitos, foram
avaliados os teores de Al, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni e Si em madeiras
de A. mearnsii, E. dunnii, E. globulus globulus, E. grandis e E. saligna.
Foram usadas as técnicas de queima em mufla e digestdo acida, analisando
as solugdes obtidas em plasma (Inductively coupled plasm). Com base nos
resultados obtidos em avaliagdo silvicultural das arvores e povoamentos
florestais, calculou-se quais elementos foram exportados em maior
quantidade (K, Ca, Na, Al, Mn e Si), as espécies com maior eficiéncia
nutricional (E. grandis e E. saligna), as que mais exportaram estes
elementos (E. dunnii e E. globulus) e as inter-relagdes entre eles, visando a
estima-los. As espécies com menor crescimento e menor eficiéncia
nutricional foram E. globulus e E. dunnii, 0 que leva a uma maior introdugéo
de elementos e maiores problemas industriais. Foi observado, para a
introducdo ao processo, uma faixa de variagao de 3,8 (E. grandis) a 6 (E.
dunnii} kg de elementos (dos analisados) por tonelada de polpa produzida. A
A. mearnsii mostrou 0 menor nivel para Fe, Mn e Ni, sendo indicada para
uso em brangueamento com oxigénio, ozdnio e peroxido de hidrogénio. O
silicio observado na madeira estava em baixa quantidade, o que leva a
afirmar que, na pratica industrial, ha contaminag¢ao da madeira explorada
com o solo, uma vez que sio altos os valores de silica no circuito de licores.

Poucas correlagdes significativas foram observadas entre os dados obtidos,



