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ESTUDOS SOBRE A DESLIGNIFICACKO ALCALINA DA MADEIRA DE
Fucalypius urophylla PELO PROCESSO KRAFT PARA  PRODUGAO
DE CELULOSE
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ESTUDOS SOBRE A DESLIGNIFICACAO ALCALINA DA MADEIRA DE
Eucalyptus urophylLlLa PELO PROCESSO KRAFT PARA PRODUGAO
DE CELULOSE

INTRODUCAO

A produgao de celulose por intermédio de reagen
tes alcalinos € consideravelmente mais antlga do que aque
la obtida com acido sulfuroso e seus sais. Atualmente o©
processo dominante € o processo kraft, e as razoes que
mais contribuiram para a sua aceitagao sao as seguintes:

- insensibilidade 3s variagG6es nas condigOes da madeira,
- rapidez e simplicidade do processo,

- curtos tempos de cozimento,

- celuloses de alta resistencia,

- recuperagdo relativamente facil do licor de cozimento.

Como desvantagens, pode-se citar:
- alto custo de instalagao,
- custo de branqueamento mais elevado,
- producgao de gases maus odorosos,
- processo de refinacao mais demorado.

0 processo de cozimento kraft tem-se mantido pra
ticamente inalterado desde a substituigao em 1879 do car
bonato de sédio pelo sulfato de sodio na recuperagdo,sen
do que uma das principais razoes que mais contribuiram
para esse nao desenvolvimento foi o desconhecimento do
comportamento da lignina face as variaveis do cozimenta
0 objetivo do processo_kraft, bem como dos outros proces

- S0S qulmlcos de producao de celulose & facilitar a sepa

ragao das fibras individuais, pela dissolucao da lignina
A remocao da lignina, a qual se constitui em torno de 25-
35 % da madeira de coniferas e 18-25 % da madeira de fo
lhosas, € acompanhada por perda de carb01dratos, princi-
palmente hemiceluloses. Essa perda em rendimento transfor
maria em uma _vantagem economica consideravel se uma

.maior proporgao de hemiceluloses pudesse ser retida na

polpa. Um meio para se conseguir isto e entender o compor
tamento dos varios carboidratos constltulntes da madeira
durante o cozimento, e a forma como eles sao removidos



