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RESUMO

Dissertacao de Mestrado
Programa de Pés-Graduacédo em Engenharia Florestal
Universidade Federal de Santa Maria

USO DA ONDA ULTRA-SONICA COMO MEIO DE CONTROLE
DO PROCESSO DE SECAGEM DA MADEIRA

AUTOR: LEANDRO CA,LEGARI
ORIENTADOR: ELIO JOSE SANTINI
Data e Local da Defesa: Santa Maria, 21 de fevereiro de 2006.

O objetivo deste estudo foi explorar o uso da técnica ultra-sénica para estimar o teor
de umidade da madeira durante sua secagem, desde a condigao verde até o final do
processo. Os tratamentos basearam-se na combinagdo de duas espécies (Pinus
elliottii Engelm. e Eucalyptus grandis Hill ex Maiden), temperaturas de secagem (20,
40 e 70°C) e tipos de transdutores (faces planas e pontos secos). O experimento foi
estabelecido segundo modelo fatorial, com aproximadamente 50 repeticdes por
tratamento. Utilizou-se um equipamento ultra-sénico PUNDIT, com transdutores de
50 kHz. As amostras testadas apresentaram dimensdes nominais de 3,5 x 10 x 25
cm de espessura, largura e comprimento, respectivamente e a velocidade ultra-
sbnica foi determinada considerando-se o plano longitudinal. Os resultados
indicaram aumento da velocidade ultra-sbnica estimada em funcédo da reducéo do
teor de umidade, para ambos os transdutores. Esta relacdo apresentou-se valida
para a madeira desde verde até o final da secagem. No entanto, foi observada baixa
correlagdo, sendo que os melhores coeficientes de determinagdo ajustados
ocorreram a madeira de eucalipto (Rs*>= 88%). O uso dos transdutores de pontos
secos apresentou-se mais pratico do que o uso do de faces planas, devendo ser
utilizados em madeiras duras e pouco heterogéneas. A velocidade ultra-sénica
também foi influenciada pela densidade da madeira e pela temperatura de secagem.
As espécies proporcionaram efeitos distintos da densidade sobre a velocidade. Na
madeira de pinus, a velocidade aumentou com o aumento da densidade, ao passo
que na de eucalipto ocorreu efeito inverso. A velocidade ultra-sbnica apresentou
tendéncia de reducdo em virtude do aumento da temperatura de secagem. No
entanto, a influéncia desta variavel foi reduzida. Nao foi observada influéncia
definida das espécies sobre a velocidade ultra-sbnica quando utilizados os
transdutores de faces planas. Porém, a madeira de eucalipto proporcionou maior
velocidade quando utilizados os transdutores de pontos secos. Os resultados
sugerem que este método apresenta bom potencial para ser usado no controle do
processo de secagem. Entretanto, sdo necessarios estudos sobre a influéncia das
diversas caracteristicas das madeiras sobre a velocidade das ondas ultra-sénicas,
bem como o desenvolvimento de transdutores especificos para o uso desta
alternativa em escala comercial.

Palavras-chave: secagem da madeira; ondas ultra-sdnicas; monitoramento do teor
de umidade; transdutores; temperatura de secagem.
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The purpose of this study is to explore the use of ultrasonic technique in order to
estimate the moisture content during wood drying, from green condition to the end of
the drying process. The treatments were based on the combination of two different
species (Pinus elliottii Engelm. and Eucalyptus grandis Hill ex Maiden), drying
temperatures (20, 40 and 70°C) and transducers types (plane faces and dry points).
The experiment was set up according to a factorial model, with approximately 50
replications. A 50 kHz - transducer (PUNDIT ultrasonic equipment) was used.
Samples tested had nominal 3.5 cm thick by 10 cm wide by 25 cm long and the
ultrasonic wave speed propagation was measured according to its longitudinal
direction. The results indicated increase of ultrasonic speed with reduction of
moisture content for both transducers used. This relationship is valid for the wood
from green to the end of the drying process. However, low correlation was observed,
and the best model adjusted determination coefficients were observed with eucalypt
wood (Rj.?>= 88%). The use of the transducers of dry points was more practical than
the plane faces one. Moreover, they should be used in hard and not much
heterogeneous woods. The ultrasonic velocity was also influenced by wood density
and drying temperature. The species showed different effects of wood density on the
velocity. In the pine wood, velocity increased with increasing density. Opposing effect
was observed in eucalypt wood. The ultrasonic speed tended to decrease as drying
temperature increased. Nevertheless, this variable’s influence was reduced. It was
not noticed any defined influence of the species in the ultrasonic speed when the
plane face transducers were used. However, the eucalyptus wood provided larger
velocity when the dry point transducers were used. The results suggest that this
method presents good potential for the control of the drying process. Studies on the
influence of the several wood characteristics on the ultrasonic wave’s velocity and the
development of specific transducers for the use of this alternative in commercial
scale are required.

Key-words: wood drying; ultrasonic waves; drying control; transducers; drying

temperature
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1 INTRODUGAO

Durante o processo de secagem, o teor de umidade da madeira deve ser
continuamente monitorado, uma vez que € comumente utilizado para a execugao de
programas de secagens e para a determinagao do final do processo, refletindo na
qualidade do produto final e no consumo de energia.

Muitos estudos tém sido conduzidos na tentativa de desenvolver técnicas de
acompanhamento do teor de umidade da madeira, durante a secagem em estufas
comerciais, que sejam mais modernas, praticas e versateis que os métodos
convencionalmente empregados, tais como pesagem de amostras e medidores
elétricos (SANTINI, 1996).

Algumas alternativas tecnoldgicas estudadas com vista a aplicagdo no
controle do processo de secagem sao os métodos que se baseiam na variagao da
temperatura através da pilha de madeira, na temperatura da madeira, na contracao
da carga dentro da estufa, no estimulo infravermelho, no coeficiente temperatura da
madeira/temperatura do bulbo umido, e os meétodos baseados em emissdes
acusticas, com destaque para o emprego das ondas ultra-sénicas.

O ultra-som ¢é utilizado para a deteccao de defeitos, desde a década de 70,
em diferentes materiais homogéneos. Na madeira, em particular, como as fissuras e
descontinuidades séo caracteristicas que n&o significam, necessariamente, falhas na
sua constituigdo, os ensaios por ultra-som sao usados para determinar parametros
fisico-mecanicos. Uma vez que o teor de umidade da madeira € um dos fatores de
influéncia sobre a velocidade de propagacgéo das ondas ultra-sénicas, pesquisadores
como Dyk & Rice (2005), Brashaw et al. (2004), Gongalves & Costa (2002), Simpson
(1998) e Simpson & Wang (2001) correlacionaram a velocidade ultra-sénica ao teor
de umidade, explorando este ponto para o monitoramento da umidade da madeira
durante o processo de secagem.

A observacdo da velocidade de propagac¢do do ultra-som como método de
determinacdo indireta do teor de umidade em madeiras € relativamente novo,
estando em fase de pesquisa e mostrando-se bastante promissor. Uma das suas
principais caracteristicas € a determinacédo do teor de umidade acima do ponto de
saturagdo das fibras, o que ndo é observado para a grande maioria das alternativas
testadas até o presente momento.
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Como as técnicas de ultra-som para o monitoramento da qualidade da
madeira sao relativamente novos no pais, tendo sido iniciado em 1997, poucas séo
as pesquisas, até o presente momento, envolvendo o uso desta técnica para o
controle de processos (ALVES FILHO, 2003, p.11).

Nos ensaios ultra-sbénicos, os transdutores (sensores responsaveis pela
emissdo-recepcdo das ondas) utilizados atualmente apresentam faces planas,
requerendo o uso de acoplantes, substancias utilizadas para melhorar sua eficiéncia
acustica. Algumas desvantagens do uso desse tipo de transdutor sao a instabilidade
das repeticdes e a impossibilidade de medi¢cdes em superficies asperas ou curvas. O
desenvolvimento de um novo design de transdutor com pontos secos apresentam-se
livre dessas desvantagens. Portanto, a importancia do estudo do uso dos
transdutores de pontos secos refere-se ao fato de esta técnica ser inovadora.

Este trabalho teve como objetivo geral avaliar a correlagédo entre o teor de
umidade da madeira e a velocidade de propagac¢ao de ondas ultra-sonoras durante
o processo de secagem utilizando dois diferentes tipos de transdutores.

Os objetivos especificos sdo: a) medir por meio do método de pesagem o teor
de umidade das amostras de madeira de Pinus elliottii Engelm. e Eucalyptus grandis
Hill ex Maiden submetidas as temperaturas de secagem de 20, 40 e 70°C; b)
determinar através de equipamento de ultra-som adaptado com diferentes
transdutores, o tempo de propagacdo da onda ultra-sonora para as espécies e
temperaturas estudadas; c) comparar, por meio do teor de umidade da madeira, a
eficiéncia dos transdutores planos e de pontos secos; d) estabelecer, a partir de
modelos matematicos, as relagbes entre as variaveis analisadas, visando a

estimativa do teor de umidade da madeira.



2 REVISAO DE LITERATURA

2.1 A madeira e sua secagem

A madeira € um material lenhoso, formado por células dispostas nos sentidos
radial e axial, ligadas entre si pela lignina, que age como um cimento.

As madeiras de gimnospermas, também conhecidas como coniferas,
possuem uma estrutura bem mais simples do que as das angiospermas, também
conhecidas como folhosas, por apresentarem menos tipos de células em sua
composicdo. Dentre as espécies de rapido crescimento comuns em nosso meio,
pode-se citar as do género Pinus como exemplo de coniferas, e as do género
Eucalyptus como folhosas.

As madeiras de coniferas apresentam uma estrutura relativamente simples,
sendo que os traqueideos longitudinais ocupam até 95% do volume da madeira
(BURGER & RICHTER, 1991, p.60). Ja nas folhosas, a estrutura anatdmica mais
notavel € o elemento vascular. Denomina-se vaso ao conjunto de elementos
vasculares sobrepostos, que formam uma estrutura tubiforme continua, de modo a
conduzir liquidos. Seu elemento peculiar sdo as fibras, que constituem geralmente a
maior percentagem de seu lenho (20-80%) e desempenham a fungdo de
sustentacdo (BURGER & RICHTER, 1991, p.80). Sdo células esbeltas, de
extremidades afiladas. Variam em comprimento, largura e espessura da parede,
entre as espécies e na mesma arvore.

Conforme Nogueira & Ballarin (2003, p.2), de forma simplista e generalizada,
os principais elementos anatdémicos das coniferas (traqueideos: 85-95% do volume)
e das folhosas (fibras: 37-70% do volume) estao dispostos na direcéo longitudinal.

Deste modo, o termo fibras € tecnicamente utilizado para folhosas, sendo
denominado de traqueideos ou traquedides para coniferas. Entretanto, em diversos
trabalhos, adota-se o termo fibras em ambas as situacdes, por ser mais facil.

A madeira constitui, por natureza, um material higroscépico, ou melhor, é
capaz de interagir com o meio ambiente absorvendo ou perdendo umidade para ele.
Esta caracteristica afeta sensivelmente suas propriedades fisicas e mecanicas
(CARRASCO & AZEVEDO JUNIOR, 2003, p.183).
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A agua na madeira pode existir em duas diferentes formas basicas: agua livre
ou capilar e agua higroscopica ou impregnagcdo. Denomina-se agua livre a agua
encontrada nas cavidades intra e intercelulares. Esta ligada a madeira por forgcas de
capilaridade, e sua alteragdo modifica apenas o peso da madeira. Ja a agua
higroscopica corresponde a agua localizada nas paredes das células. Liga-se a
madeira por meio de pontes de hidrogénio, e seu movimento pode ser considerado
como um fendmeno de difusdo. Sua alteragdo, modifica ndo somente o peso, mas
também as dimensdes e as propriedades mecanicas da madeira.

Durante a secagem da madeira, € a agua livre que sai primeiro das células,
uma vez que o fluxo capilar ocorre mais facilmente que a difusdo. O teor de umidade
no qual a parede estd completamente saturada, mas a cavidade da célula esta livre
de agua liquida, é denominado Ponto de Saturagcdo das Fibras (PSF). O PSF
coincide com um teor de umidade de aproximadamente 30%, variando ligeiramente
entre espécies.

Quando para uma dada combinacdo de umidade relativa do ar e de
temperatura nenhuma difusdo de agua ocorrer interna ou externamente, a madeira
apresentara um teor de umidade constante, denominado teor de umidade de
equilibrio.

A propriedade que a madeira possui de sofrer alteragcbes de dimensdes
quando seu teor de umidade varia entre o PSF e a condicdo seca em estufa
denomina-se retratibilidade. Para teores de umidade superiores ao PSF, suas
dimensbes sao praticamente constantes. Devido aos diferentes aspectos da
estrutura macroscopica, microscépica e submicroscopica, a retratibilidade é
diferenciada conforme o plano anatbmico considerado. A maior alteragéo
dimensional se manifesta no plano tangencial, depois no radial e, posteriormente, no
plano longitudinal. Durlo & Marchiori (1992, p.23) relataram que “a retratibilidade no
sentido longitudinal é bastante reduzida (0,05 a 1%), n&o constituindo problema para

fins praticos.”

2.2 Controle do processo de secagem

O processo de secagem de madeiras através de estufas & considerado de
extrema importancia pois, quando bem conduzido, além da redugéo do tempo, ainda
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elimina ou reduz defeitos que podem ocorrer na madeira.

O controle do processo € o aspecto que mais precisa ser aprimorado, pois &
durante a secagem que deverdo ser tomados os cuidados para se evitar grande
ocorréncia de defeitos (JANKOWSKY, 1993 apud GALINA, 1997, p.1). Controlar o
processo implica em ajustar as condigdes internas do secador (temperatura e
umidade relativa do ar), de acordo com o teor de umidade da madeira. A
compatibilizagdo das condigdes do meio de secagem com as caracteristicas da
madeira é expressa pelo programa de secagem (GALINA, 1997, p.4).

Varios sistemas de determinacdo do teor de umidade da madeira dentro da
estufa sdo citados na literatura. Entretanto, os sistemas convencionalmente
utilizados para monitorar o processo de secagem em secadores industriais sao a
pesagem de amostras (ou cargas) e os medidores elétricos.

Dentre as alternativas tecnologicas mais recentemente estudadas com vista a
aplicacédo no controle do processo de secagem, podem-se citar a variagdo da
temperatura na pilha de madeira, a temperatura da madeira, as emissdes acusticas,
a contragao da carga, o estimulo infravermelho, a ressonancia magnética nuclear, o
medidor de gradiente de umidade longitudinal e o densitbmetro de raio gama de
varredura indireta. Algumas delas, entretanto, apresentam estudos isolados, n&o
demonstrando expectativa de utilizacdo em escala comercial. Os mais promissores
sdo os métodos baseados na variacdo da temperatura na pilha de madeira,
temperatura da madeira, a relagdo Temperatura da madeira/Temperatura do bulbo

umido e, ultimamente, o sistema ultra-sénico.

2.2.1 Métodos de controle convencionais

a) Método de pesagem

O método de pesagem ou gravimétrico baseia-se no acompanhamento da
perda de peso de amostras de controle distribuidas na pilha de madeira durante a
secagem. Este método requer o conhecimento do teor de umidade inicial e do peso
inicial dessas amostras. A determinacgéo do teor de umidade inicial da carga € obtida

pela média aritmética de amostras de controle retiradas das pegas de madeira.
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Para cada amostra de controle, a determinacdo do teor de umidade,
segundo o método de pesagem, é realizada da seguinte maneira: amostra livre da
presenca de imperfeicdes (nds, podridao, bolsas de resina etc.), apds ter seu peso
umido precisamente determinado, deve ser colocada em estufa sob temperatura de
aproximadamente 103°C, até ter sua umidade totalmente evaporada, o que é
observado quando pesagens sucessivas nao indicam mais alteragdo do peso, sendo
este entdo o peso seco da amostra. O teor de umidade base seca é determinado de

acordo com a Equacgao 1.

Pu-Ps

TUbs(%) =

100 (1)

Onde: TUbs = Teor de umidade base seca da amostra de controle (%);
Pu= Peso umido da amostra de controle;
Ps= Peso seco da amostra de controle.

Distribui-se um determinado numero de amostras de controle, de modo que
possam ser facilmente retiradas e pesadas frequentemente, possibilitando assim o
monitoramento do teor de umidade da carga. Estas amostras devem ter suas
extremidades impermeabilizadas com alguma substéncia para prevenir que sua
secagem ocorra mais rapidamente que a carga. Cada vez que uma das amostras é
removida, durante o processo de secagem, seu teor de umidade €& calculado de
acordo com a Equacéo 2.

(2)

TUa(%) = (Pa.(TUi + 100)} 100

Pu

Onde: TUa (%)= Teor de umidade atual da amostra de controle (TU obtido no
decorrer do processo de secagem), em %;
Pa= Peso atual da amostra de controle (peso da amostra obtido no decorrer
do processo de secagem);
TUi= Teor de umidade inicial da amostra de controle;
Pu= Peso umido inicial da amostra de controle.

As amostras de controle ndo devem ser retiradas das extremidades das
pecas de madeira, uma vez que tendem a apresentar menor teor de umidade em

relagdo as amostras localizadas no centro, em virtude do gradiente de umidade
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estabelecido durante o processo de secagem. As amostras devem ficar
estrategicamente posicionadas na pilha, para poderem ser removidas e repostas
com facilidades durante o processo de secagem, para a obteng¢ao do seu peso atual.
Para tanto, elas sao geralmente colocadas nas laterais e nas extremidades das
cargas (GALVAO & JANKOWKY, 1985).

A determinagdo do teor de umidade baseado no método gravimétrico &
considerada padrdo. Esse método apresenta grande precisdo para todos os teores
de umidade, sendo utilizado para a calibragdo e comparagdao com os métodos
indiretos (HILDBRAND, 1970, p.26 e MACKAY & OLIVEIRA, 1989, p.10). Trata-se,
entretanto, de um método destrutivo, apresentando outras desvantagens, tais como
necessidade de uso de pecas de madeira livres de defeitos, longo tempo requerido
para a total evaporagdo da agua presente na madeira e necessidades de
conhecimento do teor de umidade inicial da carga. Além disso, esse método n&o
deve ser utilizado para madeiras que contenham compostos volateis.

A pesagem periddica das amostras de controle é geralmente feita
manualmente, tornando o método ineficaz, uma vez que a pesagem normalmente
nao € tomada a tempo de fazer as mudancas das condicdes da estufa em tempo
otimo. Além disso, elas s&o posicionadas na estufa mais para que possam ser
constantemente retiradas do que para que sejam representativas da carga.

Sistemas que utilizam células de carga podem pesar individualmente
amostras de controle localizadas dentro da estufa, tornando o processo
automatizado. Embora ndo seja de uso comum, este sistema é capaz de captar o
teor de umidade desde verde até completamente secas. Uma das limitagdes,
entretanto, é a corrosdo do equipamento a partir de substancias volateis oriundas do
processo de secagem. A outra limitagdo continua sendo o posicionamento das
amostras na estufa, uma vez que elas s&o geralmente posicionadas nas bordas da
pilha, ndo expressando precisamente o teor de umidade das pecgas posicionadas em
seu centro (SIMPSON, 1998, p.405-406).

Mackay & Oliveira (1989, p.32) citaram o sistema de pesagem de toda a
carga de madeira, dentro da prépria estufa, de modo que a perda de peso pudesse
ser monitorada durante o processo. Como citado anteriormente, o0 método requer o
conhecimento do teor de umidade e peso iniciais da carga. A partir destes dados, o
teor de umidade é calculado constantemente pela Equagao 2. Apesar de suas boas

caracteristicas, nenhum uso comercial deste processo foi encontrado pelos autores.
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b) Medidores elétricos

Os medidores elétricos estdo relacionados as propriedades elétricas da
madeira, que variam com o teor de umidade. Entre os tipos de medidores elétricos
de umidade, merecem destaque os medidores elétricos tipo resisténcia e os
medidores elétricos tipo dielétrico.

Conforme Galina (1997, p.9), o principio utilizado no medidor de umidade do
tipo resisténcia € exatamente a resisténcia da madeira a passagem de corrente
elétrica entre dois sensores. Ja os medidores elétricos do tipo dielétricos séo
divididos em capaciténcia e perda de carga. O primeiro mede a constante dielétrica,
e o0 segundo, um efeito combinado da constante dielétrica e a perda de carga.

Este método apresenta resultado menos acurado que o método de pesagem.
De acordo com Galvao & Jankowsky (1985, p.18) e Holmes & Forrer (1989, p.67),
ambos os tipos de medidores elétricos fornecem leituras com preciséo
correspondente a 1%, dentro da faixa aproximada de 7 até a umidade
correspondente ao PSF, desde que sejam mantidos em boas condi¢gdes de
conservagao. No entanto, ndo detectam teores de umidade superiores as PSF.
Galina (1997) reportou que esta técnica depende do ponto de medi¢cdo, néo

podendo efetivamente indicar a condigdo de toda pega ou carga.

2.2.2 Métodos de controle nao-convencionais

a) Variacao da temperatura na pilha de madeira (TDAL)

Taylor & Landoch (1990, p.47) descreveram o TDAL (temperature drop
across the load) ou Delta T (AT) como o declinio da temperatura do ar que ocorre
entre o lado de entrada e o de saida da pilha de madeira. A razdo pelo qual a
temperatura decresce ao passar pela pilha de madeira € que a umidade presente na
madeira absorve energia, necessaria a evaporagao da agua. Deste modo, pode ser
utilizado como meio de controle do processo de secagem em estufa. No entanto, s6

apresenta-se util em secagem sob altas temperaturas e para madeiras permeaveis.
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b) Temperatura da madeira

Keylwerth (1952 apud SANTINI,2000,p.113) descreveu que “as temperaturas
interna e superficial da madeira fornecem valiosas informagdes para a dedugéo do
teor da umidade médio da madeira”, uma vez que a temperatura interna da madeira
€ influenciada principalmente pelo seu teor de umidade.

Holmes & Forrer (1989) e Santini (2000) observaram que este método é
viavel para espécies que demonstram alta taxa de secagem. Na maioria das
espécies, entretanto, a diferenca entre as temperaturas seria muito pequena para

ser significantemente benéfica.

c) Coeficiente Tm/Tbu

A relagao entre o teor de umidade com o coeficiente Tm/Tbu (temperatura da
madeira/temperatura do bulbo umido) ou Wt/Wbt (wood temperature/wet-bulb
temperature) foi utilizada por Santini & Tomaselli (2001) para estimar o teor de
umidade da madeira.

Keylwerth (1952 apud SANTINI & TOMASELLI,2001,p.128) mencionou que,
no processo de secagem a alta temperatura, a temperatura interna da madeira
aproxima-se da temperatura do bulbo umido quando o teor de umidade é superior ao
PSF. Quando a umidade superficial decresce abaixo deste ponto, o aumento da
temperatura superficial é seguido por um aumento da temperatura interna, devido ao
gradiente formado entre a superficie e o centro da madeira. Apenas quando o teor
de umidade do centro decresce abaixo do PSF, ocorrerd grande aumento da
temperatura interna. Tais observagdes levaram o autor a duas conclusdes: a)
quando o teor de umidade esta acima do PSF, a razdo entre a temperatura da
madeira e o bulbo umido permanece aproximadamente unitaria; b) quando o teor de
umidade do centro da madeira decresce abaixo do PSF, a raz&do tende a aumentar
para valores superiores a unidade, uma vez que a temperatura interna tende a
aumentar substancialmente, enquanto a temperatura do bulbo Uumido decresce,

favorecendo a secagem da madeira.
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d) Sistema ultra-sénico

Morris (1960,p.4) descreveu que energia ultra-sbnica € uma mudanca
mecanica de pressdo com o tempo, que produz um deslocamento de amplitude finita
nas particulas do material através do qual se propaga. Enquanto essa pressao se
propaga através do solido, cada particula € deslocada e deformada, movendo as
particulas vizinhas. Se essa onda alcangar um meio de propagacgao distinto, a
velocidade da onda ou amplitude altera-se, dependendo da capacidade deste novo
material em transmitir 0 movimento das particulas. Tal efeito da onda ultra-sénica
pode indicar as propriedades fisicas do material, ou entdo pode mudar esta estrutura
ou propriedade do meio de propagagao. Reflexdo ou absorgdo dessa energia pode
indicar continuidade do material, mudanca de densidade, teor de umidade ou
espessura do material. Quando em alta concentragdo, essa energia pode causar
aquecimento, secagem e cristalizagao.

A utilizagdo do ultra-som na avaliagdo de madeiras, utilizando equipamentos
portateis, pode ter grande aplicagdo pratica do ponto de vista industrial.
Pesquisadores como Dyk & Rice (2005), Brashaw et al. (2004), Gongalves & Costa
(2002), Simpson (1998) e Simpson & Wang (2001) observaram significativo aumento
da velocidade das ondas ultra-sbnicas com a redugdao do teor de umidade da
madeira. Portanto, este ponto pode ser explorado para o monitoramento do

processo de secagem.

2.3 Ultra-som

2.3.1 Fundamentos basicos sobre ondas sonoras

a) Principais caracteristicas fisicas das ondas sonoras

Quando se promove a deformacédo de certa regido de um meio elastico,
provoca-se uma perturbacdo que s6 se propaga em presenga de um meio material,

dando origem a ondas mecénicas. Como exemplo, tém-se as ondas sonoras, que
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necessitam de um meio material para se propagarem. As ondas sonoras propagam-
se nos solidos, liquidos e gases, sendo fundamentais para o estudo do ultra-som.
As principais caracteristicas fisicas das ondas sonoras s&do comprimento de

onda, frequéncia, periodo, amplitude e velocidade (Figura 1).

Amplitude (y)

A 0

| superficie
At ~ _ vibrante
\ / —» VelOCIdade ‘_’tnu R AR R RIIIEE
»Distancia (x 1l e v o N -
\ () vesees + » el particulasdo ar ..
(A) IR (=) B
A- b *rarefacdo *compressio

Figura 1 - Principais caracteristicas fisicas das ondas sonoras transversais (A) e
longitudinais (B).

- Comprimento da onda (A):
Para as ondas transversais, corresponde a distadncia entre duas cristas ou
dois vales sucessivos, e para as longitudinais, corresponde a distancia entre duas

zonas de compressao e rarefagao sucessivas;

- Periodo (T):
Corresponde ao tempo necessario para uma onda percorrer a distancia A;

-Frequéncia (f):

E o numero de vibragdes completas produzidas num segundo. E medido em
Hertz (Hz), que significa "um ciclo por segundo" e corresponde ao inverso do periodo
(f= 1/T). De acordo com a frequéncia, o som € dividido em trés categorias: infra-som
(f <20 Hz), som audivel (20<f<20.000 Hz) e ultra-som (f > 20.000 Hz).

- Amplitude (A):
Corresponde a intensidade da onda sonora proporcional a deflexdo maxima
das particulas do meio de transmisséo. Esta caracteristica determina a intensidade

da onda sonora, ou seja, a energia.
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-Velocidade (V):

Corresponde a distancia percorrida pela onda por unidade de tempo, sendo
constante para cada material. Depende das propriedades do meio no qual elas estao
se propagando (elasticidade e densidade). A elasticidade fornece as forgas
restauradoras as regides deslocadas e a densidade, a inércia do sistema. Quanto
mais proximas estiverem as moléculas, maior a velocidade do som no material
(CALIXTO, 2004). De modo generalizado, a velocidade de propagag¢ao do som é de
340 m/s no ar, de 1 400 m/s nos liquidos e 5 000 m/s nos sdlidos.

O comprimento de onda depende da velocidade do som no meio e da
freqUéncia utilizada (Equacéo 3). Assim, considerando um mesmo material, quanto

maior a frequéncia, menor o comprimento da onda sonora.

V=f-A (3)

Onde: V= Velocidade de propagacao da onda (m/s);
f = Frequéncia da onda (Hz);
A = Comprimento da onda (m).

b) Tipos de ondas sonoras

Os principais tipos de ondas para determinacdo das propriedades da madeira
sdo os de volume e os de superficie (OLIVEIRA et al., 2005a, p.11). As ondas de
volume (transversais e longitudinais) constituem os tipos fundamentais, sendo que
as ondas de Rayleigh, Lamb e Love sao ondas superficiais derivadas das primeiras,

que se destacam na analise sonica.

b.1) Ondas de volume

- Ondas transversais ou de cisalhamento:

Tipo de onda no qual a vibragdo das particulas ocorre na diregao
perpendicular ao de propagacao (Figura 1A). “Sao praticamente incapazes de se
propagarem nos liquidos e gases, pelas caracteristicas das ligagdes entre particulas”
(ANDREUCCI, 2002, p.9). Conforme Rocha (2003, p.33), “sua velocidade de

propagacéao é aproximadamente a metade da velocidade da onda longitudinal.”
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- Ondas longitudinais ou de compresséo:

S&o ondas cujas particulas do meio em que se propagam vibram na mesma
diregcdo de propagacao da onda nesse meio (Figura 1B). Propagam-se nos solidos,
liquidos e gases. Devido ao seu modo de propagagao, sao as ondas de maior
velocidade. Segundo Andreucci (2002, p.8), deslocam-se a 330 e 1480 m/s no ar e

na agua, respectivamente.

b.2) Ondas de superficie

Podem ser geradas por diferentes técnicas. Apresentam movimento eliptico e

ocorrem exclusivamente na superficie de solidos.

- Ondas tipo Rayleigh:

Sao ondas que se propagam na superficie de solidos nos quais a dimensao
normal ao sentido de propagacado seja bem maior que o comprimento da onda
(Figura 2A). Devido ao complexo movimento das particulas que ocorre nas duas
fases diferentes, sua velocidade é aproximadamente 10% inferior a uma onda
transversal (ANDREUCCI, 2002, p.9). Correspondem as ondas mais utilizadas nos

ensaios nao-destrutivos.

- Ondas tipo Love:

Tipo de ondas que apresentam movimentos das particulas paralelos a
superficie, embora executem movimento transversal em relagdo a propagacgao
(Figura 2B).

- Ondas tipo Lamb:

Sao ondas superficiais que ocorrem quando a espessura do material é da
mesma ordem que o comprimento de onda. As particulas no plano central da chapa
s&o transversais, e, na superficie, o0 movimento é eliptico (Figura 2C). Segundo
Minicucci (2003, p.24), “sdo geradas em chapas finas, por meio de ondas
longitudinais de velocidade e freqliéncia pré-determinada”. Sao classificadas em

simétricas e assimétricas.
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propagacao E= A

(A) (B) (C)

propagacao

Figura 2 - Desenho esquematico do modo de propagacgao das ondas superficiais tipo
Rayleigh (A), de Love (B) e de Lamb (C). Fonte: Adaptado de Minicucci (2003, p.23-
25).

Nepomuceno (1980, p.20) afirmou que o tipo de onda pode ser alterado
conforme seu angulo de incidéncia, passando de uma onda puramente longitudinal a
uma onda puramente transversal, ou a mistura de ambos.

A energia fornecida pelas ondas ao atravessar o meio é medida pela
intensidade acustica ou intensidade sonora. E definida como a razio média do fluxo
de energia que atravessa uma unidade de area pela unidade de tempo, sendo dada
em Watts/cm?2.

Quando uma onda ultra-sénica se propaga em um meio, sua intensidade é
reduzida em funcdo da distdncia provocada pelo mecanismo da atenuagdo. Na
pratica, mede-se a atenuacdo total proveniente de diferentes mecanismos
envolvidos. Esses mecanismos podem ser: absorgcdo, espalhamento, reflexao,
refragdo e difragdo. O processo de absorgao envolve a conversdo da energia ultra-
sbnica em outra forma de energia (térmica). Os processos de reflexao, refracéo,
difracdo e espalhamento compreendem os mecanismos que fazem com que partes
da onda passem a viajar em diregdes diferentes da original, enfraquecendo

progressivamente a parte da onda que continua se propagando.

2.3.2 O aparelho de ultra-som

a) Método de utilizagao

A utilizagdo do ultra-som é relativamente simples. Resumidamente, um
circuito eletrénico emite pulsos elétricos que sdo conduzidos por cabos coaxiais e
convertidos em ondas elasticas pelo cristal piezelétrico, localizado nos transdutores.

As vibragbes mecanicas deslocam-se pelo material atenuando (retardando) o sinal
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emitido pelo gerador. O sinal retardado € recuperado por outro cristal piezelétrico,
sendo as vibragbes entdo amplificadas e transformadas novamente em pulsos
elétricos para medir o tempo de propagacao. A partir da distancia e do tempo de

percurso da onda sonora, calcula-se a velocidade da mesma (Figura 3).
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Figura 3 - Demonstracdo do uso de ultra-som na madeira. Fonte: Adaptado de
Rocha (2003, p.32)

Carrasco & Azevedo Junior (2003, p.179-180) descreveram que existem
vantagens do uso de frequéncias ultra-sGnicas em relagdo aos infra-sons. Dentre
elas, citam: a) a alta freqiéncia gera ondas de menor comprimento, o que é
essencialmente importante para pequenas amostras; b) os coeficientes de absorgéo
sao usualmente mais altos e, consequentemente, mais faceis de serem mensurados

e c) as ondas associadas as altas frequéncias sao mais facilmente direcionadas.

b) Transdutores ultra-sdnicos

Os cristais piezelétricos sdo responsaveis pela conversao da energia elétrica
em sonora e vice-versa. Esses cristais sdo montados sobre uma base de suporte e,
junto com a carcaga externa, constituem os transdutores, transmissores ou
cabecotes propriamente ditos.

Existem transdutores de varias formas, tamanhos, angulos e frequéncias. Os
trés tipos usuais de transdutores sao: reto ou normal, angular e duplo-cristal ou SE,
0s quais apresentam faces planas. Ja os transdutores com pontos secos

apresentam uma estrutura diferente destes.
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- Transdutores normais ou retos:

Denominagdo dada aos transdutores monocristais geradores de ondas
longitudinais normais a superficie de acoplamento. Sdo geralmente circulares, com o
didmetro do cristal variando de 5 a 24 mm e frequéncias de 0,5 a 6 MHz.
Apresentam maior utilizagdo na inspecao de pecas com superficies paralelas ou
quando se deseja detectar descontinuidade na direcdo perpendicular as superficies
das pecas (ANDREUCCI, 2002, p.20-21).

- Transdutores angulares:

Basicamente, diferem dos transdutores normais pelo fato de os cristais
piezelétricos formarem um determinado angulo com a superficie do material. E
utilizado quando a descontinuidade esta orientada perpendicularmente a superficie

da peca e em areas de dificil acesso (ANDREUCCI, 2002, p.21-22).

- Transdutores duplo-cristal:
Possuem um cristal emissor e outro receptor, dentro de uma mesma carcaca
(MINICUCCI, 2003, p.29). Sao utilizados em situagdes especificas.

Dependendo do posicionamento dos transdutores durante a realizagdo dos
ensaios, existem trés tipos de transmissao: direta, indireta e semi-direta, como pode
ser visto na Figura 4 (NESVIJSKI, 2000 e EVANGELISTA, 2002, p.19).
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Figura 4 - Modos de disposi¢ao dos transdutores normais de faces planas: direto (A),
indireto (B) e semi-direto (C), sendo L= distancia entre os planos dos transdutores.
Fonte: Adaptado de Nesvijski (2000).

Os tipos de transmissédo indireta e semi-direta sdo importantes, pois nem

sempre € possivel o acesso a superficies opostas do material em teste.
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Para transmissdo ou recepg¢do do pulso, os transdutores devem estar
completamente em contato com a superficie da pega em ensaio, caso contrario, a
camada de ar existente introduzira um erro na leitura do tempo (FERRARI &
PADARATZ, 2003, p.186). Para evitar este problema, deve-se utilizar um acoplante.

A escolha do acoplante depende das condigdes superficiais da pega e do tipo
de material que esta sendo ensaiado. Os acoplantes tipicos sdo agua, 6leo, gel,
graxa, vaselina e gel medicinal. Em superficies de rugosidade excessiva, é
necessario um acoplante de alta viscosidade (ROCHA, 2003, p.36 e ANDREUCCI,
2002, p.23).

O cristal piezelétrico gerador de ondas ultra-sénicas € formado por infinitos
pontos oscilantes, de forma que cada ponto produza onda. Assim, nas proximidades
do cristal, existirda uma interferéncia ondulatéria muito grande entre as ondas
provenientes dos inumeros pontos, sendo por isso uma regido n&do confiavel para
fins de medigdes, a qual denomina-se Campo Préximo ou Zona de Fresnel. A
medida que aumenta a distdncia com relagcdao ao cristal, as interferéncias vao
diminuindo e desaparecendo, tornando uma unica frente de onda. Esta regidao que
vem logo a seguir do Campo Proximo denomina-se Campo Distante, Longinquo ou
Zona de Fraunhofer. E a regido na qual o ensaio é considerado confiavel.
Entretanto, nesta regido, a onda sénica se diverge igual ao facho de luz de uma
lanterna em relagdo ao eixo central e ainda diminui de intensidade quase que com o

inverso do quadrado da distancia.

- Transdutores de pontos secos ou ponto de contado seco:

Nesvijski (2003) descreveu que existem muitos problemas relacionados com a
aplicacdo do método ultra-sbnico para materiais n&o-metalicos. Um desses
problemas relaciona-se ao design dos transdutores utilizados atualmente, os quais
apresentam faces planas e requerem o uso de acoplantes para melhorar sua
eficiéncia. Assim, esses transdutores apresentam desvantagens, tais como:
acoplantes sé&o responsaveis pela instabilidade das repeticdes durante os testes;
transdutores planos ndo podem ser usados em superficies asperas ou curvas; ha
possibilidade de erro, devido a alteracbes da distancia entre os transdutores
emissor-receptores (influéncia do comprimento da pega ensaiada). Estes problemas

poderiam ser evitados pela estabilizacdo do contato durante os testes utilizando-se
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transdutores com pontos secos, 0os quais podem ser possiveis pelo uso de

extensores de ondas (Figura 5).

Figura 5 - Transdutor adaptado com extensor de ondas tipo exponencial,
constituindo um transdutor de ponto seco.

Analises tedricas e praticas dos extensores mostraram que o tipo, a forma,
bem como o material de que sao feitos determinam sua caracteristica acustica e,
consequentemente, seus campos de aplicacgao.

Lorenzi (2000, p.91) descreveu que os transdutores de pontos secos sao
ferramentas novas para aplicagdo do ultra-som. Seu uso permite aumentar a
precisdo dos dados, pois se pode analisar a estrutura ponto a ponto (numero
elevado de repeticbes) por ser mais rapido e barato. Lorenzi (2000, p.78) ainda
escreveu: “esta metodologia é mais sensivel e tem um menor numero de erros que a
metodologia normalizada utilizada no pais.”

Nesvijski (2003) reportou que transdutores de pontos secos geram ondas
esféricas nos materiais em teste, sem diregcdo definida de propagacdo. Sua
aplicagao, para determinadas finalidades, requer a otimizacdo do angulo de
inclinagcdo, podendo alterar o resultado consideravelmente. As caracteristicas das
ondas geradas também podem se alterar dependendo do contato com a superficie
do material. Assim, durante as medicbdes, estes transdutores devem ser
pressionados com a mesma forga sobre a superficie em teste. Shevaldykin et al.
(2003) descreveram que tanto ondas longitudinais quanto transversais podem ser
geradas a partir deles.

Segundo Chung & Law (1983 apud EVANGELISTA, 2002, p.22), os
transdutores de pontos secos apresentam menores niveis de energia, restringindo a

distancia entre os transdutores, além da qual os pulsos ndo sdo mais recebidos.
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Essa redugdo de energia foi explicada por Carmo (2005)' da seguinte
maneira: ondas sbnicas nada mais sdo do que energia que se transfere de uma
molécula a outra. Considerando um transdutor de ponto seco constituido por um
extensor de ondas cdnico, a seccado transversal desse extensor de maior area
(porcdo préxima ao cristal piezelétrico gerador das ondas) apresenta muitas
moléculas para a transferéncia de energia. J4 na por¢ado oposta, na qual ocorre o
contato do ponto seco com o material em teste, devido a redugcdo da seccao
transversal, o numero de moléculas responsaveis pela transferéncia da energia é
muito menor. Portanto, ndo ocorre a concentracdo da energia devido a redugao do
diametro do cone, mas sua diminui¢gdo, uma vez que também ocorre reducdo do
numero de moléculas responsaveis pela transferéncia de energia.

Lorenzi (2000) analisou o uso desse tipo de transdutor em amostras
cilindricas de concreto (15 e 30 cm de didmetro e altura, respectivamente) no seu
sentido vertical (longitudinal) e horizontal. Observou que o ultra-som se propagou
com velocidades médias de 3014 e 2873 m/s, para o sentido longitudinal e
horizontal, respectivamente. O autor descreveu que essa diferenca existente entre
os sentidos deve-se a anisotropia do cilindro e ao fato de terem ocorrido diferentes
ondas. Deste modo, citou que a estimativa de mddulos dinamicos de elasticidade,
através do uso do ultra-som, requer identificagdo da onda para escolha correta da

féormula a ser usada no calculo, que depende da velocidade da onda.

2.3.3 Fatores que influenciam a propagacgao das ondas ultra-sénicas na madeira

A velocidade de ondas ultra-sbnicas transitando em um material sdlido
depende da densidade e das propriedades elasticas desse material. A equacao

simplificada da propagag¢ao de uma onda no material madeira pode ser representada

. /MOEi
Vi= 4 (4)

Onde: V= Velocidade de propagag¢ao da onda (m/s);
MOE = Modulo de elasticidade dindmico da madeira (Pa);
d = Densidade da madeira (kg/m3);
i= Plano anatémico (longitudinal, tangencial ou radial).

pela Equacéo 4.

! Informagao pessoal
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O emprego do ultra-som na avaliagdo de madeiras, utilizando equipamentos
portateis, pode ter grande aplicagao pratica do ponto de vista industrial.

Pesquisadores como Mina et al. (2004), Gongalez et at. (2001), Carrasco &
Azevedo Junior (2003), Shimoyama (2005), Bartholomeu (2001), Nogueira (2003),
Puccini (2002) e Pico et al. (2004) comprovaram a eficiéncia do método ultra-sdnico
para determinar parametros fisico-mecanicos de madeiras, sendo possivel
estabelecer classes de qualidade. Dyk & Rice (2005), Brashaw et al. (2004),
Gongalves & Costa (2002), Simpson (1998) e Simpson & Wang (2001)
correlacionaram a velocidade ultra-s6nica ao teor de umidade da madeira, podendo
este ponto ser explorado para o monitoramento da secagem.

Na madeira, alguns fatores que influenciam a propagacdo de ondas ultra-
sbnicas sao: propriedades anatdmicas, fisicas (densidades basica e aparente),
morfologicas (tipos de lenhos e angulo de grad), presenga de defeitos (nés e
rachaduras), geometria das amostras, condi¢des do meio (temperatura e umidade
relativa) e procedimento utilizado para tomada das medidas (frequéncia e tipo de

transdutor).

a) Propriedades anatdbmicas

A madeira é um material tridimensional, e sua anatomia pode ser descrita
através da observacdo em trés secgbes: transversal, longitudinal-tangencial e
longitudinal-radial. A secg¢ao transversal corresponde ao plano de corte
perpendicular aos elementos axiais (longitudinais) ou ao eixo da arvore. A secgao
longitudinal-tangencial corresponde ao plano de corte perpendicular aos raios ou
tangencial as camadas (anéis) de crescimento. Ja a secgdo longitudinal-radial
corresponde ao plano de corte paralelo aos raios ou perpendicular aos anéis de
crescimento.

A velocidade de propagacdo do ultra-som é mais elevada na diregao
longitudinal, seguida pela direcdo radial e, posteriormente, pela tangencial. Essa
diferenga de velocidade segundo os eixos da madeira pode ser explicada pela
estrutura anatdémica do material (GONCALVES & COSTA, 2002; GONCALEZ et al.,
2001 e PUCCINI, 2002).



30

Gongalez et al. (2001, p. 88-89) descreveram que, na diregao longitudinal, as
células da madeira (principalmente as fibras e os vasos) sdo as principais
responsaveis pela conducido dos sinais ultra-sonoros. Esses sinais encontram, ao
longo das fibras e dos vasos, condigdes favoraveis de propagacéo, pois as
microfibrilas de celulose sdo mais alinhadas, traduzindo-se em um amortecimento de
ondas mais suave. Na diregdo radial, a continuidade do sinal €& assegurada
principalmente pelos raios lenhosos presentes em quantidades bem menores em
relagdo as fibras. Logo, os valores da velocidade radial sdo mais baixos que os da
velocidade longitudinal. A direcdo tangencial é a mais desfavoravel para a
propagacéo das ondas ultra-sonoras, pois o sinal ndo encontra nenhum substrato
continuo de propagacgado. A cada passagem de uma célula a outra, o sinal perde
energia devido ao intercalamento de paredes celulares e lume.

Shimoyama (2005, p.30-31) fez referéncia as dimensdes de fibras. Quanto
maior a espessura celular, maior a area ou o caminho continuo para propagacéo das
ondas que se dissipam rapidamente. Em madeiras porosas, compostas por fibras
com acentuados didmetros de lume, os espacos vazios tornam-se barreiras para a
propagacdo das ondas, reduzindo significativamente a velocidade. Quanto as
relacbes entre a largura das fibras e a propagagao das ondas, em geral, as fibras
com maior didmetro de lume sdo as mais largas e, consequentemente, relacionam-
se de forma negativa com a velocidade.

No que diz respeito ao comprimento de fibras, Bucur (1988 apud
SHIMOYAMA, 2005, p.31) descreveu que, se a propagacdo for no sentido
longitudinal, as ondas percorrem a parede da fibra, ao longo de seu comprimento e,
ao final, apresentam leve queda entre uma fibra e outra, quando entdo tomam a
direcdo de percurso. Dessa forma, quanto maior o comprimento da fibra, maior o

caminho continuo da parede a ser percorrido, propiciando maior velocidade.

b) Densidade ou massa especifica da madeira

Define-se densidade basica da madeira como sendo a massa especifica
convencional obtida pela razédo entre a massa seca (determinada a 0% de umidade)
e respectivo volume apds saturagdo da amostra em agua. Ja a densidade aparente

€ expressa pela relagdo entre a massa e o volume da madeira a uma determinada
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umidade. No caso mais usual, a densidade aparente € determinada a umidade de
referéncia de 12%.

A densidade da madeira € variavel dentro do tronco da arvore, tanto no
sentido longitudinal como no sentido transversal. Para as coniferas, verifica-se
aumento da densidade a partir da medula em direcdo a casca. Para as folhosas,
normalmente, o valor maximo encontra-se proximo a medula. No sentido da base
para a copa, de maneira geral, encontram-se valores maximos proximos a base do
tronco e valores menores a medida que se retiram amostras proximas a copa
(DURLO, 1991, p.26).

Conforme Oliveira & Sales (2005), a densidade € um dos parametros mais
utilizados para avaliar as propriedades mecénicas da madeira, afetando a
velocidade das ondas consideravelmente. Estes autores descrevem estudos os
quais relacionam a velocidade ultra-sbnica com esse parametro apresentam
diferentes relagdes: a velocidade aumenta, diminui ou se mantém inalterada com o
aumento da densidade.

As madeiras mais densas sao as que apresentam maior teor de substancia
madeira, portanto, menores espagos vazios, propiciando maior velocidade de
propagacdo das ondas. As madeiras mais porosas, portanto, menos densas,
apresentam menor velocidade de propagacédo das ondas (SHIMOYAMA, 2005,
p.32).

Para Carrasco & Azevedo Junior (2003, p.186), ndo é propriamente o
aumento da densidade que aumenta a velocidade de propagacédo das ondas ultra-
sbnicas em madeiras. Ao contrario, o aumento da densidade deveria provocar a
reducao da velocidade de propagacéo, visto que ele €, conforme demonstrado pela
Equacao 4, inversamente proporcional a raiz quadrada da densidade. O aumento da
densidade pode decorrer através da maior deposig¢ao de celulose na face interna da
parede celular, a qual acarreta aumento mais significativo nos valores de rigidez do
que nos valores de densidade da madeira. Dessa forma, mesmo que haja aumento
da densidade, a velocidade nao diminui, pois € compensada pelo apreciavel
aumento da rigidez. A densidade da madeira, assim como a rigidez, é sensivelmente
afetada pelo teor de umidade. Todavia, o efeito da umidade na rigidez é também
bem mais expressivo do que na densidade.

Bartholomeu (2001, p.19), analisando duas espécies de dicotiledéneas -

cupiuba (Goupia glabra Aubl.) e Eucalyptus citriodora Hook. - e uma de conifera
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(Pinus elliottii Engelm.), observou pequeno aumento da velocidade com o aumento
da densidade aparente. A explicagdo dada pelo autor € que a transferéncia de
energia ultra-sOnica esta mais associada a estrutura celular da madeira do que a sua
densidade aparente.

Wang et al. (2003), analisando madeira de taiwania (Taiwania cryptomerioides
Hay.), observaram que, no sentido longitudinal, a velocidade tendeu a diminuir

linearmente com o aumento da densidade, e, no sentido radial, tendeu a aumentar.

c) Propriedades morfolégicas

-Percentual de lenhos:

Em regides com estagdes do ano bem definidas, as arvores apresentam, na
primavera e verao, um rapido crescimento, que pode diminuir ou cessar no outono e
inverno. Estes fatores dao origem aos anéis ou camadas de crescimento. Num anel,
a madeira inicialmente formada recebe o nome de lenho inicial ou primaveril. Ja a
madeira que se formou no fim do periodo de crescimento é denominada de lenho
tardio ou de veréao (Figura 6B).

No lenho tardio, a velocidade das ondas € superior, quando comparado ao
lenho inicial, pois € composto por fibras mais espessas, de menores didmetros de
lume, apresentando maior densidade basica. O lenho inicial, mais poroso devido as
fiboras com acentuados didmetros de lume, apresenta relagdo negativa com a
velocidade de propagacéao das ondas (SHIMOYAMA, 2005, p.32).

Feeney et al. (1998) analisaram a variagdo da densidade e da velocidade de
propagacédo das ondas, no sentido longitudinal, de amostras retiradas no sentido
medula-casca. Observaram que a variacdo da velocidade correspondeu a variagao

da densidade: alta velocidade no lenho tardio e baixa no lenho inicial.

- Madeira juvenil e adulta:

Conforme Ballarin & Palma (2003, p.372), as caracteristicas da madeira
formada préxima a medula diferem das caracteristicas daquela proxima a casca. A
porcdo de madeira proxima a medula, correspondente aos primeiros anéis formados,
€ denominada lenho juvenil. Os anéis posteriores vao assumindo, gradualmente, as

caracteristicas de lenho adulto, denominacéo referente a porgdo da madeira préxima
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a casca, que apresenta células estabilizadas em crescimento. A demarcacao entre
lenho juvenil e adulto n&o é clara, devido as mudangas graduais nas células (Figura
6A).

A madeira adulta apresenta maior percentual de lenho tardio, fibras mais
espessas, menor didmetro de lume e é mais densa, proporcionando maior
velocidade das ondas de tensdo. O contrario ocorre com a madeira juvenil, da regido
interna do tronco (SHIMOYAMA, 2005, p.33).

A= 8 enho de [ T lenho
B lenho o nsicac R A— tardio
{adulto =" €308 & |enho juvenil s +

i & , - o\ lenho
2 alburno . cerne. inicial
(E T~ casca >

(A)

Figura 6 - Desenho esquematico da constituicdo da madeira (A) com detalhe do anel
de crescimento (B).

Ballarin & Nogueira (2005), usando transdutores planos de 45 kHz e madeira
de Pinus taeda L., observaram que, na madeira adulta, a velocidade de propagacéo
apresentou-se superior a madeira juvenil em 12,3%. As velocidades médias
registradas foram de 5421 e 4827 m/s para a madeira adulta e juvenil,

respectivamente.

- Angulo de gra:

O angulo de inclinagéo da gra é a medida do desvio dos tecidos componentes
da madeira, especialmente das fibras, em relagdo ao eixo longitudinal do tronco ou
de pecas de madeira. Essa propriedade tem importante efeito sobre o valor e
utiidade da madeira, exercendo influéncias sobre as resisténcias mecéanicas. Um
angulo de gra de 0° ocorre quando as fibras apresentam-se posicionadas paralelas
ao eixo longitudinal do tronco.

Conforme Shimoyama (2005, p.33), quanto maior o angulo entre a dire¢do da
onda e a diregao da gra, menor é a velocidade da onda, devido ao maior tempo do
percurso. Puccini (2002) constatou que, para pequenos valores de inclinagdo da gra

(menores que 6°), a velocidade n&o € significantemente afetada.
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d) Teor de umidade da madeira

As constantes de propagacgdo de ondas ultra-sdnicas estdo intrinsecamente
relacionadas as propriedades fisicas e mecanicas dos materiais. Em madeiras,
particularmente, essas propriedades sdo sensivelmente afetadas pelo conteudo de
umidade. Deste modo, alteragcdes no conteudo de umidade influenciam
significativamente a propagacdo de ondas (CARRASCO & AZEVEDO JUNIOR,
2003, p.184).

A relacdo existente entre a velocidade de propagacédo, a correspondente

atenuacao e o conteudo de umidade pode ser vista na Figura 7.
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Figura 7 - Velocidade ultra-sénica ao longo da diregao longitudinal e a
correspondente atenuagao em fungéo do conteudo de umidade para Metasequoias.
Fonte: Bucur (1995, p.200 apud CARRASCO & AZEVEDO JUNIOR, 2003, p.185).

Conforme descrito por Carrasco & Azevedo Junior (2003), a velocidade
diminui @ medida que o conteudo de umidade aumenta; ja a atenuagdo aumenta
conforme aumenta o conteudo de umidade. O maximo valor de velocidade e o
minimo valor de atenuagdo sao obtidos quando a madeira encontra-se seca. Uma
analise cuidadosa permite observar que a velocidade de propagacao decresce
rapidamente conforme o conteudo de umidade aumenta, até o ponto de saturacéo
U4, a partir do qual, a variagdo € muito pequena. Concluiram que a velocidade de
propagacdo € consideravelmente influenciada pela existéncia de &agua de
constituicdo, enquanto a atenuacgao é sensivelmente influenciada pela presenca de

agua livre. O ponto critico Uy corresponde ao ponto de saturagédo das fibras, e o
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ponto critico Uy, ao valor de umidade a partir do qual os elementos anatémicos
comegam a reter agua livre.

Estes autores analisaram ainda a variagdo da rigidez em fungédo do conteudo
de umidade. Assim como na variacdo da velocidade em fungdo da umidade, a
variagéo da rigidez com a umidade possui um ponto critico, correspondente também
ao PSF. Para valores de umidade abaixo desse ponto, a rigidez diminui conforme o
conteudo de umidade aumenta. Entretanto, para valores de umidade superiores ao
PSF, a rigidez aumenta a medida que o conteudo de umidade aumenta, devido,
principalmente, ao fato de a densidade da madeira aumentar com o aumento da
umidade e a presenga de agua livre, que esta relacionada a porosidade da madeira.

Oliveira et al. (2005a) e Simpson (1998) observaram a influéncia do gradiente
de umidade sobre a velocidade de propagacao das ondas. Durante a secagem,
constataram maior velocidade nas bordas do que no centro da peca, parte esta que
mantém o maior teor de umidade. Portanto, durante a secagem, a tendéncia do som
€ procurar o caminho mais seco para se difundir.

Uma vez que a velocidade do som na madeira varia em fungao do seu teor de
umidade, pode-se explorar o uso da velocidade do som para monitorar o teor de

umidade da madeira durante sua secagem.

e) Dimensdes da amostra

A geometria adequada da amostra é essencial para a determinacéo correta
da velocidade ultra-sbnica em madeiras.

Puccini (2002, p.21-25) e Oliveira et al. (2005b) descreveram a tendéncia de
diminuig&o da velocidade longitudinal com o aumento da relag&o entre base e altura
(relacéo b/h) das amostras (Figura 8A). Outro aspecto refere-se a relagao entre a
distancia a ser percorrida pela onda e o seu comprimento de onda, isto &, relagao L/A
(Figura 8B).
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Figura 8 - Influéncia da segao transversal (A) e da relagéo L/A (B) sobre a velocidade
ultra-sdnica, no plano longitudinal, em amostras de Abies Alba Mill. e Fagus sylvatica
L., respectivamente. Fonte: Adaptado de Bucur (1984 apud BARTHOLOMEU, 2001,
p.16-17).

Pela Figura 8A, observa-se claramente a redugcdo da velocidade de
propagacao das ondas com o aumento da relagao b/h. Na Figura 8B, conforme dado
por Bucur (1984 apud PUCCINI, 2002, p.25), a velocidade longitudinal apresentou
uma maior variagdo até a relagdo L/A= 1, mantendo-se constante posteriormente.
Bartholomeu et al. (2003), no entanto, observaram velocidade constante para L/A >
5.

Conforme Frederick (1965 apud PUCCINI, 2002, p.22), para que a
propagacéo da onda se dé sem interferéncias, € necessario que a amostra ensaiada
tenha comprimento infinito, ou muitas vezes superior ao comprimento da onda.
Portanto, deve-se evitar a propagacgao de reduzidos numeros de ondas no material
em ensaio.

Segundo Bartholomeu et al. (2003), a velocidade de propagacéo € bastante
influenciada pelo comprimento das pecas devido a conversao da onda de volume
pura em onda de superficie.

Nogueira (2003), em madeira de Pinus taeda L., apresentando 12% de
umidade e sec¢ao transversal 4 x 4 cm, observou que a velocidade média, no plano
longitudinal, para as amostras de 12 cm de comprimento (5500 m/s) foi superior
aquele observado nas amostras de 45 cm de comprimento (5130 m/s), tanto na
madeira juvenil quanto na adulta.

Bartholomeu (2001) analisou amostras de dimensdes 0,05 x 0,05 x 0,15 m e
vigas estruturais de dimensodes 0,06 x 0,12 x 2,00 m. Observou que a velocidade de

propagacdo do ultra-som foi maior nas amostras do que nas vigas. Uma das
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hipoteses utilizadas pelo autor para explicar esse fenébmeno foi a influéncia da

geometria da se¢ao transversal.

f) Frequéncia do transdutor

Bartholomeu (2001, p.18-19) e Puccini (2002, p.26-27) descreveram alguns
trabalhos que avaliam os efeitos das variagdes de frequéncia na velocidade de
propagacéo das ondas ultra-sdnicas. No entanto, demonstram nao haver consenso.

Oliveira et al. (2005b, p.201), trabalhando com ondas de diferentes
frequéncias (54 e 150 kHz) e com amostras de diferentes dimensdes, descreveram a
alteracdo do comprimento de onda com relagao a frequéncia, devido a relagdo dada
pela Equacdo 3. Assim, os comprimentos de onda utilizados foram 8,3 e 3,0 cm,
respectivamente, para as frequéncias de 54 e 150 kHz. Afirmam que, quando
utilizadas pecas de dimensdes superiores ao comprimento de onda, ha apenas a
propagacédo da onda longitudinal de volume; ja quando utilizadas pecas de
dimensdes proximas ao comprimento de onda, a espessura de cada pecga passa a
ser penetrada pelo feixe de ondas formando uma onda Lamb ou onda placa (mistura
de ondas longitudinais e transversais), que apresenta menor velocidade de
propagacao.

Da mesma forma, Bartholomeu (2001) relaciona a frequéncia com o
comprimento da onda. O equipamento de ultra-som utilizado em seu trabalho
mostrou-se eficiente para uso em pegas com comprimento minimo de 2 m. Para
amostras de dimensdes reduzidas, este equipamento de baixa frequéncia (45 kHz)
nao € o mais indicado, ja que o numero reduzido de ondas que se propagam no
interior da pecga interfere na medicdo exata da velocidade. Conforme o autor, para
amostras de 0,15 m de comprimento, seria ideal a utilizacido de equipamento com

freqUéncia igual ou superior a 150 kHz.

g) Defeitos da madeira

Puccini (2002) analisou a influéncia da presenga de n6 e medula e observou

que ambos os defeitos influenciaram significantemente a velocidade de propagagéao
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das ondas, reduzindo-a. Sendo a presenca dos nos o fator de maior influéncia,
constatou que quanto maior o somatorio dos didmetros dos mesmos, menor a
velocidade. Com relagdo a medula, observou que a velocidade média para madeiras
com presenga de medula foi 13% inferior a obtida na madeira sa.

Bartholomeu (2001, p.53.) relacionou os defeitos ao tamanho das amostras.
Pecas de tamanho maior sempre tenderdao a apresentar maior probabilidade de
ocorréncia de defeitos quando comparadas a pegcas menores.

Fuller et al. (1995) observaram grande reducéo da velocidade de propagacgéao
das ondas em tabuas de carvalho vermelho que, apds a secagem, apresentaram
rachaduras superficiais e internas. Consideram promissora esta técnica para o
monitoramento da qualidade durante a secagem.

Gongalves & Puccini (2000) compararam a inspegao visual e a velocidade de
percolagdo das ondas em amostras defeituosas. Concluiram que o ultra-som é
capaz de detectar defeitos ndo-visiveis. Isso permite uma maior eficiéncia do método
quando comparado a avaliagdo visual. Segundo Sandoz (1989 e 1991 apud
GONCALVES & PUCCINI, 2001, p.320), a analise visual apresenta 45% de erro,
enquanto a sénica, apenas 6%. Continuando seu estudo, Puccini et al. (2002)
concluiram que, quando a velocidade longitudinal apresentava-se inferior a 6000

m/s, havia 74% de probabilidade de que as pegas possuiam algum defeito.

h) Temperatura

Green et al. (1999a) descreveram que a velocidade do som diminui com o
aumento da temperatura e teor de umidade devido a influéncia destas duas
variaveis sobre o moédulo de elasticidade e densidade. De modo geral, as
propriedades mecéanicas da madeira decrescem quando aquecidas e aumentam
quando esfriadas. Submetidas a umidade constante e temperatura inferior a 150°C,
as propriedades mecanicas comportam-se linearmente com a variacdo de

temperatura (Figura 9).
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Figura 9 - Efeito imediato da temperatura, sob dois teores de umidade (TU), em
relacdo ao mddulo de elasticidade paralelo a gra. Largura das faixas representa a
variabilidade entre diversos estudos. Fonte: Adaptado de Green et al. (1999a, p.36)

Dyk & Rice (2005) analisaram madeira de Picea sp., sob distintos niveis de
umidade, submetidas a diferentes temperaturas (24; 10; 0 e -6,8°C). Observaram
que a velocidade das ondas ultra-sénicas diminuiu linearmente com o aumento da
temperatura. Os efeitos de perda de umidade e do congelamento sobre a velocidade
foram atribuidos ao aumento da rigidez. Da mesma forma, Grundstrom (1998)
também observou declinio linear da velocidade ultra-sonora com o aumento da
temperatura em chapas aglomeradas a temperaturas variando na faixa de 20 a
115°C. Este mesmo comportamento foi observado por Green et al. (1999b) e Bekhta
et al. (2000), quando do aumento da umidade relativa do ar e da temperatura de
diversos compoésitos de madeira.

Segundo Dakota Ultrasonics Corporation (2005, p.22), devido ao efeito da
temperatura sobre a velocidade, € importante calibrar o aparelho emissor de ultra-
som para a mesma temperatura do material a ser testado. Altas temperaturas podem
ainda danificar os transdutores e trazer problemas para varios tipos de acoplantes. A
maior parte dos transdutores podem operar em temperaturas que varia de -17 a
82°C. Transdutores e acoplantes especiais sd0 necessarios para uso em

temperaturas superiores.
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i) Espécies de madeira

Uma vez que o aumento do comprimento das fibras favorece a propagagao
das ondas, na diregao longitudinal, a continua e uniforme estrutura das coniferas
apresenta baixa dissipacdo de energia, favorecendo, portanto, o aumento da
velocidade das ondas quando comparada as folhosas (BUCUR et al., 2002, p.539 e
OLIVEIRA et al., 2005a, p.11).

Costa (2004) adotou tanto coniferas quanto folhosas em seu estudo.
Utilizando transdutores exponenciais de frequéncia 45 kHz, obteve o grafico

mostrado na Figura 10.
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Figura 10 - Velocidades de propagacédo das ondas ultra-sénicas em fungao do teor
de umidade para diferentes espécies, considerando o plano longitudinal (D=
densidade). Fonte: Adaptado de Costa (2004, p.41)

Ocorreu uma variagdo da velocidade de propagacédo das ondas de modo
semelhante para todas as espécies (aumento da velocidade com a redug¢do do teor
de umidade, sendo esta relagdo mais significativa abaixo do PSF). Concluiu ainda
que a velocidade de propagacado das ondas esta relacionada muito mais com a
estrutura anatomica da espécie do que com a densidade, principalmente na faixa de
umidade correspondente a madeira verde até o PSF. Nesta faixa de umidade, a
propagacao da onda ocorre tanto na parede celular quanto na agua, reduzindo
assim a velocidade. A densidade basica seguiu a relagédo: Eucalyptus citriodora
Hook. > Goupia glabra Aubl. (cupiuba) > Ocotea porosa Nees (embuia) > Araucaria

angustifolia Bertol. (araucaria) > Pinus elliottii Engelm., com 0,94; 0,70; 0,52; 0,46 e
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0,40 g/cm?®, respectivamente. No entanto, as maiores velocidades de propagacéo
foram obtidas para a araucaria, seguida da cupiuba, eucalipto, pinus e, por ultimo,
para a embuia. A velocidade do ultra-som foi semelhante para o pinus e eucalipto,
apesar da grande diferenga de densidade. No trabalho, o autor ndo esclareceu a
posicdo de retirada das amostras na arvore, o que pode ter influenciado

consideravelmente estes resultados.



3 MATERIAIS E METODOS

3.1 Coleta e preparo do material

Neste estudo, foram utilizadas madeiras de duas espécies florestais: Pinus
elliottii Engelm. e Eucalyptus grandis Hill ex Maiden. As arvores foram obtidas de
povoamentos localizados no Campus da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM) e possuiam aproximadamente 30 e 12 anos de idade, respectivamente.

As arvores foram selecionadas ao acaso, dentre as que apresentavam
didmetro a altura do peito (DAP) minimo de 40 cm, retiddo de fuste e melhores
condicdes fitossanitarias. Para o pinus, utilizaram-se trés arvores, nas quais foram
retiradas as duas primeiras toras de cada arvore, com 2,50 m de comprimento cada.
Para o eucalipto, utilizaram-se duas arvores, das quais foram retiradas as trés
primeiras toras, de 2,50 m. Deste modo, utilizaram-se seis toras de cada uma das
especies.

Na serraria, as toras foram seccionadas em pranchas de 3,5 cm de
espessura. Os cortes, com serra-de-fita, foram feitos paralelamente a medula das
toras. As pranchas foram posteriormente transformadas em tabuas, os quais foram
seccionados transversalmente para a obtengcdo das amostras de secagem e secgdes
de umidade. Apds o corte das arvores, estes procedimentos foram executados o
mais rapido possivel, de modo a evitar a perda excessiva de umidade da madeira.

Conforme mostrado na Figura 11, de cada tora retiraram-se duas pranchas
centrais, uma localizada imediatamente acima e outra abaixo da medula, ambas com
3,5 cm de espessura.

No Laboratério de Produtos Florestais (LPF/UFSM), de cada prancha,
retiraram-se duas tabuas com 10 cm de largura, uma a direita e outra a esquerda da
medula. Nas pranchas de pinus, que foi a primeira espécie processada, mediu-se
inicialmente a partir da medula, 5 cm em diregcdo a casca, para ambos os lados.
Posteriormente, mediram-se os 10 cm, correspondentes a largura das tabuas, e
entdo, foi descartado o restante. Ja nas pranchas de eucalipto, devido as rachaduras
que ocorreram na regido da medula, mediram-se os 5 cm a partir da casca,
marcando-se posteriormente os 10 cm correspondentes a largura das tabuas, e a

regido mais proxima da medula foi descartada.
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Figura 11 - Esquema de corte das toras até a confecgdo das amostras de secagem e
seccao de umidade.

As tadbuas com espessura excedente foram aplainadas até atingirem a
espessura nominal de 3,5 cm. Apds isso, foram seccionadas, em seu sentido
transversal, obtendo-se amostras de secagem de 25 cm de comprimento. Dos
extremos das amostras foram retiradas secg¢des de 3,5 x 5,0 cm para a obtengao do
teor de umidade inicial. As partes das tabuas que apresentavam defeitos
(principalmente nés, rachaduras e desvio excessivo da gra) foram descartadas.

Portanto, as amostras de secagem apresentaram dimensdes nominais de 25

cm de comprimento, 10 cm de largura e 3,5 cm de espessura, numa relagéo b/h=2,9.



44

Todos os cortes foram feitos no esquadro, objetivando que as superficies pudessem
ficar o mais paralelo possivel.

A escolha das dimensbes das amostras de secagem foi definida em fungao
da capacidade do aparelho emissor de ultra-som. Uma distancia muito grande entre
os transdutores tende a reduzir a precisdo dos dados, devido ao enfraquecimento
demasiado da onda sonora. Testes preliminares indicaram ser viavel a utilizagao
desta distancia. Ja a adocdo da espessura deu-se em virtude da secg¢ao do
transdutor de face plana, que apresentava 2,5 cm de didmetro. Conforme Puccini
(2002, p.43), se parte do transdutor plano ficar fora da segao transversal da peca,
ocorre formagéo de ondas, interferindo na leitura da velocidade de propagacéo.

A determinagdo do numero de amostras utilizadas baseou-se em
experimentos realizados por outros pesquisadores para trabalhos semelhantes, os
quais levaram em consideracdo os valores médios e variancia dos dados obtidos,

assim como determinado nivel de confianga.

3.2 Tratamentos avaliados

Foram obtidos, para as espécies pinus e eucalipto, um total de 169 e 167
amostras de secagem, respectivamente. Esta quantidade total, para cada espécie,
foi dividida aleatoriamente e submetida a 3 temperaturas de secagem: 20, 40 e
70°C. Apesar de a secagem do pinus ocorrer em temperaturas superiores a estas,
evitou-se elevar a temperatura devido a possiveis danos que ela poderia ocasionar
aos transdutores, uma vez que eram improprios para serem utilizados nessas
condigoes.

Assim, as amostras de secagem obtidas das duas espécies, foram
submetidas a secagem sob trés temperaturas constantes e analisadas com dois
tipos de transdutores. Foram avaliados transdutores de faces planas e transdutores
de pontos secos, utilizando-se as mesmas amostras para tal operacéo. Portanto, os
tratamentos basearam-se na combinag¢ao das duas espécies, trés temperaturas de

secagem e dois tipos de transdutores, constituindo um delineamento fatorial (Tabela

1),
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Tabela 1 - Tratamentos avaliados durante o experimento.

Tratamento Especie Temperatura de Tipo de Nl]m?rci de

secagem (°C) transdutores repeticdes’
1 Pinus elliottii 20 faces planas 50
2 Pinus elliottii 20 pontos secos 50
3 Pinus elliottii 40 faces planas 50
4 Pinus elliottii 40 pontos secos 50
5 Pinus elliottii 70 faces planas 51
6 Pinus elliottii 70 pontos secos 51
7 Eucalyptus grandis 20 faces planas 55
8 Eucalyptus grandis 20 pontos secos 55
9 Eucalyptus grandis 40 faces planas 55
10 Eucalyptus grandis 40 pontos secos 55
11 Eucalyptus grandis 70 faces planas 54
12 Eucalyptus grandis 70 pontos secos 54

Onde: 1- Para cada combinagédo entre espécie e temperatura de secagem, analisaram-se as mesmas
amostras com ambos os tipos de transdutores.

3.3 Determinagao do teor de umidade da madeira

As amostras de secagem e as secgdes de umidade, depois de
confeccionadas, foram imediatamente pesadas com balanga eletrénica de precisao,
com sensibilidade de 0,01 g, para a obtengédo do peso umido inicial (Figura 12).

Logo apds a pesagem, as secgdes de umidade foram secas em estufa, a
102°C, para a obtencéo do peso seco e posterior determinagdo do teor de umidade
(TU). Para todas as situagdes utilizadas neste trabalho, o TU refere-se a base seca,
calculada conforme a Equagéao 1.

Obteve-se o TU médio de cada tabua pela média aritmética de suas seccdes
de umidade correspondentes. Este valor médio foi considerado como o TU inicial

das amostras de secagem oriundas desta tabua.
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Figura 12 - Pesagem das secc¢des de umidade (A) e amostras de secagem (B) para
a obtengao do peso umido inicial.

3.4 Secagem da madeira

Durante o processo, as amostras de secagem eram individualmente retiradas
das estufas para a determinagao da velocidade de propagag¢ao da onda ultra-sénica,
sendo imediatamente repostas. Neste mesmo instante, foi também realizada a
pesagem para a determinag¢ao do seu TU atual.

A secagem correspondente a temperatura de 20°C foi efetuada em uma
camara climatizada, com umidade relativa constante de 65%. Ja para a secagem a
40 e 70°C, utilizou-se uma estufa com circulagdo forgada de ar (Figura 13).

Com o TU inicial, obtido a partir das sec¢des de umidade, e 0 peso umido
inicial de cada amostra de secagem, foi estimado o peso correspondente ao TU
base seca de 12 %, utilizando-se a Equacao 2. Para efetuar o calculo, isolou-se o Pa
(P12%) e considerou-se o TUa como sendo de 12%. Portanto, a secagem de cada
amostra foi interrompida quando as pesagens sucessivas atingiram o peso

correspondente ao TU aproximado de 12%.
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Figura 13 - Secagem das amostras na camara climatizada (A) e na estufa com
circulagcéo de ar (B).

3.5 Medigcao do tempo de deslocamento da onda ultra-s6nica

3.5.1 Caracteristicas do aparelho de ultra-som utilizado

Utilizou-se um equipamento PUNDIT (Portable Ultrasonic Non-destructive
Testing), fabricado pela C.N.C. Electronic, Inglaterra. Este aparelho mede
diretamente o tempo de propagacdo da onda, em microssegundos (us). Os
diferentes tipos de transdutores foram acoplados, individualmente, no mesmo
aparelho emissor. O conjunto era ainda composto por um cilindro calibrador
metalico, que possui 5 e 16 cm de didmetro e comprimento, respectivamente. A
Figura 14 mostra o aparelho emissor de onda ultra-sonora e seus componentes.

E importante observar que os transdutores propriamente ditos (carcacas
dentro das quais se situam os cristais piezelétricos) sao iguais, com didmetro util de
2,5 cm e de frequéncia fixa de aproximadamente 50 kHz. A denominagao ponto seco
refere-se aqueles com presenca de extensores e arranjados num angulo aproximado

de 30° com relagao a normal (Figura 15).
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Figura 14 - Aparelho emissor de onda ultra-sénica (A) e seus componentes: cabos
coaxiais (B), transdutores de faces planas (C), transdutores com pontos secos (D) e
cilindro calibrador metalico (E).

extensor

de ondas

Figura 15 - Detalhes dos transdutores utilizados: faces planas (A) e de pontos secos

(B).

3.5.2 Calibragao do aparelho de ultra-som

Antes de cada série de ensaio, usando-se os transdutores de faces planas,
fez-se a calibracdo do aparelho emissor de ultra-som por meio do cilindro calibrador
metalico, fornecido juntamente com o equipamento. Este cilindro possui um tempo
de propagacao fixo (26 us). Imediatamente antes de cada uma destas calibragdes,

aplicou-se uma fina camada de vaselina (acoplante) as faces dos transdutores, para
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evitar a presenca de ar na interface. Uma leve pressao foi exercida, e o tempo

detectado pelo aparelho entéo foi ajustado para o valor fixo.

3.5.3 Determinagao do tempo com transdutores de face plana

Primeiramente, analisaram-se as amostras de secagem utilizando os
transdutores de faces planas (TFP). O tempo de propagacgéo das ondas de ultra-som
foi determinado no sentido longitudinal e exatamente no centro das amostras,
considerando sua espessura e largura, empregando-se a transmissao direta entre os
transdutores. Em cada amostra de secagem, demarcou-se por meio de uma linha
reta, a posicdo dos mesmos, de forma que ambos os transdutores ficassem
perfeitamente alinhados. Apds aplicar uma fina camada de vaselina e exercer uma
leve pressdo, procedeu-se a leitura do tempo necessario para que as ondas

atravessassem a amostra (Figura 16).

Al

Figura 16 - Determinagédo do tempo de propagacao da onda ultra-sénica na madeira
durante sua secagem utilizando os transdutores de faces planas.

A velocidade de deslocamento da onda ultra-sonora foi determinada somente
na direcao longitudinal, uma vez que diversos pesquisadores, tais como Feeney et
al. (1998), Bartholomeu (2001), Puccini (2002), Oliveira et al. (2005a) e Costa (2004)
mencionaram que o comportamento bem definido nessa diregdo resulta em melhor

ajuste.
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3.5.4 Determinacgéo do tempo com transdutores de pontos secos

Imediatamente apos a determinagdo do tempo de propagagao da onda de
ultra-som com os transdutores de faces planas, nas mesmas amostras de secagem,
fez-se a leitura do tempo de propagacao utilizando-se os transdutores com pontos
secos (TPS). Estes transdutores foram posicionados sobre a mesma reta utilizada
para os transdutores planos, ndo sendo introduzidos na madeira, apenas ficando em
contato com sua superficie. Nao se levou em consideragcdo se os pontos secos
ficaram sobre o lenho inicial ou tardio. Para cada amostra, sobre esta reta, tomou-se
o cuidado para que os pontos secos fossem acoplados sempre sobre 0s mesmos
locais que foram acoplados na medicdo anterior. A pressédo aplicada sobre estes
transdutores correspondeu a maxima pressao aplicavel por uma pessoa. Uma vez
que esta pressdo manual pode ser variavel de acordo com a pessoa que manuseia o

transdutor, uma unica pessoa ficou responsavel por esta tarefa (Figura 17).

Figura 17 - Determinagao do tempo de propagacao da onda ultra-sdnica na madeira
durante sua secagem utilizando os transdutores com pontos secos, sendo L=
distancia entre os pontos secos.

Esses procedimentos de medigdes simultaneos do tempo de propagacéo da
onda ultra-sénica (ambos os tipos de transdutores) e pesagens foram realizados

sucessivamente, desde as amostras completamente umidas até atingirem o TU
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meédio de 12%. Tomou-se o cuidado de realizar essas medi¢des imediatamente apos

as amostras serem retiradas da estufa, evitando ao maximo sua perda de calor.
3.6 Calculo da velocidade da onda ultra-sénica

Quando do uso dos TFP, a partir do tempo de propagacdo da onda e do
comprimento do trecho percorrido (comprimento real da amostra), calculou-se a
velocidade de propagacdo das ondas ultra-sénicas (Vus), em m/s, utilizando-se a

Equacao 5.

Vus =% (5)

Onde: Vus= Velocidade de propagagao das ondas ultra-sénicas (m/s);
L= Distancia percorrida pela onda, igual ao comprimento da amostra (m);
t= Tempo de propagacéo da onda (s).

Quando do uso dos TPS, a Vus também foi calculada pela Equacéo 5. No
entanto, para a distancia percorrida pela onda, ndo se utilizou o comprimento da

amostra, mas sim a disténcia fixa entre os pontos secos (12 cm).
3.7 Determinagao da densidade da madeira

Apods o término do processo de secagem, as amostras foram colocadas em
camara climatizada (T= 20°C e UR= 65%) para que atingissem o teor de umidade de
equilibrio (TUeq.), o que foi detectado quando pesagens sucessivas mostraram
estabilizacdo do peso. Mediram-se entdo suas dimensdes com o auxilio de
paquimetros com precisao de 0,01 mm e, a partir do peso estabilizado, calculou-se a
densidade aparente ao teor de umidade de equilibrio (Datyeq.)-

As amostras de secagem foram posteriormente colocadas em estufa com
circulagao de ar, sob temperatura de 102°C, para a obtengéo do seu peso seco (0%
de umidade). Calculou-se entdo o TU real correspondente a cada momento exato da

determinacdo da Vus, sendo possivel a confecgao do grafico TU x Vus.
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Uma vez que a temperatura de secagem proporcionou diferentes TUeq. para
os tratamentos, a densidade aparente foi corrigida. Com este objetivo, calculou-se a
densidade basica ao teor de umidade (Dbryeq), que corresponde a razéo entre o
peso seco da amostra (0% de umidade) e seu volume ao teor de umidade de

equilibrio.

3.8 Analise estatistica

Para a andlise dos dados, por meio de software especifico (pacote
estatistico), primeiramente realizou-se analise de varidncia para caracterizar as
amostras de secagem utilizadas. Analisaram-se estas com relagdo as suas
dimensdes, TUeq. e Dbryeg..

Posteriormente, os resultados experimentais da Vus e TU foram
estaticamente analisados por meio de analise de regressao simples e multipla.
Varios modelos matematicos foram testados e, apds algumas tentativas,
selecionaram-se aqueles que melhor representavam as relagdes entre a variavel
dependente (Vus) e as variaveis independentes (TU e Dbryeq). As medidas de
adequacao e selegdo dos modelos de regressao foram feitas através da analise do
coeficiente de determinag&o ajustado (R ?), erro padrao da estimativa (Syx), valor
de F e analise visual dos residuos. Foram considerados mais adequados os modelos
de maiores R,? e F e de menor Syx. Também foram realizadas analises de
regressdes considerando-se o TU como variavel dependente para sua estimativa em

funcdo da Vus e Dbryeq.



4 RESULTADOS E DISCUSSAO

4.1 Observagoes preliminares

Durante a determinacdo do tempo de propagagdo do som na madeira,
observou-se dificuldade para a analise das amostras submetidas a secagem de
70°C, quando utilizado os TFP. Devido a maior temperatura, a vaselina derretia
rapidamente, durante o curto tempo de contato entre o transdutor e a amostra.
Desse modo, as medi¢cbes foram feitas rapidamente e com a aplicacdo de uma
maior quantidade desse acoplante. Foram necessarias as repeticbes do
procedimento diversas vezes, para uma maior confiabilidade. Tal ponto comprova a
ineficiéncia do uso de transdutores planos para determinadas condi¢cdes, conforme
descrito por Nesvijski (2003) e Lorenzi (2000).

Durante a analise dos dados por meio de regressdes, algumas amostras
apresentaram comportamento muito diferentes dos demais. Por meio de uma analise
visual observou-se que estas amostras apresentavam algum tipo de defeito, e por
este motivo, foram descartadas. Entre os principais defeitos observados, destacou-
se a excessiva inclinagdo da gra e eventuais rachaduras que ocorreram durante o
processo de secagem.

Para a madeira de pinus, do total de 169 amostras de secagem analisadas,
18 delas foram descartadas devido aos defeitos, ndo sendo, portanto, consideradas
na analise estatistica. No eucalipto, do total de 167 amostras analisadas, apenas 3
foram descartadas em virtude desses defeitos.

Os valores médios de Vus no plano longitudinal das ondas ultra-sbnicas aqui
obtidas foram préximos daqueles obtidos por outros pesquisadores. Quando
utilizados os TFP, a velocidade situou-se entre 4000 e 6000 m/s. Ja quando
utilizado os TPS, a velocidade foi significantemente inferior, se situado entre 1900 e
2700 m/s, o que também foi observado por Lorenzi (2000).

Deste modo, a Vus obtida com o uso dos TFP corresponde,
aproximadamente, ao dobro da obtida quando utilizados os TPS. Este resultado
confirma as citagdes de outros autores. Os TPS geram ondas sem diregao definida
de propagacao (Nesvijski, 2003), o que faz que sua velocidade seja inferior as ondas

geradas por meios dos TFP, que sdo direcionadas. Outro fator se refere aos
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menores niveis de energia gerados pelos TPS (Chung & Law, 1983 apud
EVANGELISTA, 2002), devido a redugédo do diametro do extensor de ondas. Outra
questao se refere a forma, material de fabricacdo e/ou angulo de inclinagdo do
extensor de ondas (Nesvijski, 2003), que pode ter alterado o tipo de onda gerada
pelo TPS.

4.2 Caracterizacao das amostras de secagem

A Tabela 2 mostra as dimensdes reais das amostras de secagem. Essas
dimensbes correspondem as amostras apos climatizadas na camara (T=20°C e
UR=65%). Devido a pequena variagao entre as dimensdes, ndo ocorreu influéncia

da dimensao das amostras.

Tabela 2 - Dimensdes reais das amostras de secagem analisadas ao seu teor de
umidade de equilibrio.

Largura Espessura Comprimento

Temperatura de

Espécie o M Ccv M Cv M Ccv
secagem (C) N em) (%) (em) (%) (em) (%)

20 50 986 089 332 425 2503 063

Pinus elliottii 40 50 984 078 334 377 2505 047
70 51 981 105 334 388 2505 0,68

20 55 999 0,36 337 252 2492 542

E‘éﬁ:ﬁf’o’,’itsus 40 55 992 041 329 248 2478 0,84
70 54 991 037 325 356 2477 057

Onde: N= numero de amostras; M= valor médio e CV= coeficiente de variagao.

A analise de varidncia (Tabela 3) mostrou influéncia significativa da
temperatura de secagem sobre o TUeq., considerando o teste Least Significant
Difference (LSD) de Fisher, a 5% de probabilidade. Essa influéncia também se
mostrou significativa para a Dbryeq- NO entanto, ndo tdo pronunciada quanto ao
TUeq.
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Tabela 3 - Densidade basica ao respectivo teor de umidade de equilibrio das
amostras de secagem em relacéo as espécies e temperaturas de secagem.

Espécie Temperatura de TUeq." Db Tueq 2
secagem (°C) Meédia (%) CV (%) Média (g/cm?®) CV (%)
20 14,68 a3 3,53 0,48 a 9,85
Pinus elliottii 40 13,41b 5,52 0,51b 8,54
70 11,88 c 10,19 0,52b 8,02
20 15,31 a 3,77 0,47 a 7,52
ELQ’;Z,’}"O’,’,L“S 40 13,92b 3,00 0,50 b 6,39
70 12,86 c 3,86 0,51b 6,47

Onde: 1= Teor de umidade de equilibrio (base seca); 2= Densidade basica ao teor de umidade de
equilibrio correspondente; 3= Valores seguidos pela mesma letra, na mesma coluna e para a mesma
espécie, ndo diferem estatisticamente, pelo teste Least Significant Difference (LSD) de Fisher, ao
nivel de 5% de probabilidade.

Como era esperado, o aumento da temperatura de secagem reduziu a
higroscopicidade da madeira, reduzindo-se significantemente seu TUeq. Conforme
Oliveira & Tomaselli (1981, p.21), a exposicdo da madeira a altas temperaturas
(superiores a 100°C) provoca decomposi¢do das hemiceluloses, as quais sdo mais
higroscopicas do que os outros constituintes primarios da madeira e se degradam
mais rapidamente em temperaturas elevadas.

Os resultados foram inicialmente analisados para cada tratamento e,
posteriormente, analisados de modo que englobassem todas as variaveis

envolvidas.

4.3 Correlagao entre as variaveis influentes na velocidade de propagacgao das

ondas ultra-sonicas

A Tabela 4 mostra a relagéo entre a Vus, TU e Dbryeq, para cada tratamento.
Foram ajustados modelos matematicos incluindo o TU da madeira desde verde até o
final da secagem. Da mesma forma, foram ajustados modelos incluindo a faixa de
umidade superior e inferior ao ponto de saturacdo das fibras tedrico (PSFt),
considerado de 30%.

A linearizagdo dos modelos pela transformagédo logaritmica do TU
proporcionou melhora significativa. A Dbryeq também se mostrou uma importante
variavel, com influéncia significativa em todos os modelos. No entanto, ndo foi
detectada boa correlagdo entre as variaveis. Isso € evidenciado pelos baixos valores
de R, ? e de F, aliados aos elevados valores de Syx. Ja os residuos apresentaram

boa distribuicdo para todos os casos.
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Tabela 4 - Relagao entre velocidade ultra-sonica, teor de umidade e densidade basica ao teor de umidade de equilibrio, em diferentes
faixas de umidade, para cada tratamento.

Trata- Faixa . . Syx
Equacéo de regresséao Ra. o’
mento  de TU (%) (m/s)

108 - 15,5 V=4180,89 - 2132,07*InTU+ 257,411*(InTU)? + 17146,7*D- 14119,7*D? 0,668 0,446 234,3 84,83**

1 TU < PSFt V= 2062,3 - 628,685*InTU+ 16554,8*D - 13212,6*D? 0,689 0475 220,36 61,82*
TU > PSFt V=3317,83 + 3013,88"D 0,450 0,203 251,94  55,23*

108 - 15,5 V=2219,98 - 131,053*InTU+ 1444,59*D 0,699 0,489 86,4 195,35**

2 TU < PSFt V=2210,53 - 160,597*InTU+ 1650,63*D 0,688 0,473 83,48 90,36**
TU > PSFt V=2252,8 - 104,915*InTU+ 1168,59*D 0,508 0,259 88,23 37,08**

104 -7 V= 6374,54 - 1450,53*InTU+ 180,476*(InTU)? + 2572,2*D 0,663 0,439 180,89 111,08**

3 TU < PSFt V=4943,35 - 452,872*InTU+ 2705,6*D 0,679 0,461 169,97  89,04*
TU > PSFt V= 3654,58 + 2245,22*D 0,390 0,152 194,74  39,50**

104 -7 V=2374,13 - 120,024*InTU+ 1046,62*D 0,738 0,545 75,99  259,09**

4 TU < PSFt V=2329,11 - 92,537*InTU+ 976,615*D 0,552 0,305 72,30 47,65
TU > PSFt V= 2486,67 - 154,126*InTU+ 1099,18*D 0,617 0,381 78,70 67,85**
103-5 V= 4141,16 - 723,344*InTU+ 72,6683*(InTU)? + 4282,29*D 0,690 0,476 256,53 104,67**

5 TU < PSFt V=4141,16 - 723,344*InTU+ 72,6683*(INTU)? + 4282,29*D 0,680 0,462 245,33 72,36
TU > PSFt V= 3025,97 - 189,307*InTU+ 4582,22*D 0,549 0,301 266,57  38,97*
103-5 V=2113,86 - 110,473*InTU+ 1382,08*D 0,673 0,453 101,25 140,71**

6 TU < PSFt V=2000,3 - 77,8108*InTU+ 1428,62*D 0,549 0,301 98,64 37,03**
TU > PSFt V= 2357,38 - 168,484*InTU+ 1359,95*D 0,558 0,311 102,14  39,35*
112-13 V= 8900,96 - 1160,77*InTU+ 75,0071*(InTU)? - 1744,6*D 0,932 0,869 140,02 1275,1*

7 TU < PSFt V= 8552,04 - 802,78*InTU - 1864,63*D 0,792 0,628 146,97 189,98**
TU > PSFt V=7771,47 - 582,017*InTU-1685,3*D 0,824 0,679 134,37 373,22**
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Tabela 4 - Relagao entre velocidade ultra-sonica, teor de umidade e densidade basica ao teor de umidade de equilibrio, em diferentes
faixas de umidade, para cada tratamento (continuagéo)

r'::lrata- Faixa Equacao de regressao Rai. Raf® SYX F
ento  de TU (%) (m/s)

11213 V778018682563 TS INTUL 771,828 (NTU) 796602 (NTU) 4 711646.0D - 674 0764 5262 241,84
8 TU < PSFt V=-20830,6 - 106,851*InTU+ 161928,0*D - 362264,0*D*+ 267147,0*D? 0,662 0,438 50,70 34,09**
TU > PSEt V= -30056,3 + 1381,7*InTU- 20:235732225(()@;?)2 +204895,0*D -455231*D? + 0.857 0734 5324 194.84*
110-10 V= 10082,1 - 464,585*InTU- 12314,5*D + 10079,2*D? 0,903 0,815 135,95 767,37**
9 TU < PSFt V= 7654,96 - 442,479*InTU- 2552,96*D 0,745 0,555 132,71 120,86**
TU > PSFt V=54980,0 - 528,26*InTU- 287554,0*D + 572820,0*D* 381604,0*D? 0,820 0,672 133,71 169,80**
110-10 V= 3962,43 - 1975,07*InTU+ 640&15;&;;{1;3%2 -71,0627* (InNTU)*+ 4791,38*D - 0.864 0746 6322 30845
10 TU < PSFt V= 3557,34 - 77,5617*InTU - 1330,3*D 0,633 0,400 58,66 65,42*
TU > PSFt V= 1170,07 + 1386,81*InTU- 208,714*(InTU)? - 1670,09*D 0,842 0,709 66,52 268,49**
108 - 8 V= 6569,75 + 450,425*InTU- 137,105*(InTU)? - 3150,24*D 0,897 0,805 155,38 663,74**
11 TU < PSFt V= 7531,64 - 300,648*InTU - 3044,2*D 0,670 0,450 155,43 84,68**
TU > PSFt V= 8711,76 - 637,885*InTU- 3149,34*D 0,823 0,678 154,40 291,77*
108 - 8 V=4360,36 - 1277,92*InTU+ 444,79*(InTU)? - 52,8058* (InTU)* - 1768,39*D*> 0,872 0,760 57,13 382,67**
12 TU < PSFt V=3175,75 - 52,2*InTU - 1454,36*D? 0,676 0,457 54,98 87,12*
TU > PSFt V= 1688,67 + 1185,65*InTU- 182,493*(InTU)? - 1938,99*D 0,871 0,759 57,96 290,56**

Onde: V= velocidade ultra-sénica (m/s); InTU= logaritmo neperiano do teor de umidade (%); D= densidade basica ao teor de umidade de equilibrio (g/cm?); PSFt =
ponto de saturagéo das fibras tedrico (30%); R,.= coeficiente de correlagéo ajustado; R,*= coeficiente de determinagdo ajustado; Syx= erro padrdo da estimativa;
F= valor de F calculado e ** = significativo ao nivel de 1 % de probabilidade.
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De modo geral, observa-se que o eucalipto apresentou melhores ajustes dos
modelos quando comparado ao pinus, 0 que significa uma menor variabilidade dos
dados obtidos a partir da madeira de eucalipto.

Os maiores valores de R, ? e F foram observados no Tratamento 7, o qual
corresponde a madeira de eucalipto submetida a secagem na camara climatizada
(20°C e UR= 65%) e analisada pelos TFP, considerando a faixa de umidade da
madeira desde verde até o final da secagem (TUgq). Neste caso, aproximadamente
87% dos dados foram explicados pelo modelo.

A maior variagao ocorrida entre as amostras de pinus pode estar relacionada
a diversos fatores. Conforme mostrada pela Figura 11, as amostras de pinus foram
obtidas na regiao préxima a medula, correspondendo, portanto, a madeira juvenil, a
qual é mais heterogénea. Outra questao diz respeito ao fato de a propria madeira de
pinus apresentar grande heterogeneidade devido a maior distingdo entre o lenho
inicial e o tardio, o que gerou problemas, principalmente, quando da utilizagdo do
TPS. Assim, nas amostras em que os pontos secos coincidiram exatamente sobre o
lenho inicial, a Vus provavelmente foi diferente daquela medida exatamente sobre o
lenho tardio, ou na transicdo de ambos. Adicionalmente, a baixa dureza desta
madeira favoreceu para o aprofundamento da superficie em contado com os pontos

secos, durante as repetitivas medi¢gbes (Figura 18). Este problema ocorreu em

algumas amostras desta espécie e provavelmente tenha contribuido para a alta

Regides de contato
dos pontos secos

variagcao observada.

Figura 18 - Aprofundamento da superficie em contado com os transdutores de
pontos secos em amostras de secagem de Pinus elliottii Engelm.
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4.3.1 Efeito do teor de umidade

Conforme a Tabela 4, o pinus, quando analisado com TFP (tratamentos 1, 3 e
5), os modelos que consideram a faixa total de variacédo do TU (madeira desde verde
até o final da secagem) e os modelos que consideram somente o TU inferior ao PSFt
apresentam ajustes semelhantes, considerando os valores de R, ? Syx e F. Ja para
TU superiores ao PSFt, piores ajustes foram observados, para as 3 temperaturas. A
secagem a 20 e 40°C (tratamentos 1 e 3) ndo apresentaram influéncia significativa
do TU para esta faixa. Essa observacado confirma os resultados obtidos por outros
autores, bem como sao equivalentes aos obtidos nos ensaios mecanicos.

Em seus trabalhos, Simpson (1998), Gongalves & Costa (2002), Oliveira et al.
(2005a) e Costa (2004) também observaram velocidade de propagacédo das ondas
variando nos trechos que correspondem ao TU da madeira verde até o PSF e, deste
ponto, até a madeira completamente seca. Essa variagdo da Vus foi mais
significativa para TU inferior ao PSF, sendo que, acima deste ponto, tal variagéo foi
significativamente inferior. A explicagdo dada por Gongalves & Costa (2002) para
este comportamento é que até o PSF, tem-se a presenga de agua livre nos vazios
celulares e agua de impregnacao nas paredes. Isso faz com que a propagacao da
onda ocorra, tanto na parede celular quanto na agua, reduzindo assim sua
velocidade.

Para a mesma espécie, quando analisada com TPS (tratamentos 2, 4 e 6), de
modo geral, melhores ajustes dos modelos foram observados considerando a faixa
total de variagdo do TU. Comparando os ajustes dos modelos para TU superior e
inferior ao PSFt, observa-se que n&o ha significativa melhora do ajuste para TU
inferior ao PSFt, conforme foi observado quando do uso dos TFP.

Ja para o eucalipto, quando analisado com TFP (tratamentos 7, 9 e 11),
significativa melhora dos ajustes dos modelos foram observados quando
considerada a faixa total de TU, o que & comprovado pelos valores de Rj?
superiores a 80%.

No entanto, quando comparados as faixas de TU superiores e inferiores ao
PSFt, ajustes melhores foram evidenciados para TU superiores para as 3
temperaturas. Este comportamento ndo corresponde ao observado para o pinus, o

qual apresentou melhor ajuste para TU inferior ao PSFt.
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Considerando ainda a mesma espécie, porém analisada com TPS
(tratamentos 8, 10 e 12), melhores ajustes foram observados considerando a faixa
de TU total, assim como ocorreu com o pinus, quando do uso deste método. No
entanto, os ajustes ndo sao tdo altos quanto a analise realizada com TFP.
Comparando-se as faixas de TU superior e inferior ao PSFt, observa-se o mesmo
comportamento quando do uso dos TFP (melhores ajustes para TU inferiores ao
PSFt).

Portanto, de acordo com os valores de R, ? Syx e F mostrados na Tabela 4,
de modo geral, observa-se que os melhores ajustes das equagbes ocorreram
quando considerado a variagdo total do TU da madeira. No entanto, Syx
relativamente altos foram encontrados em alguns tratamentos, chegando a 266 m/s

(tratamento 5).

4 .3.2 Efeito da densidade da madeira

Para uma melhor comparagcdo entre cada tratamento, realizou-se a analise
grafica dos dados mostrados na Tabela 4, na qual foi possivel constatar a disperséo
dos valores observados, o ajuste dos modelos e a influéncia da densidade da
madeira.

A Figura 19 mostra o comportamento da Vus em funcdo do TU para a
madeira de pinus submetida a secagem de 40°C, analisados com os TFP. Verifica-
se que, acima do PSFt, ndo ocorre influéncia do TU. Mesmo comportamento ocorreu
quando da secagem a 20°C. Ja para a secagem a 70°C, esta influéncia mostrou-se
significativa (Figura 20).

O comportamento geral da Vus em fungdo do TU, para a mesma espécie,
quando analisada com TPS, é representada pela Figura 21, que corresponde a
secagem a 40°C. Comportamento semelhante foi observado para a secagem a 20 e
70°C.
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—a— TU > PSFt; D 0,55 g/cm® T 40°C

Figura 19 - Comportamento da velocidade ultra-sdnica e teor de umidade para o
Pinus elliottii Engelm. submetido a secagem a 40°C e determinado com transdutores
de faces planas, para diferentes densidades (D) e faixas de teor de umidade (TU),

sendo PSFt=30% (Tratamento 3).
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——TU > PSFt; D 0,45 g/cm3; T70°C

—a— 5<TU<103; D 0,55 g/cm?; T 70°C
—e—TU < PSFt; D 0,55 g/cm?; T 70°C
—a— TU > PSFt; D 0,55 g/cm?; T 70°C

Figura 20 - Relagdo entre velocidade ultra-sénica e teor de umidade para Pinus
elliotti Engelm. submetido a secagem de 70°C e determinado com transdutores de
faces planas, para diferentes densidades (D) e faixas de teor de umidade (TU),

sendo PSFt= 30% (Tratamento 5).
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—a—TU > PSFt; D 0,45 g/cm3; T 40°C

Figura 21 - Comportamento da velocidade ultra-sdnica e teor de umidade para o
Pinus elliottii Engelm. submetido a secagem a 40°C e determinado com transdutores
de pontos secos, para diferentes densidades (D) e faixas de teor de umidade (TU) ,
sendo PSFt=30% (Tratamento 4).

Observa-se que ocorre aumento da Vus com o aumento da Dbryeq.. Ocorreu,
portanto, uma relagdo diretamente proporcional. Este resultado concorda com os
estudos feitos por Oliveira & Sales (2005), para Pinus caribea Morelet considerando
o plano longitudinal, assim como Wang et al. (2003), para taiwania (Taiwania
cryptomerioides Hay.), porém, para o plano radial.

Segundo Shimoyama (2005, p.32), madeiras de maiores densidades
apresentam menos espacos vazios, 0s quais reduzem a velocidade da onda, uma
vez que a velocidade do som no ar € muito menor do que nos solidos. Portanto, as
madeiras mais porosas (menos densas) apresentam menor velocidade de
propagacdo das ondas. A importancia da porosidade dos materiais sobre a
atenuacao (perda de poténcia) de onda também foi descrito por Kawamoto &
Willians (2002, p.2).

No entanto, de acordo com a Equacao 4, a Vus € inversamente proporcional a
raiz quadrada da densidade. Segundo Carrasco & Azevedo Junior (2003, p.186), o
aumento da densidade pode decorrer da maior deposi¢cao de celulose na face

interna da parede celular. Esta deposi¢céo acarreta aumento mais significativo nos
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valores de rigidez (reducdo de elasticidade) do que nos valores de densidade da
madeira. Dessa forma, mesmo que haja aumento da densidade, a velocidade nao
diminui, pois € compensada pelo apreciavel aumento da rigidez.

As Figuras 22 e 23 representam a relagao entre a Vus e o TU para a madeira
de eucalipto. A Figura 22 corresponde ao uso dos TFP durante a secagem em
camara climatizada (20°C). Comportamento semelhante foi observado quando a
secagem ocorreu a 40 e 70°C. Ja a Figura 23 corresponde ao comportamento
observado quando a madeira foi analisada com os TPS, submetida a secagem a
70°C. Comportamento semelhante foi observado quando a secagem ocorreu a 20 e
40°C.
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. Dados observados —a— 13<TU<112; D 0,55 g/cm?3; T 20°C
—8—13<TU<112; D 0,45 g/cm?; T 20°C —e—TU < PSFt; D 0,55 g/cm?; T 20°C
—o—TU < PSFt; D 0,45 g/cm?; T 20°C —a— TU > PSFt; D 0,55 g/cm?3; T 20°C
——TU > PSFt; D 0,45 g/cm?; T 20°C

Figura 22 - Comportamento da velocidade ultra-sbnica e teor de umidade para
madeira de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden submetida a secagem a 20°C e
determinado com transdutores de faces planas, para diferentes densidades (D) e
faixas de teor de umidade (TU) , sendo PSFt= 30% (Tratamento 7).
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Figura 23 - Comportamento da velocidade ultra-s6nica e teor de umidade para
madeira de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden submetida a secagem a 70°C e
determinado pelo uso dos transdutores de pontos secos, para diferentes densidades
(D) e faixas de teor de umidade (TU) , sendo PSFt= 30% (Tratamento 12).

Pelas Figuras 22 e 23, observa-se graficamente que a madeira de eucalipto
apresentou menor variabilidade entre os dados observados, quando comparada ao
pinus, principalmente quando utilizados os TFP.

A influéncia da Dbryeq apresentou-se de modo diferente do que ocorreu com
o pinus. O aumento da densidade do eucalipto proporcionou reducdo da Vus,
conforme estabelecido pela Equacido 4, porém ndo observado pela maioria dos
pesquisadores.

Wang et al. (2003) observaram este mesmo comportamento para madeira de
taiwania (Taiwania cryptomerioides Hay.). Mishiro (1996 apud OLIVEIRA & SALES,
2005) também constataram redugédo da velocidade com o aumento da densidade
para algumas das 19 espécies estudadas. Em ambos os casos, considerando o

sentido longitudinal.
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4.3.3 Efeito do tipo de transdutor

Comparando-se as Figuras 19 e 21, referentes a madeira de pinus, que sao
os tratamentos que se diferem somente pelo tipo de transdutor utilizado, observa-se
que a Vus obtida pelos TFP corresponde aproximadamente ao dobro da obtida pelos
TPS, como ja mencionado anteriormente. A mesma situagao € observada quando se
comparam as Figuras 22 e 23, referentes ao eucalipto.

De acordo com a Tabela 4, para o tratamento 3, os ajustes para a faixa total
de TU e abaixo do PSFt sdo bastante proximos. De acordo com a equagao de
regressao que considera a faixa total de TU (graficamente representada na Figura
19), para uma densidade fixa, um determinado valor da Vus pode corresponder a
dois valores de TU, quando este for superior ao PSF. Portanto, apesar de os valores
de Ry ? Syx e F serem semelhantes quando considerada as diferentes faixas de TU,
o modelo que envolve o TU inferior ao PSFt deve ser priorizado, uma vez que,
graficamente, ocorre melhor ajuste. Portanto, nem sempre um bom ajuste dos
modelos representados pelos valores de R,? Syx e F sdo eficientes para uso
pratico. Comportamento semelhante a este pode ter ocorrido no caso em que os
ajustes de modelos considerando a faixa de TU superior ao PSFt apresentou-se
melhor, quando comparado a faixa inferior.

Durante a secagem da madeira, primeiramente ocorre perda de umidade na
sua superficie, progredindo entdo para ser centro. Assim, o TU médio determinado
pelo método gravimétrico ndo corresponde exatamente ao TU estimado quando
utilizados os TPS. O TU determinado por este método depende da profundidade de
insercdo dos pontos secos, que neste caso, ficou restrito a superficie das amostras,
exceto no caso de algumas amostras de pinus, que apresentaram aprofundamento
da superficie devido ao uso desse tipo de transdutor.

Nas Tabelas 5 e 6 temos a analise de regressao para as madeiras de pinus e
eucalipto, respectivamente, para ambos os transdutores utilizados e considerando-
se as diferentes faixas de TU.

A anadlise evidencia uma influéncia significativa de todas as variaveis
quantitativas incluidas, como o TU, Dbryeq € a temperatura de secagem. Excegéo

ocorreu quando da analise do eucalipto (Tabela 6) utilizando-se TFP, para a faixa de
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TU superior ao PSFt, no qual ndo se verificou influéncia significativa da temperatura
de secagem.

Da mesma forma que foi observada quando analisados os tratamentos
individualmente, observa-se que melhores ajustes dos modelos foram encontrados
para a madeira de eucalipto, quando comparada a madeira de pinus.

Para a madeira de pinus, quando utilizado os TFP, ajustes semelhantes foram
observados considerando a faixa total de TU e a faixa inferior ao PSFt. Para a
mesma espécie, quando analisados com TPS, melhores ajustes foram observados
para a faixa total de TU, apesar da correlacdo nao ser alta. Para ambos os tipos de
transdutores, ocorrem menor correlagdo quando considerado o TU superior ao PFt.
Este é o comportamento tipico descrito por diversos autores.

Ja para a madeira de eucalipto, observam-se melhores ajustes dos modelos
quando considerada a faixa total de TU, tanto com os TFP quanto com os TPS.
Comparando-se as faixas de TU superior e inferior ao PSFt, os modelos que

consideram o TU inferior ao PSFt apresentaram melhores ajustes.
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Tabela 5 - Relag&o entre velocidade ultra-sénica, teor de umidade, densidade basica ao teor de umidade de equilibrio e temperatura de
secagem para a madeira de Pinus elliottii Engelm. para ambos tipos de transdutores.
Tipo de Faixa de Syx

Equagao de regresséo Rai Rai2 F
trandutor TU (%) quag J % ? (m/s)

100-12 V =5574,54 - 1027,67*InTU + 115,413*InTU? -5,88497*T +3317,46*D 0,665 0,442 230,10 235,08**

TFP TU < PSFt V =4858,55 - 440,264*InTU - 7,36608*T + 3430,3*D 0,675 0,456 215,82 162,10**
— * * 2 *
TU > PSFt V =7707,05-2132,98*InTU + 25?,797 (INTU)“ - 4,55511*T + 0,514 0264 23904 5531*
3256,37*D
V =2048,15 - 17,3929*(InTU)2+ 1,69557*T - 0,0318601*T? o
100-12 +1262.84*D 0,705 0,497 87,39 291,56

TPS TU < PSFt V = 2065,53 - 18,0953*(InTU)2 - 0,0159798*T2 + 1313,35*D 0,603 0,363 85,38 111,41**
TU > PSFt V = 2368,26 - 138,725*InTU - 0,0117525*T? + 1228,54*D 0,562 0,316 89,59 92,65**

Onde: TFP= transdutores de face plana; TPS= transdutores de pontos secos; V= velocidade ultra-sénica (m/s); TU= teor de umidade base seca (%); InTU=
logaritmo neperiano do teor de umidade (%); D= densidade basica ao teor de umidade de equilibrio (g/cm?®); T= temperatura de secagem (°C); PSFt= ponto de
saturagdo das fibras tedrico (30%); R,j.= coeficiente de correlagéo ajustado; R,?= coeficiente de determinagdo ajustado; Syx= erro padréo da estimativa; F= valor
de F calculado e ** = significativo ao nivel de 1 % de probabilidade.
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Tabela 6 - Relag&o entre velocidade ultra-sénica, teor de umidade, densidade basica ao teor de umidade de equilibrio e temperatura de
secagem para a madeira de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden para ambos tipos de transdutores.

Tipo de i Syx
P Faixa de TU Equacéao de regressao Raj. Raf® Y F

trandutor (%) (m/s)

V = 3953,81 + 2331,3*InTU - 762,18*(InTU)? + 66,1496*(InTU)® -
5,49936*T + 0,0523332*T? -2463,04*D>

V = 5989,77 + 1041,52*InTU - 258,547*(InTU)? - 18,6803*T +
0,18461*T? - 2541,39*D

V= -158594.0 - 583,988*InTU + 1,42188*10%*D - 4,53501*10°*D?
+6,37948*10%+D? -3,34576*10°%*D*

V = -48056,9 - 1523,41*InTU + 504,582*(INTU)? -57,4349 *(InTU)® +
100 - 12 2,30677*T -0,0217912*T? + 436201,0*D - 1,35272E6*D? + 0,862 0,742 5937 490,13**
1,85422E6*D°® - 951325,0*D*

V =2168,81 - 71,4176*InTU + 2,46394*T - 0,0246401*T* + 4022,35*D -

100 -12 0,905 0,820 151,35 1199,38**

TFP TU < PSFt 0,763 0,567 153,53 164,02**

TU > PSFt 0,825 0,681 139,54 410,44™

TPS TU < PSFt 5438 1D 0,641 0411 56,14 80,60
V=-51821,5+ 1287,43*InTU -193,723*(InTU)? +2,16907*T -
TU > PSFt 0,0194673*T? + 432861,0*D - 1,330241*106*D2+1 .80565*10%*D° - 0,848 0,720 60,79 308,24**
917190*D

Onde: TFP= transdutores de face plana; TPS= transdutores de pontos secos; V= velocidade ultra-sdnica (m/s); TU= teor de umidade base seca (%); InTU=
logaritmo neperiano do teor de umidade (%); D= densidade basica ao teor de umidade de equilibrio (g/cm?); T= temperatura de secagem (°C); PSFt= ponto de
saturagdo das fibras tedrico (30%); R,.= coeficiente de correlagdo ajustado; R,?= coeficiente de determinacéo ajustado; Syx= erro padréo da estimativa; F= valor

de F calculado e ** = significativo ao nivel de 1 % de probabilidade.
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4.3.4 Efeito da temperatura de secagem

A influéncia da temperatura de secagem sobre a Vus, para as diferentes
faixas de TU, pode ser observada nas Figuras 24 a 27, considerando as madeiras
com Dbryeq. de 0,50 g/cm?, para os modelos apresentados nas Tabelas 5 e 6.

De maneira geral, observa-se, pelas Figuras 24 a 27 que o aumento da
temperatura de secagem proporcionou redugédo da Vus. Este comportamento pode
ser melhor visualizado para Figura 24, para qualquer faixa de TU. Nota-se ainda a
grande variagdo dos dados observados, dada pelas Tabelas 5 e 6, o que foi
confirmado pelo baixo ajuste dos modelos. Neste mesmo grafico, observa-se,
visualmente, o reduzido ajuste do modelo para a faixa de TU superior ao PSFt.

Esta reducdo da velocidade das ondas proporcional ao aumento da
temperatura concorda com o comportamento observado por Grundstrom (1998),
Green et al. (1999b), Bekhta at al. (2000) e Dyk & Rice (2005).

De acordo com a Equacgao 4, a Vus esta diretamente relacionada com o MOE
da madeira. No entanto, este apresenta comportamento inversamente proporcional
ao aumento da temperatura, conforme ja mostrado pela Figura 9. Portanto, a
velocidade das ondas na madeira decresce quando € aquecida e aumenta quando
esfriada.

Pelas Figuras 25 e 26, também se observa uma tendéncia da redug&o da Vus
com o emprego da temperatura de 70°C, apesar dessa influéncia ndao ser muito
clara.

Na Figura 25, que corresponde ao modelo que proporcionou melhor ajuste
para a faixa total de TU (R = 81,95%), observa-se comportamento semelhante
para as temperaturas de secagem de 40 e 70°C, apesar destas terem proporcionado
reducdo da Vus quando comparadas a secagem a 20°C. Quando considerada
somente a faixa de TU inferior ao PSFt, o comportamento mostrou-se aleatério. Ja
quando considerada a faixa de TU superior ao PSFt, ndo ocorreu influéncia da

temperatura de secagem.



5600 +
5500 -
5400 -
5300 -
5200 -
5100 +
5000 -
4900 -
4800 -
4700 -
4600 -
4500 -
4400 -
4300 -
4200 ‘ ‘

Velocidade ultra-sénica (m/s)

9,5 12,2 15,6

20,1 25,8 33,1 42,5

Teor de umidade (%)

54,6 70,1 90,0 115,6

x Dados observados; T 20°C
—m— 12<TU<100; T 20°C
—a— TU £ PSFt; T 20°C
——TU > PSFt; T 20°C

o Dados observados; T 40°C
—e— 12<TU<100; T 40°C
—o—TU < PSFt; T 40°C
—x—TU > PSFt; T 40°C

a Dados observados; T 70°C
—a— 12<TU<100; T 70°C
—a—TU < PSFt; T70°C
——TU > PSFt; T 70°C

70

Figura 24 - Influéncia do teor de umidade na velocidade ultra-sbnica para a madeira de Pinus elliottii Engelm. determinada com
transdutores de faces planas, considerando diferentes temperaturas de secagem (T) e faixas de teores de umidade (TU), sendo

PSFt= 30%.
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Figura 25 - Influéncia do teor de umidade na velocidade ultra-sénica para a madeira de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden
determinada com transdutores de faces planas, considerando diferentes temperaturas de secagem (T) e faixas de teor de umidade

(TU), sendo PSFt= 30%.
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Figura 26 - Influéncia do teor de umidade sobre a velocidade ultra-sénica para a madeira de Pinus elliottii Engelm. determinada
com transdutores de pontos secos, considerando diferentes temperaturas de secagem (T) e faixas de teores de umidade (TU),

sendo PSFt= 30%.
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Figura 27 - Influéncia do teor de umidade sobre a velocidade ultra-sénica para a madeira de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden
determinada com transdutores de pontos secos, considerando diferentes temperaturas de secagem (T) e faixas de teores de

umidade (TU), sendo PSFt= 30%.
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Na Figura 26, as curvas relativas as temperaturas de secagem de 20 e 40°C
foram muito semelhantes, proporcionando Vus superiores aquela obtida na secagem
a 70°C, para todas as faixas de TU. Ja na Figura 27, as curvas mostraram um
comportamento aleatério com relagao a influéncia da temperatura na Vus, o que nao
corresponde a uma tendéncia tipica.

Estes comportamentos anémalos da influéncia da temperatura de secagem
sobre a velocidade das ondas refletem sua reduzida influéncia sobre as
propriedades da madeira. Dyk & Rice (2005), analisando amostras de madeira
congeladas, observaram aumento de velocidade em aproximadamente 5%, para
todos niveis de umidade, quando comparada as amostras nao-congeladas. Da
mesma forma, Fridley at al. (1992 apud GREEN et al., 1999b, p.85) também
observaram pequena mudanca no MOE quando amostras de madeira foram
aquecidas de 23 para 55°C. Bucur (1995 apud OLIVEIRA & SALES, 2000)
descreveu que a influéncia da temperatura na velocidade de propagagao das ondas
€ aproximada em trés classes de temperatura: baixa, média e alta (em torno de 0;

180 e 1 000 °C, respectivamente).

4.3.5 Efeito da espécie

Com o objetivo de fazer uma comparagao entre as duas espécies estudadas,
geraram-se graficos utilizando as equagdes de regressao mostradas nas Tabelas 5 e
6. Para ambas as especies, consideraram-se a Dbryeq. € temperatura de secagem
fixa (0,50 g/cm?® e 40°C, respectivamente), para os diferentes tipos de transdutores
(Figuras 28 e 29).

Comparando-se as espécies, quando do uso dos TFP (Figura 28), observa-se
que o eucalipto proporcionou maior Vus para a faixa de TU inferior ao PSFt. Ja para
TU superiores, 0 pinus passou a proporcionar maiores velocidades, apresentando
uma diferenga crescente proporcional ao aumento do TU. Quando do uso dos TPS,
a Figura 29 mostra que o eucalipto apresentou maior Vus, para todas as faixas de

TU correspondentes.
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Figura 28 - Velocidade ultra-sénica em fungao do teor de umidade para a madeira de
Pinus elliottii Engelm. e Eucalyptus grandis Hill ex Maiden, determinada com
transdutores de faces planas, para diferentes faixas de teores de umidade (TU),
sendo PSFt= 30%.
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Figura 29 - Comportamento da velocidade ultra-sbnica em funcdo do teor de
umidade para a madeira de Pinus elliotti Engelm. e Eucalyptus grandis Hill ex
Maiden, determinada com transdutores de pontos secos, para diferentes faixas de
teores de umidade (TU), sendo PSFt= 30%.
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Deste modo, nao foi observada maior velocidade para a madeira de pinus
(conifera), a qual apresenta estruturas anatdémicas continua e uniforme, que deveria
favorecer o aumento da velocidade das ondas quando comparada ao eucalipto
(folhosas), conforme foi descrito por Bucur et al. (2002, p.539) e Oliveira et al.
(20054, p.11).

A pequena diferenga entre as velocidades proporcionadas pelas duas
especies, aliada aos baixos ajustes dos modelos de regressao relativos
principalmente ao pinus, sugerem que estes resultados ndo devam ser considerados

conclusivos.

4.4 Ajustes de modelos de regressao para estimativa do teor de umidade

Com o objetivo de analisar o uso da Vus como alternativa para o
monitoramento do TU da madeira durante sua secagem, realizou-se nova analise de
regressdo considerando-se o TU como variavel dependente, uma vez que esta
devera ser estimada a partir da Vus. A Dbryeq., que apresentou influéncia, também
foi incluida nos modelos.

A Tabela 7 mostra os modelos de regressdes para a estimativa do TU da
madeira em fungdo da Vus e da Dbryeq, assim como os valores de Ry? Syx e F,
para as diferentes faixas de TU, considerando-se os tratamentos individualmente.

Comparando-se os valores de Rj;? e F, observa-se que os modelos
apresentados na Tabela 7 apresentam, de modo geral, menores valores quando
comparados aos modelos apresentados na Tabela 4. Portanto, ocorreu reducao dos

ajustes dos modelos quando o TU foi considerado como variavel dependente.
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Tabela 7 - Estimativa do teor de umidade da madeira em fungao da velocidade ultra-sénica e densidade basica ao teor de umidade de
equilibrio, para diferentes faixas de umidade e tratamentos.

Trata- Faixa . . Rai? Syx
mento de TU (%) Equacéao de regresséo (%) (%) F
1 08 - 1 5’5 TU= e155,042 - 0,0949136*V + 0,0000195754*V? -1,35427*E-9*V? + 5,96134*D 34,28 0,46 55’27**
1 TU < PSFt TU= e140,166 -0,081332*V + 0,0000160064*V2- 1,05092*E-9*V? + 1,44091*D 21 ’4 0’ 1 4 14’74**
TU > PSFt TU= g280621 +234817°D 7.8 0,33 19,09**
108 _ 15,5 TU= e-13,7854 +0,014574*V - 0,00000358396*V?+ 6,52501*D 45’9 0,41 1 1 5’92**
2 TU < PSFt TU= e3,76121 - 0,000542524*V + 1,25699*D 9.0 0 15 10 89**
TU > PSFt TU= e-16,1731 + 0,0166456*V-0,00000374383*V?+ 3,66609*D 22’2 0’31 20,69**
104 -7 TU= e(2,0536 -4,41027*E-8*V? + 1,70091*D)? 35.3 0 15 1 16 16 **
3 TU < PSFt TU= e14,3251 -0,0026704*V - 14,4275*D + 0,00363348*(V*D) 46,4 0,23 60,53**
TU > PSFt TU= e3,8067-0,000091996*V+1,35982*D 0’90 0,34 2’00***
1 04 _ 7 TU= e5,6704 - 8,75911*E-7*V?+ 6,36466*D 55 0 0 45 264 05**
4 TU < PSFt TU= e4,59739 - 0,00128388*V + 3,07653*D 21 ’9 0’27 30’94**
TU > PSFt TU= e-19,1768 +0,0199073*V-0,00000452038*V2+ 3,08235*D 33 8 0 28 37 92**
103 _ 5 TU= e-7,82531 + 0,00464247*V - 6,34301*E-7*V? + 6,92179*D 37 3 0 61 68 97**
5 TU < PSFt TU= e(1,71606 - 2,66292*E-8 *V2+ 1,10311*D)? 31 ’2 0’1 1 38,56**
TU > PSFt TU= e4,18628 -0,000270725*V + 2,07921*D 50 0.32 5 66*
1 03 _ 5 TU= e-15,3192 +0,0164836*V - 0,00000411137*V2+ 5,94265*D 40,8 0,56 78,75**
6 TU < PSFt TU= e4,69019-0,0011833*V+ 1,97633*D 8.2 0.38 8 46**
TU > PSFt TU= e5,75627 -0,00125166*V + 2,35251*D 20’9 0,28 23,48**
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Tabela 7 - Estimativa do teor de umidade da madeira em fungao da velocidade ultra-sénica e densidade basica ao teor de umidade de
equilibrio, para diferentes faixas de teor de umidade e tratamentos (continuagao).

Trata- Faixa . . Raj? Syx
mento de TU (%) Equacéao de regresséo (%) (%)
1 12 _ 1 3 TU= e-86,7007 + 0,0595206*V - 0,0000125265*V?+ 8,54855*E-10* V* - 2,51151*D 87 8 0 20 1 038 26**

7 TU < PS Ft TU= e-27,9182 -0,000776513*V + 246,365*D - 569,465*D? + 433,033*D? 61 6 0 1 3 90 92**
TU > PS Ft TU= e22,2395 - 0,00366301*V - 27,3299*D + 0,0053287*(V*D) 69,6 0’ 1 8 269,44**
1 12 _ 1 3 TU= e-4,07016 +0,0110084*V- 0,00000292028*V2 - 5,1141*D? 61 ’7 0,33 281 ’50**

8 TU < PSFt TU= 595887 -0,00109361°V 13,6 0,18 27,66**
TU > PS Ft TU= e-78,0632 - 0,00944819*V + 681,259*D - 1597,41*D? +1172,5*D® + 0,0142417*(V*D) 67 9 0 1 9 149 34**
1 1 0 _ 1 0 TU= e15,4378 -1,80746*E-7* V2 - 27,0373*D+ 23,2118*D? 80 7 0 26 731 68**

9 TU < PSFt TU= e58,9277 - 0,00765256*V - 132,841*D+ 63,8103*D? +0,0131148*(V*D) 49 4 0 19 47 80**
TU > PS Ft TU= e33,5184 - 0,00418757*V - 65,8317*D + 35,3377*D? + 0,005994*(V*D) 64 7 0 1 9 1 52 54**
1 1 0 _ 1 0 TU= e-8,93565 +0,0162448*V- 0,00000396655*V2 - 5,86359*D 59’7 0’37 258,96**

10 TU < PSFt TU= g504613-0.00117745%V 10,9 0,25 24, 54**
TU > PSFt TU= e10,636-0,00224823*V-3,93456*D2 61 9 0 20 268 69**
108 _ 8 TU= e9,58388 -1,60733*E-7 *V? - 4,58906*D 76 9 0 28 803 39**

1 1 TU < PSFt TU= e37,4183 - 0,00645449*V - 58,1577*D + 0,0108105*(V*D) 32’7 0,25 34’ 1 3**
TU > PS Ft TU= e48,2136 -0,0113117*V + 6,92312*E-7*V2 - 59,5197*D +20,3436*D*+ 0,00772095*(V*D) 67 1 0 18 1 1 3 63**
108 _ 8 TU= e12,6355 - 8,35928*E-7*V? - 7,02643*D 55 6 0 39 302 23**

12 TU < PSFt TU= g586984-0,00111457°V 7,0 0,29 16,52**
TU > PSFt TU= e12,6455 -0,00245747*V - 4,94429*D 64 2 0 1 9 248 04**

Onde: V= velocidade ultra-sénica (m/s); D= densidade basica ao teor de umidade de equilibrio (g/cm?®); PSFt = ponto de saturagéo das fibras tedrico (30%); R4*=
coeficiente de determinacdo ajustado; Syx= erro padrdo da estimativa; F= valor de F calculado, E= poténcia de base 10; *= significativo ao nivel de 5% de

probabilidade, ** = significativo ao nivel de 1% de probabilidade,

* k%

= ndo significativo.



79

No entanto, na Tabela 7, comparando-se os tratamentos entre si, observa-se
que ocorreu comportamento semelhante aos mostrados na Tabela 4. A madeira de
eucalipto proporcionou melhores ajustes dos modelos. O pinus, quando analisado
com TFP, apresentou melhor ajuste quando considerada a faixa total de variagao do
TU, sendo a correlagdo baixa ou inexistente quando considerada a faixa de TU
superior ao PSFt. Quando analisada com TPS, melhor correlagcdo também ocorreu
quando considerado a faixa total de variacdo do TU. Ja para a madeira de eucalipto,
ajustes consideraveis foram encontrados quando analisados com TFP, para a faixa
total de variacdo do TU.

Do mesmo modo que anteriormente, ocorreu uma diminuicdo do TU quando a
velocidade aumenta e o aumento da Vus com o aumento da Dbryeq., para a madeira
de pinus. Portanto, para mesma Vus, madeira com maior densidade proporciona
maior valor de TU estimado. Comportamento inverso foi observado para a madeira
de eucalipto.

Para o caso do pinus, quando analisado com TFP, ocorreu efeito diferenciado
da influéncia da Vus e Dbryeq. para TU superiores ao PSFt e para as 3 temperaturas
analisadas. Conforme dado pela Tabela 7, quando a secagem ocorreu a 20°C,
somente a Dbryeq. apresentou efeito significativo. Na secagem a 40°C, o modelo n&o
se mostrou significativo. Na secagem a 70°C, tanto a Vus quanto a Dbryeg.
apresentaram-se significativos. No entanto, em todos esses casos, a correlagéao
apresentou-se muito baixa.

Ja para a madeira de eucalipto, quando analisada com TPS, a Dbryeq. N&0
apresentou influencia significativa, para TU inferiores ao PSFt e para as 3
temperaturas de secagem.

Os modelos que avaliam a temperatura de secagem, além da Vus e Dbryeg.,
sobre a estimativa do TU, sdao mostrados nas Tabelas 8 e 9, para o pinus e
eucalipto, respectivamente.

Da mesma forma que foi observada quando analisado os tratamentos
individualmente, observam-se melhores ajustes dos modelos para a madeira de
eucalipto. Para esta espécie, a utilizagcdo dos TFP proporcionou melhores ajustes,
explicando, aproximadamente, 81% dos dados, quando considerada a faixa total de

variacao do TU.
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Tabela 8 - Estimativa do teor de umidade da madeira de Pinus elliotti Engelm. em fungao da velocidade ultra-s6nica e temperatura de
secagem, para diferentes faixas de teor de umidade e transdutores.

Tipode  Faixa de Eouacso d . Ry Syx
srandutor TU (%) quacgao de regressao (%) (%)
100 - 12 TU= e(-1 ,27099 + 0,000899668*V - 1,28846*E-7*V2 - 0,00273265*T + 6,06503*D - 4,42511*D?)? 357 015 132.13**
TFP TU < PSFt TU= e3,37366 -0,00031128*V + 0,0270729*T + 2,88685*D - 0,00000734787*(V*T) 41 ,6 0,26 1 03,56**
TU > PSFt TU= e0,164387 - 0,000148354*V + 16,4506*D - 14,6283*D? 53 0.33 12.30**
100 - 12 TU= e-16,6661 +0,0151608*V - 0,0000038248*V? - 0,0000761415*T> + 18,7833*D - 12,6451*D? 47.69 048 215.86**
TPS TU < PSFt TU= e(2,22047 - 0,000312864*V - 0,00220081*T + 0,711987*D)? 231 0.08 59 34**
TU > PSFt TU= e-12,0304 +0,0135614*V - 0,00000315288*V2 + 0,00933006*T - 0,000123209*T2 + 3,1013*D 26.6 0.29 44 13**

Onde: V= velocidade ultra-sénica (m/s); TU= teor de umidade base seca (%);e= exponencial; D= densidade basica ao teor de umidade de equilibrio (g/cm?3); T=
temperatura de secagem (°C); TFP= transdutores de faces planas; TPS= transdutores de pontos secos; PSFt= ponto de saturagdo das fibras tedrico (30%); R,=
coeficiente de determinacdo ajustado; Syx= erro padrdao da estimativa; F= valor de F calculado; E= poténcia de base 10, ** = significativo ao nivel de 1 % de
probabilidade.
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Tabela 9 - Estimativa do teor de umidade da madeira de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden em fungdo da velocidade ultra-sénica e
temperatura de secagem, para diferentes faixas de teor de umidade e transdutores.

Tipo de Faixa de Equacao de regresséao Raf Syx
trandutor  TU (%) quag 9 (%) (%)
100 - 12 TU= 120379 -0,00142674*V +0,000103214°T* - 2,70322°D - 0,00000462869*(V*D*T) 80,8 0,26 1668,2**
TFP TU < PS Ft TU= e17,3558 - 0,00252592*V - 0,021676*T + 0,000209962*T2 - 19,5017*D + 0,00341914*(V*D) 40’7 0,20 86,54**
TU > PS Ft TU= e18,3465 -0,00279505*V - 18,8086*D + 0,00343223*V*D 65,6 0, 1 9 61 2,02**
100 - 12 TU= 232559 - 0,00000187893V> + 2022,20°D - 6262,86°D* + 8418,00°D* - 4215,4°D" + 0,0111712*(V"D) 60.9 0.36 397 14**
TPS TU < PS Ft TU= e584,962 -0,665467*V + 0,00025432*V? - 3,2437*E-8*V? - 0,0122353*T + 0,000108745*T2 - 1,08138*D 1 6 2 0 25 1 9 31 *%k
TU > PSFt TU= g 7:29485-0,014261°V + 0,00000122845°V2 + 227,586D - 543,571°D + 375,368"D* + 0,0115583*(V"D) 64.0 0.19 285 48**

Onde: V= velocidade ultra-s6nica (m/s); TU= teor de umidade base seca (%); e= exponencial; D= densidade basica ao teor de umidade de equilibrio (g/cm?3); T=
temperatura de secagem (°C); TFP= transdutores de faces planas; TPS= transdutores de pontos secos; PSFt= ponto de saturag&o das fibras tedrico (30%); R,=
coeficiente de determinagéo ajustado; Syx= erro padrdo da estimativa; F= valor de F calculado; E= poténcia de base 10, e ** = significativo ao nivel de 1 % de
probabilidade.
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Apesar do reduzido ajuste dos modelos (Tabelas 7 e 8) observam-se, de
maneira geral, que o aumento da temperatura de secagem proporcionou tendéncia
de reducéo do TU estimado.

Observa-se que, para determinadas faixas de TU, ndao ocorreu influéncia da
temperatura de secagem sobre a estimativa do TU. No entanto, os valores de Rj;?
apresentaram-se muito baixos. Portanto, novamente observou-se uma baixa
influéncia da temperatura de secagem sobre a estimativa do TU.

Compararam-se as espécies estudadas baseando-se nas Tabelas 8 e 9. Mais
uma vez, ndo se observou influéncia definida da espécie sobre a estimativa do TU
quando do uso dos TFP. Ja quando do uso dos TPS, o eucalipto proporcionou

valores superiores de TU estimado, para um mesmo valor de Vus.

4.5 Avaliacao da velocidade ultra-sbnica como meio de controle do processo

de secagem

Os resultados deste estudo mostram que a velocidade das ondas ultra-
sbnicas é sensivel a alteragdes do TU da madeira de modo suficiente para ser
utilizada no controle do processo de secagem. Esta sensibilidade é valida para TU
superiores ao PSF, o que nido ocorre com os demais métodos alternativos estudados
até o presente momento.

Entretanto, outras caracteristicas especificas da madeira também
proporcionam alteragbes na velocidade de propagagdo das ondas, sendo a
influéncia de algumas delas ainda nao esclarecidas. Isso & observado pelas
divergéncias descritas entre os pesquisadores.

Outro ponto muito importante para que esta alternativa venha a ser utilizada
refere-se ao desenvolvimento de transdutores especificos para esta finalidade.
Ambos os transdutores avaliados neste trabalho apresentaram vantagens e
desvantagens, sendo que nenhum deles apresentou-se util para esta fungao.

Os transdutores sdo sensores muito complexos, constituindo segredos de
producao por parte de muitos fabricantes de aparelhos ultra-sénicos. Portanto, o
desenvolvimento de transdutores especificos para esta finalidade é bastante

acessivel. Esta caracteristica, aliada a compreensdo das caracteristicas das
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madeiras, torna esta alternativa muito promissora para ser utilizada no controle do

processo de secagem.



5 CONCLUSOES E RECOMENDAGOES

A analise dos resultados obtidos no presente estudo permite concluir:
- Existe correlagéo entre a velocidade ultra-s6nica e o teor de umidade da madeira;

- Para ambos os tipos de transdutores utilizados (faces planas e pontos secos), o
teor de umidade da madeira apresentou influéncia significativa sobre a velocidade
de propagagdo das ondas ultra-sbnicas, sendo esta relagdo inversamente

proporcional e valida a madeira desde verde até o final da secagem;

- O uso dos transdutores de faces planas mostrou-se problematico durante a analise
das madeiras submetidas a maior temperatura (70°C), devido ao derretimento do
acoplante utilizado (vaselina). A utilizacdo de um acoplante especial poderia resolver

este problema;

- O uso dos transdutores de pontos secos mostrou-se mais pratico quando
comparado ao uso de transdutores de faces planas. No entanto, devem ser
preferencialmente utilizados em madeiras duras e menos heterogéneas, como as do

género Eucalyptus;

- A densidade basica ao teor de umidade de equilibrio também apresentou influéncia
significativa na velocidade de propagacao das ondas ultra-sOnicas, comportando-se
de modo diferenciado entre as espécies. O aumento desta variavel proporcionou,
para o Pinus elliottii Engelm., aumento da velocidade ultra-sénica, e, para o
Eucalyptus grandis Hill ex Maiden, redugao desta. Este comportamento distinto pode
ser devido a pequena variagao entre os valores de densidade, os quais variaram

entre 0,40 e 0,58 g/cm? para o pinus e, para o eucalipto, entre 0,37 e 0,57 g/cm?;

- A influéncia da espécie na velocidade ultra-sénica, quando utilizados os
transdutores de faces planas, ndo apresentou comportamento definido. Quando
utilizado os transdutores de pontos secos, a madeira de eucalipto proporcionou

maior velocidade;
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- Devido a influéncia da espécie e densidade sobre a velocidade ultra-sénica, pode-
se depreender que o aparelho de ultra-som deve ser calibrado para cada espécie ou

grupo de espécie com comportamentos semelhantes;

- O aumento da temperatura de secagem proporcionou, de modo geral, tendéncia
de reducdo da velocidade ultra-sénica. A influéncia desta variavel, no entanto, foi

reduzida;

- O uso da técnica ultra-sdnica para o monitoramento do teor de umidade de
madeiras durante a secagem mostrou-se promissor. No entanto, ha caréncia de
estudos que relacionem o comportamento do ultra-som em fungdao das diversas
caracteristicas relacionadas a madeira. Também sdo necessarios a pesquisa € o

desenvolvimento de transdutores especificos para esta finalidade;

- Estudos para a avaliacido desta alternativa devem ser também conduzidas em
estufas comerciais, podendo ser analisados outros fatores envolvidos, tal como a

umidade relativa.
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