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       IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 

    ASBR – Associação Sul Brasileira de Empresas Florestais 

       APRE – Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal 

          AGEFLOR – Associação Gaúcha de Empresas Florestais 

     ACR – Associação Catarinense de Empresas Florestais 

 
 

Organizações facilitadoras 

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel  

 

 

 

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores  

 

 

IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais  
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http://www.celso-foelkel.com.br/
http://www.ipef.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.apreflorestas.com.br/
http://www.ageflor.com.br/
http://www.acr.org.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.ipef.br/
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jun18.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jun18.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/
http://www.ipef.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.apreflorestas.com.br/
http://www.ageflor.com.br/
http://www.acr.org.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.ipef.br/
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jun18.pdf
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Uma realização possível graças à colaboração dos seguintes amigos  

 
Professor Dr. Antônio Aprígio da Silva Curvelo 

 

Professor Dr. Luiz Pereira Ramos 

 

 
 

Empresas e organizações apoiadoras  

  
Categoria Premium 

 

Suzano  

 

ArborGen Tecnologia Florestal  

 

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores  

 

 
 

Empresas e organizações apoiadoras  
 

Categoria Master 

 

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e 

Papel  

 

Bracell  

 

Klabin  

 

Veracel Celulose 

 

 

http://www.suzano.com.br/
http://www.arborgen.com/
http://www.iba.org/pt/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.abtcp.org.br/
https://www.bracell.com/
http://www.klabin.com.br/
http://www.veracel.com.br/
http://www.suzano.com.br/
http://www.arborgen.com/
http://www.iba.org/pt/
http://www.abtcp.org.br/
https://www.bracell.com/
http://www.klabin.com.br/
http://www.veracel.com.br/
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SIMPÓSIOS BRASILEIROS SOBRE A QUÍMICA DAS 

LIGNINAS E OUTROS COMPONENTES DA MADEIRA 

 

Brazilian Symposium on the Chemistry of Lignins 

and other Wood Components 

 

Sobre a Origem, História e Estrutura dos Simpósios... 

 

 

       

 

 
Os consagrados “Brazilian Symposium on the Chemistry of 
Lignins and other Wood Components” conseguiram ser realizados 

em apenas oito edições até desaparecerem (temporária ou 
definitivamente) com o último evento acontecendo em 2004 – exatos 

15 anos após a primeira edição de 1989. 
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Apesar de serem eventos de grande valor científico e tecnológico em 

uma área carente no Brasil de compartilhamento de conhecimentos 
sobre essas temáticas, esses simpósios não conseguiram sobreviver 

às mudanças nas rotas tecnológicas globais e à competição com 

outros tipos de eventos nacionais e internacionais que passaram a 
incluir em seus programas maiores orientações para a química da 

madeira e para as biotecnologias florestais, principalmente com o 
surgimento de estudos no campo que se denominou de biorrefinarias 

e nanotecnologias de base florestal. 
 

Dois grandes amigos e entusiastas da química da madeira, ou seja, o 
Professor Doutor Antônio Aprígio da Silva Curvelo e o Professor 

Doutor Luiz Pereira Ramos foram tanto articuladores como 
organizadores de alguns desses oito eventos. Ambos, de forma 

efetiva e voluntária, ajudaram na obtenção de materiais dos eventos 
e em fornecer depoimentos históricos sobre os mesmos.  

 
Vejam a seguir o texto que o professor Aprígio produziu para resumir 

o surgiumento dos famosos Simpósios das Ligninas: 

 
No início da década de 1980, o Grupo de Físico-Química Orgânica 

(GFQO) do Instituto de Química de São Carlos – USP, sob a liderança 
do Prof. Dr. Robert Ange Marie Camile De Groote, iniciou trabalhos de 

pesquisa aplicada visando à produção de lignossulfonatos a partir do 
licor negro de indústrias de polpação que utilizavam o processo kraft. 

Neste primeiro momento, as pesquisas foram financiadas pela 
Fundação Banco do Brasil (Projetos FIPEC) e resultaram em várias 

publicações científicas e de uma patente.  
O interesse pelo tema surgiu naturalmente a partir dos trabalhos já 

estabelecidos no GFQO em estudos de reações de sulfometilação de 
sistemas aromáticos. Esta mesma reação, com mudanças pontuais, 

foi empregada na produção dos dispersantes lignossulfonatos a partir 
dos licores negros do processo kraft. Ao término do projeto FIPEC, os 

estudos continuaram com financiamento FINEP, somente que então 

visando à produção de dispersantes a partir da lignina presente no 
bagaço da cana-de-açúcar. 

Sentindo a necessidade de aprofundar o conhecimento em Química 
das Ligninas, o GFQO começou a desenvolver estudos básicos e 

aproximações com outras equipes de pesquisa sobre esse tema. 
Vários contatos foram estabelecidos com pesquisadores estrangeiros 

que atuavam em diferentes campos de investigação, sempre 
relacionados com Química da Madeira e Química de Ligninas. Dentre 

os contatos estabelecidos destacavam-se pesquisadores alemães, 
americanos e italianos. Como fruto desta interação, o Instituto de 

Química de São Carlos promoveu vários cursos de curta duração com 
estes especialistas, com destaque para os cursos dos professores e 
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doutores Horst Nimz; Gerd Wegener; Rudolf Patt e Oskar Faix. Os 

três primeiros foram os criadores dos processos de polpação 
Acetosolv, Organocell e ASAM, respectivamente. Ainda como fruto 

desta colaboração, pesquisadores brasileiros e alemães realizaram 

estágios de intercambio de pesquisa na Alemanha e Brasil, 
respectivamente. 

Com o amadurecimento do trabalho de pesquisa, pela elevada 
quantidade de contatos científicos estabelecidos e visando à 

divulgação e maior interação entre pesquisadores atuantes em 
Química da Madeira e Química de Ligninas foi realizado, em setembro 

de 1989, o “First Brazilian Symposium on the Chemistry of Lignins 
and other Wood Components”. Para esta primeira edição, assim como 

para as seguintes, adotou-se a língua inglesa como idioma oficial, 
tanto para as palestras como para os trabalhos escritos. Esta 

necessidade, requerida principalmente pela presença de 
pesquisadores estrangeiros, não representou qualquer obstáculo para 

o sucesso dos eventos.  
Como fruto do sucesso do evento, que contou com participação de 

renomados pesquisadores brasileiros e estrangeiros, instituiu-se uma 

regularidade bianual de eventos futuros, num total de oito edições 
entre os anos de 1989 a 2004. 

Ainda que o número de pesquisadores atuantes nesta área de 
pesquisa tenha crescido no Brasil e no exterior, a manutenção do 

renomado “Simpósio de Ligninas” foi prejudicada pelo surgimento de 
um elevado número de outros eventos, no Brasil e 

internacionalmente, de caráter mais geral e que passaram a aglutinar 
também os principais pesquisadores nessas temáticas. 

 
 

Continuando e comentando sobre esse texto introdutório do professor 
Aprígio Curvelo: 

 
 

Os simpósios motivos de resgate por esse presente documento 

antecederam a atual e avassaladora “onda da bioeconomia, 
biorrefinarias e nanotecnologias”.  Esses termos eram praticamente 

desconhecidos durante o período inicial dos simpósios de ligninas. 
Pode-se então dizer que temas que hoje seriam classificados como 

sobre as biorrefinarias eram apresentados nos simpósios das ligninas 
como química da madeira e biotecnologias. Esses simpósios foram 

então e definitivamente os precursores dos eventos sobre 
biorrefinarias aqui no Brasil.  

 
A onda das biorrefinarias começou a ganhar volume a partir de 

2005/2006, para se tornar um tsunami de pesquisas tecnológicas a 
partir de 2012. Surgiram inúmeros eventos com temáticas sobre 
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biomateriais e biocombustíveis muito próximas àquelas dos simpósios 

das ligninas e outros componentes das madeiras e não-madeiras. 
Inclusive, muitos dos participantes e apresentadores de trabalhos 

nesses simpósios acabaram fundando a RIADICYP – Red 

Iberoamericana de Docência e Investigación en Celulosa y Papel, 
sendo que em 2016, essa entidade inclusive incluiu o termo 

Productos Lignocelulósicos em sua denominação.  Ficou então muito 
difícil competir com entidades poderosas, como TAPPI, ABTCP, 

RIADICYP, TECNICELPA, ATCP-Chile, PAPTAC/Canadá, IEA/França e 
muitas outras organizações internacionais que passaram a incluir 

sessões sobre biorrefinarias e nanotecnologias em seus congressos, o 
que acabou provocando um esvaziamento e depois uma 

descontinuidade dos simpósios que estamos resgatando. 
 

Inclusive, pelo fato do idioma oficial ser apenas o inglês desde o 
evento de 1989, isso acabou por oferecer uma característica e 

originalidade de globalização ao evento, talvez um dos primeiros no 
setor florestal brasileiro a ter adotado esse tipo de procedimento. Em 

2001, com o sétimo simpósio sendo organizado pelo forte núcleo do 

setor de celulose e papel da UFV – Universidade Federal de Viçosa, o 
sucesso foi tamanho, que escancarou as portas para que surgissem 

outros eventos no setor com características similares de globalização, 
idioma único em Inglês e maciça presença de pesquisadores 

internacionais se misturando aos nacionais. Foi o caso do surgimento 
em 2003 dos hoje consagrados ICEPs – International Colloquium on 

Eucalyptus Pulp (http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_ago17.pdf). 
Outro evento, com características similares de internacionalização, 

embora de regionalização mais focada na Iberoamérica, acabou 
surgindo no ano 2000 com o primeiro dos CIADICYP – Congreso 

Iberoamericano de Investigación en Celulosa y Papel, o que acabou 
também ocupando espaços oportunizados para apresentações sobre a 

química da madeira e da lignina.   
 

A onda de globalização se tornou necessária, urgente e abrangente, 

portanto e por isso mesmo, a ABTCP – Associação Brasileira Técnica 
de Celulose e Papel, a partir do evento de 2003, passou a chamar seu 

congresso anual de Congresso Internacional, promovendo parcerias 
com entidades congêneres de suas relações mais próximas, 

aumentando assim a globalidade e internacionalização de seus 
congressos e exposições anuais. Foram promovidas parcerias nesses 

congressos com: TAPPI/USA; ATCP-Chile, Zellcheming/Alemanha; 
Tecnicelpa/Portugal; TAPPSA/África do Sul; APPITA/Austrália e Nova 

Zelândia; PI/Finlândia, dentre outras. 
 

 

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_ago17.pdf
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Voltando ao histórico e estruturações dos nossos oito simpósios de 

ligninas: 
 

Em geral, cada um dos eventos sobre as ligninas e química da 

madeira reunia cerca de 120 a 300 participantes e em todos eram 
apresentados entre 50 a 150 trabalhos entre as apresentações orais e 

de pôsteres. Conforme evoluía a popularidade do evento a partir do 
primeiro, maiores eram os números de participantes, autores e 

trabalhos apresentados. Igualmente, aumentavam os números de 
autores e participantes internacionais, com ampliação dos números 

de países representados.  Desde o evento inicial a frequência 
internacional foi expressiva, destacando como principais países sendo 

representados: Brasil, Alemanha, Chile, Estados Unidos da América, 
Finlândia, Rússia, França, Itália, Portugal, Espanha, Argentina, 

Uruguai, Suécia, Canadá, Cuba, Bolívia, dentre outros. 
 

O evento ganhou sua maturidade a partir do terceiro evento realizado 
em Belo Horizonte (1993) e a partir dai até o sétimo, cresceu em 

expressão e em número de keynote papers, artigos, conferências, 

palestras, trabalhos voluntários e convidados, pôsteres, etc. O oitavo 
evento, que encerrou a série, já teve dificuldades para manter a 

regularidade bienal e foi realizado em parceria com a ABPl – 
Associação Brasileira de Polímeros. Todos os eventos se constituíram 

em oportunidades para muitos autores nacionais e internacionais 
abrirem suas gavetas e bancadas para oferecerem suas contribuições 

para a agregação de conhecimentos compartilhados às pessoas desse 
setor. Como curiosidade, muitos dos atuais técnicos do setor 

brasileiro de celulose e papel tiveram presença, pela primeira vez em 
um evento totalmente realizado em idioma inglês, em algum desses 

oito simpósios. 
 

A grande diversidade de temas, assuntos e participantes sempre foi o 
ponto alto desses simpósios. O que se tinha como apresentações nos 

eventos eram então um misto de dezenas de trabalhos altamente 

acadêmicos originados das universidades e institutos de pesquisa 
com outras dezenas de trabalhos práticos que buscavam 

aplicabilidades e novos processos e produtos, gerados por técnicos e 
pesquisadores das empresas produtoras e fornecedoras 

(principalmente de produtos químicos) dos setores de celulose e 
papel e da indústria química. Participavam dos eventos autoridades 

científicas, técnicas e acadêmicas do Brasil e em geral de cerca de 10 
a 20 países. Inúmeros dos apresentadores convidados se constituíam 

de renomados e consagrados especialistas da química e bioquímica 
da madeira, tanto brasileiros como internacionais. 
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Os simpósios aconteceram de forma alternada entre diversos estados 

do nosso País: São Paulo (quatro eventos), Minas Gerais (dois 
eventos); Paraná (um), e Pernambuco (um), cada um deles sendo 

organizado invariavelmente por instituições universitárias ou centros 

de excelência tecnológica.  
 

O apoio financeiro costumava ser suprido tanto por entidades 
públicas de apoio à pesquisa e desenvolvimento tecnológico como por 

empresas produtoras e fornecedoras dos setores: químico e de 
celulose e papel. Os principais apoiadores financeiros costumavam 

ser as próprias universidades organizadoras dos eventos e 
instituições de apoio à pesquisa tais como: FAPESP - Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo; FAPEMIG - Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais; Fundação Banco do 

Brasil, FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos; CNPq – Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; FUNDEP – 

Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa; FAPE – Fundação de 
Apoio à Pesquisa; Embrapa Florestas; IBAMA – Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; além de 

Prefeituras Municipais, como as de Lorena e Curitiba; dentre outras. 
Havia também apoio de associações ou entidades de classe ou de 

pesquisa: ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel; 
TAPPI – Technical Association of the Pulp and Paper Industry; ABPol – 

Associação Brasileira de Polímeros; SBQ – Sociedade Brasileira de 
Química; SIF – Sociedade de Investigações Florestais e CRQ – 

Conselho Regional de Química, dentre outras.  Do setor industrial 
foram comuns os apoios financeiros de empresas produtoras de 

celulose e papel, fornecedores de produtos químicos para o setor de 
base florestal e empresas produtoras e fornecedoras de 

equipamentos laboratoriais e de uso científico para laboratórios. 
 

 
Temas mais usuais nos trabalhos e palestras convidadas ou 

voluntárias, inclusive nos pôsteres:  
 

A rica diversidade de temas e de oferta de trabalhos permitia que 
cada evento fosse extremamente produtivo.  

 

 
Química da Madeira (entre 50 a 65% dos trabalhos) 

 
 Caracterização dos componentes das madeiras e não-madeiras 

(outros materiais lignocelulósicos); 

 Metodologias e procedimentos de testes e avaliações; 
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 Desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos de conversão 

da biomassa lignocelulósica em produtos com potencial ou 

efetiva aplicação comercial; 

 Estudos pioneiros sobre novos processos de utilização de 

materiais lignocelulósicos; 

 Aperfeiçoamento de produtos potenciais derivados das 

biomassas lignocelulósicas; 

 Estudos e desenvolvimentos sobre processos de produção de 

celulose pelos processos kraft e sulfito (polpação, 

branqueamento, qualidade das matérias-primas fibrosas, 

qualidade das celuloses obtidas, licores residuais, etc.); 

 Aperfeiçoamento de processos de polpação baseados em 

solventes orgânicos (ASAM, Organosolv, Acetosolv, etc.); 

 Derivação química de componentes essenciais extraídos das 

madeiras ; 

 Soluções de problemas tecnológicos na utilização de materiais 

lignocelulósicos;  

 Remediação de poluentes; etc. 

 

 
Biotecnologias em processos (entre 35 a 50% dos trabalhos) 

 
 Bioconversão de materiais lignocelulósicos; 

 Biorremediação de poluentes através processos 

biotecnológicos; 

 Enzimas: produção e aplicações; 

 Biopolpação, biobranqueamento;  

 Biocombustíveis e bioenergia; 

 Desenvolvimento e aperfeiçoamento de processos e produtos 

biotecnológicos; etc. 

 

 
Materiais lignocelulósicos utilizados nas pesquisas e constando 

dos trabalhos e apresentações: 

 

 Madeiras: 80 a 85% por cada edição dos simpósios; 

 Não-madeiras (bagaço de cana, palhas de cereais, milho, 

palmáceas, gramíneas, etc.): 10 a 15%; 

 Efluentes e resíduos: 10 a 15%. 
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Síntese da realização dos oito Simpósios Brasileiros sobre Química 

das Ligninas e Outros Componentes da Madeira 
 

O quadro a seguir permite entender melhor onde aconteceram e 

quais os organizadores desses oito simpósios: 
 
 

Simpósio 

&  

Local 

 

Entidades Organizadoras/Promotoras 

 

 

Ano 

 
1º 

São Carlos – SP 

 

 

Instituto de Física e Química de São Carlos 

USP – Universidade de São Paulo 

 

1989 

 
2º 

Campinas – SP 

 

 

Instituto de Química 

UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas 

 

1991 

 

 
3º 

Belo Horizonte - 

MG 

 

 

Departamentos de Química 

 

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais 

& 

UFU – Universidade Federal de Uberlândia 

 

 

 

 

1993 

 

4º 
Recife – PE 

 

 

Centro de Tecnologia 

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco 

 

1995 

 

 
5º 

Curitiba – PR 

 

 

Departamento de Química 

UFPR – Universidade Federal do Paraná 

& 

IEA – International Energy Agency / França 

 

 

 

 

1997 

 
6º  

Guaratinguetá - SP 

 

 

FAENQUIL – Faculdade de Engenharia Química de 

Lorena 

Atualmente – USP – Universidade de São Paulo 

 

 

 

1999 

 
7º 

Belo Horizonte - 

MG 

 

 

Departamento de Engenharia Florestal 

UFV – Universidade Federal de Viçosa 

&  

SIF – Sociedade de Investigações Florestais 

 

 

 

2001 

 

8º 
São Pedro – SP 

 

 

ABPol – Associação Brasileira de Polímeros 

&  

EMBRAPA - UNESP - UNICAMP - USP São Carlos 

 

 

 

2004 
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As principais atividades desenvolvidas no escopo dos simpósios eram 

usualmente as seguintes: 
 

 Conferências de pesquisadores chaves (keynotes); 

 
 Palestras de apresentadores convidados; 

 
 Palestras voluntárias e aceitas para apresentação oral; 

 
 Pôsteres em formato de resumos expandidos; 

 
 Reuniões técnicas; 

 
 Desenvolvimento de estratégias para os futuros eventos. 

 

 

Cada um desses oito eventos foi gerado pelo esforço e dedicação de 
inúmeras pessoas que dedicaram trabalho voluntário árduo para que 

eles se realizassem na qualidade e no sucesso atingido. Nesse exato 
momento em que estou tentando resgatar a história desses simpósios 

e de demonstrar a importância que eles tiveram para o Brasil, é vital 
que também se resgate o nome de alguns daqueles que se dedicaram 

com seu trabalho e sua determinação para que os simpósios 

acontecessem da forma bem-sucedida como aconteceram. Sempre é 
possível que alguns nomes de pessoas que estiveram colaborando 

nas organizações sejam eventualmente esquecidos por mim, até 
mesmo porque já se passaram mais de 15 anos após o último desses 

simpósios ter ocorrido. Diversos dos pioneiros na criação e 
organização desses eventos ou já se aposentaram ou nos deixaram, 

deixando-nos em alguns casos apenas com sua lembrança e valor.  
Caso tenhamos esquecido algum nome, existe a facilidade das 

publicações em mídia virtual, que nos permite que se façam adições 
ou subtrações. Caso algum de vocês se lembrem de algum nome a 

mais ou se sintam desconfortáveis com a citação de seu próprio 
nome, por favor, me informem, que farei as devidas alterações.  Sem 

uma ordem de relevância ou de importância, porque todos os nomes 
citados a seguir foram vitais para que os simpósios se realizassem 

com sucesso; eu desejo expressar minha mais sincera gratidão e 

admiração a todos, com a certeza que nossos milhares de leitores 
estarão assinando em baixo também, ao citar os nomes desses 

relevantes colaboradores para a existência, ocorrência e perpetuidade 
nessa edição da PinusLetter dos Simpósios Brasileiros sobre a 

Química das Ligninas e Outros Componentes da Madeira.  
 

Nosso obrigado então aos amigos que dedicaram sua colaboração e 
dedicação aos nossos valiosos simpósios das ligninas: Adilson Roberto 

Gonçalves; Alcides Lopes Leão; Alexandra Amorim Salgueiro; Alfredo 
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Mokfienski; André Ferraz; Antônio Aprígio da Silva Curvelo; César 

Augusto Moraes de Abreu; Dorila Piló-Veloso; Elisa Exposito; Evandro 
Afonso do Nascimento; Flávio Teixeira da Silva; Ismael Eleotério 

Pires; John N. Saddler; Jorge Luiz Colodette; José Lívio Gomide; Lúcia 

Helena Innocentini Mei; Luiz Henrique Capparelli Mattoso; Luiz 
Pereira Ramos; Nelson Durán; Priscila Benar; Reinaldo Ruggiero; 

Robert Ange Marie Camile De Groote; Rubens Chaves de Oliveira; 
Teresa Cristina Brasil de Paiva; Ulf Friedrich Schuchardt, dentre 

outras tantas pessoas colaboradoras e voluntárias. 
 

Importante também destacar a participação de inúmeros autores de 
artigos, palestras, conferências, fossem para temas convidados ou 

como trabalhos voluntários e pôsteres. Em geral, cada evento tinha 
mais de uma centena de autores contribuindo com suas descobertas 

e textos. Alguns autores eram muito frequentes, colocando sempre e 
com destaque seus pontos de vista, opiniões e descobertas de 

pesquisa, quer fossem de natureza aplicada e prática ou acadêmica e 
científica. Graças ao trabalho árduo, criatividade e desprendimento de 

todos os autores para os diversos segmentos das ciências da química 

e biotecnologia das madeiras é que se formaram os alicerces 
tecnológicos desses simpósios, onde os autores de trabalhos eram os 

artesões e os engenheiradores das novas rotas da química da 
biomassa florestal e agrícola.  

 
Para fins de expressar o agradecimento a todos os autores, tomo a 

liberdade de listar a seguir e em ordem alfabética de primeiro nome, 
aqueles que foram alguns dos mais frequentes em termos de 

apresentações orais, palestras e pôsteres: Adilson Roberto 
Gonçalves; Adriane Maria Ferreira Milagres; Anderson Guerra; André 

Ferraz; André Ribeiro Cotrim; Ângela Machuca; Antônio Aprígio da 
Silva Curvelo; Carlos H.L. Soares; Carlos Pascoal Neto; Chen-Louang 

Chen; Cristina T. Andrade; Dâmaris Emília Doro Pereira Lorenzoni; 
Danyella Oliveira Perissotto; Débora Terezia Balogh; Dimitris S. 

Argyropoulos; Dmitry Victorovitch Evtyugin; Dorila Piló-Veloso; Elisa 

Exposito; Elisabete Frollini; Emília Curotto; Ergílio Cláudio-da-Silva 
Júnior; Evandro Afonso do Nascimento; Ewellyn Augsten Capanema; 

Fernando Carazza; Fernando Santos; Flávio Teixeira da Silva; 
Francides Gomes da Silva Júnior; Hasan Jameel; Jaime Baeza; Jaime 

Rodrigues; Jorge Luiz Colodette; José Lívio Gomide; Josef S. Gratzl; 
Juan Reyes; Juanita Freer; Lúcia Regina Durrant; Lúcia Helena 

Innocentini Mei; Luiz Pereira Ramos; Marcelo Cardoso; Marcelo 
Moreira da Costa; Nelson Durán; Otávio Mambrim Filho; 

Patrício Guillermo Peralta Zamora; Pratima Bajpai; Régis Mendonça; 
Reinaldo Ruggiero; Robert Ange Marie Camile De Groote; Rudolf Patt; 

Sérgio Antônio Lemos de Morais; Ulf Friedrich Schuchardt, dentre 
outros tantos mais. 
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Algumas das pessoas ímpares, que foram muitíssimo importantes 

para o sucesso de diversos desses eventos, tanto na organização 
como apresentação de trabalhos, nos brindaram com seus 

depoimentos sobre a importância e valor desses simpósios para elas.  

 
 

Vamos então ouvir o que alguns dos criadores ou participantes ativos 
desses eventos nos contam sobre suas experiências com os mesmos: 
 
 

 Professor Dr. Antônio Aprígio da Silva Curvelo – Instituto 

de Química de São Carlos – USP – Universidade de São Paulo 

 
A partir dos estudos aplicados visando à produção de lignossulfonatos 

a partir do licor negro das indústrias de polpação kraft, o Grupo de 
Físico-Química Orgânica (GFQO) do IQSC-USP passou a desenvolver 

pesquisa básica em Ligninas, Celulose e Processos de Polpação / 
Deslignificação. Nesta época, final dos anos 1980’s e início de 1990’s, 

já se estava trabalhando com parâmetros de solubilidade aplicados a 
sistemas poliméricos e se passava a estudar o uso de solventes 

orgânicos para extração de ligninas. Desta forma, naturalmente 
foram encontrados os trabalhos em processos Organossolv de 

polpação e rapidamente se percebeu a importância da contribuição 
dos pesquisadores alemães, com destaque para os professores H.H. 

Nimz, Gerd Wegener e Rudolf Patt, que desenvolveram os processos 
Acetosolv, Organocell e ASAM, respectivamente. Contando com o 

apoio do DAAD (Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico) e da 

Fundação Humboldt e, mais adiante, das entidades brasileiras 
FAPESP, CNPq e FINEP foram obtidos os recursos para trazer estes e 

outros pesquisadores atuando em materiais lignocelulósicos para o 
País e, em particular, para participarem dos Simpósios de Ligninas 

iniciais da série de eventos.  A adesão dos países latino-americanos e 
ibero-americanos foi fomentada pela participação do GFQO em um 

programa CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnologia 
para el Desarollo).  A partir deste programa, foi recebida a 

participação de pesquisadores da Argentina, Uruguai, Bolivia, Chile, 
Costa Rica, Cuba e México.  A participação destes pesquisadores no 

Simpósio de Ligninas era obtida pela conciliação das datas com as 
reuniões periódicas do grupo CYTED no país. Como consequência 

direta ou indireta do Simpósio, várias linhas de pesquisa foram 
iniciadas no Brasil, vários contatos estabelecidos com empresas do 

setor de papel e celulose e diversas colaborações internacionais 

iniciadas. Como fruto destes contatos iniciais, até hoje o IQSC/USP 
mantem colaborações com pesquisadores argentinos, franceses, 

portugueses, alemães e, naturalmente brasileiros. Todo este esforço 
produziu, apenas nesse grupo universitário, dezenas de dissertações 

de mestrado e teses de doutorado e centenas de trabalhos publicados 
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em periódicos da área. Contribuição adicional, e não menos 

importante, é o fato de que vários pesquisadores formandos no GFQO 
atuam hoje em indústrias de celulose e papel e universidades 

brasileiras e do exterior. Esse tipo de situação também aconteceu em 

modelos distintos de integração em diversas das universidades 
parceiras que participaram na organização dos simpósios, tais como: 

UNICAMP, UFU; UNESP; UFPR; UFMG; UFPE, UFV; etc.  
Enfim, foram eventos e tempos maravilhosos de muita integração 

nacional e internacional estudando, pesquisando e formando pessoal 
técnico para atuar nessas temáticas de química, bioquímica e 

biotecnologias de madeiras.  
Algo fundamental para servir de exemplo sobre como utilizar a 

ciência e a pesquisa para promover a evolução científica e tecnológica 
no Brasil e em muitos locais do mundo. 

 
 
 

 Professor Dr. Luiz Pereira Ramos – Departamento de 

Química – UFPR – Universidade Federal do Paraná – 
comentando sobre o 5º Simpósio 

 
O Brasil se notabilizou pela realização dessa série de simpósios 

relacionados à química de lignina, sendo que a sua quinta edição, 

intitulada “Quinto Simpósio Brasileiro sobre a Química das Ligninas e 
Outros Componentes da Madeira” foi realizada em Curitiba, Paraná. 

Paralelamente, a rede intitulada “Biotecnologia para a Conversão de 
Lignocelulósicos” da Agência Internacional de Energia (lEA) vinha 

realizando numerosas reuniões nesse mesmo período, sempre 
orientados aos últimos avanços associados à conversão de materiais 

lignocelulósicos em biocombustíveis, biomateriais e insumos químicos 
de alta relevância tecnológica. Com o reconhecimento de que 

processos comercialmente viáveis exigiriam o desenvolvimento de 
aplicações de alto valor agregado para a lignina obtida como 

coproduto, bem como a eficiente conversão dos açúcares derivados 
de celulose e hemiceluloses em biocombustíveis líquidos como o 

etanol, decidiu-se combinar essas duas redes altamente produtivas 
em um mesmo simpósio. O encontro foi realizado de 31 de agosto a 

5 de setembro de 1997 e foi promovido pelos esforços conjuntos da 

IEA/Bioenergia e do Departamento de Química da Universidade 
Federal do Paraná, com apoio da Embrapa Florestas e do Ibama. O 

patrocínio para a reunião foi obtido junto à Klabin Fabricadora de 
Papel e Celulose, à SINC do Brasil Instrumentação Científica, à 

Prefeitura Municipal de Curitiba e aos órgãos de fomento do governo, 
como CNPq e FINEP. 

O evento reuniu quase trezentos participantes, representando mais 
de vinte países. Embora o programa tenha sido tentativamente 

organizado em duas partes, igualmente divididas entre os dois 
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simpósios, houve uma clara sobreposição de interesses entre todos 

os participantes da reunião. Quatorze países foram representados 
dentre os oradores principais. Vinte e nove palestras foram proferidas 

e seus resumos foram publicados em um livreto que também incluía 

os resumos de todos os trabalhos apresentados nas sessões de 
painéis. As sessões técnicas focaram na discussão de fatores que 

ainda restringiam a implementação de processos industriais 
associados à utilização desses recursos renováveis lignocelulósicos.  

 
Tais temas incluíam: 

     • Biotecnologia associada ao processamento de resíduos florestais 
e agroindustriais; 

     • Ampliação de escala de técnicas de pré-tratamento de materiais 
lignocelulósicos; 

     • Processos alternativos de polpação e branqueamento; 
     • Novas técnicas para a seleção e/ou transformação de 

microrganismos industriais; 
     • Melhoria do processamento a jusante em tecnologias de 

conversão de recursos renováveis; 

     • Novos materiais e/ou biocombustíveis líquidos gerados a partir 
de recursos renováveis; 

     • Evolução da competitividade econômica desses processos em 
comparação com outros já bem estabelecidos no mercado; 

     • Desenvolvimento de técnicas para o tratamento de efluentes 
industriais; 

     • Estabelecimento de novas políticas para facilitar - ou tornar 
mais atraente - a opção por tecnologias que não fossem tão 

agressivas ao meio ambiente. 
 

O evento conjunto também incluiu três sessões de pôsteres que 
envolveram cerca de 150 contribuições, cobrindo uma ampla 

variedade de linhas de pesquisa associadas aos principais temas do 
evento. 

Os resumos estendidos foram revisados pelo Comitê Científico do 

Congresso e 75 artigos foram cuidadosamente selecionados para 
serem organizados na forma de um livro contendo os Anais do 

evento. Cópias dos Anais e do Livro de Resumos foram distribuídas 
na reunião e essas ainda podem ser obtidas diretamente com o 

organizador local, Dr. Luiz Pereira Ramos (UFPR). 
Os autores de alguns dos principais artigos foram incentivados a 

redigir manuscritos completos e enviá-los para revisão e possível 
publicação em uma edição especial da revista Bioresource Technology 

da Elsevier Publishing. Esta edição especial, intitulada “Bioprocessing 
and Characterization of Lignocellulosics”, foi organizada pelos Drs. 

Luiz Pereira Ramos (UFPR) e John N. Saddler (UBC) e finalmente 
publicada em abril de 1999 (Bioresource Technology Volume 68, 
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Issue 1 - https://www.sciencedirect.com/journal/bioresource-

technology/vol/68/issue/1), reunindo 14 artigos cujos conteúdos 
representam o escopo e a direção dos trabalhos apresentados pelos 

participantes durante a realização do evento.  

Enfim, foi um período bastante enriquecedor para nossa ciência e 
tecnologia madeireira e que colaborou, com muita certeza, para a 

abertura das portas para o surgimento e fortalecimento dos conceitos 
sobre biorrefinarias integradas à indústria de base florestal e de 

outros tipos de biomassas em nosso País. 
 

 

 Dra. Dâmaris Emília Doro Pereira Lorenzoni – Consultora 
independente em Inovações Tecnológicas 

 

Todos os Simpósios Brasileiros de Química das Ligninas e Outros 

Componentes da Madeira foram extremamente enriquecedores, 
principalmente por não se atrelarem à minha formação inicial. Sou 

bioquímica, trabalhei alguns anos com análise de resíduos de 
pesticidas, antes de me ingressar na indústria de celulose e papel. 

Tais conferências me ensinaram muito, me inseriram em um novo 
mundo e eu me apaixonei por ele. Especialmente após o terceiro 

simpósio, posso garantir que atingi um novo patamar profissional. 
Naquele Simpósio eu fui corajosa em apresentar um trabalho sobre o 

Microscópio de Força Atômica para Análise de Ligninas, sem, contudo, 

conhecer as profundezas do assunto. Eu não era expert nesse 
microscópio, mas o simpósio desencadeou uma série de eventos e me 

trouxe a oportunidade de fazer um doutorado na Suíça na 
Universidade de Basel, com orientação do Dr. Ernst Meyer e co-

orientação do prêmio Nobel da Física em 1986, Dr. Gerd Binnig, 
ambos criadores e aperfeiçoadores desse tipo de microscópio. Claro 

que eu não poderia ter feito nada disso sem a ajuda do meu chefe, 
Dr. Ergílio Cláudio-da-Silva Jr., e nem sem o suporte da minha 

empresa na época, a Aracruz Celulose. Sou grata a eles, até a 
eternidade. Como se pode perceber, os impactos desses simpósios 

foram muito significativos em minha carreira, permitindo que eu 
fosse desenvolvendo um sentimento de ter obtido um selo de 

vitoriosa na mesma.  
  
 

 Dra. Danyella Oliveira Perissotto – Especialista de processo 

– Linha de Fibras – Suzano S/A 
 

Sou uma pessoa muito suspeita para falar desses encontros, pois foi 
a época mais rica em aprendizados científicos e tecnológicos para 

mim. Conheci pessoas que eu só sabia o nome e a expertise (como 
Dimitris Argyropoulos que me deu a “dica” de “sonhar em inglês” 

para diminuir as dificuldades em entender a língua) e que se 

https://www.sciencedirect.com/journal/bioresource-technology/vol/68/issue/1
https://www.sciencedirect.com/journal/bioresource-technology/vol/68/issue/1
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mostraram bastante dispostos a contribuir com meus trabalhos de 

pesquisa. Em todos esses eventos pude ver com orgulho, as 
apresentações de alguns de meus orientadores (Evandro Afonso do 

Nascimento, Jorge Luiz Colodette e Luiz Pereira Ramos) e pude 

aprender que a nossa ciência, principalmente no ramo de celulose, só 
evolui porque tem pessoas apaixonadas por esse trabalho e que se 

dedicaram para entender a lignina, a madeira e sua química. Veja, 
por exemplo, a tese de doutorado do professor Sérgio Antônio Lemos 

de Morais que nos mostrou o primeiro modelo possível da lignina de 
eucalipto. Ele tem uma história científica com a lignina e inúmeros 

trabalhos apresentados nesses simpósios. Em um desses eventos 
pude utilizar, pela primeira vez, a palavra “cluster” e até pensei: Se 

um dia tiver um filho, vai se chamar “Cluster Perissotto” (mas esse 
foi apenas um delírio daquela época em que eu sonhava com 

fragmentos de lignina). Foi também em um desses eventos (que 
aconteceu em Campinas) que realmente tive o primeiro contato 

direto com a indústria de celulose e papel. Uma turma do curso de 
Especialização em Celulose e Papel da antiga Ripasa fez várias 

apresentações e, sentada ao lado da amiga Maria Tereza Borges 

Pimenta (nessa ocasião aluna de doutorado do professor Aprígio), eu 
disse: “Acredito que posso unir os dois mundos, o real e o dos meus 

sonhos em uma única realidade!” “Os anos passaram e descobri que 
a realidade não é tão bonita como os sonhos, mas tenho comigo 

todos os momentos daqueles encontros, desde a aquisição de 
conhecimento até o desenvolvimento de amizades que ficaram para 

sempre”. 
  

 

 Professor Doutor Cláudio Mudadu Silva – Laboratório de 

Celulose e Papel - Universidade Federal de Viçosa 
 

A sétima versão do evento Brazilian Symposium on the Chemistry of 

Lignins and other Wood Components ocorreu no mês de setembro de 
2001, em Belo Horizonte e foi fruto de um intenso trabalho realizado 

pela UFV, sobretudo pela equipe do Laboratório de Celulose e Papel 
do Departamento de Engenharia Florestal. Os professores José Lívio 

Gomide e Jorge Luiz Colodette presidiram o evento e contaram com 

uma participação ativa de todos os professores, técnicos e alunos de 
pós-graduação e graduação do LCP. Houve também um importante 

apoio da SIF (Sociedade de Investigações Florestais) e, sobretudo, 
das empresas brasileiras de base florestal. Recordo-me que fizemos 

várias reuniões preliminares de planejamento, sob a batuta dos 
professores Gomide e Colodette. Desde a escolha do local até os 

detalhes do programa técnico-cientifico, chamada dos trabalhos, 
recebimento dos resumos e organização do programa, foram muitos 

dias de intenso trabalho. Havia, na época, um receio de que BH não 
fosse uma cidade muito atrativa do ponto de vista turístico e que 
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poderia prejudicar a participação da comunidade técnica e cientifica 

no simpósio. Na prática, isso não se confirmou. Os eventos culturais e 
sociais foram muito bem avaliados por todos. Chamo a atenção que a 

organização do simpósio foi importante na aprendizagem de toda a 

equipe do LCP. Os alunos de pós-graduação e graduação tiveram 
uma participação muito efetiva durante todo o evento. Trabalharam 

arduamente na recepção dos nossos convidados e no auxilio das 
diversas atividades que demandam um evento cientifico internacional 

desta monta. Do ponto de vista técnico-cientifico, esse evento teve 
uma importância especial no cenário nacional e internacional da 

ciência florestal. O número de trabalhos na forma oral e de pôster foi 
expressivo e de altíssima qualidade, reconhecidos pelos elogios dos 

participantes. Participaram desse evento, especialistas de renome 
nacional e internacional e creio que tenha sido um marco para o 

avanço do conhecimento da Química da Madeira. Foram doze sessões 
técnicas distribuídas em três dias corridos. Cada sessão era 

coordenada por um chairman e contava com um palestrante 
convidado (keynote speaker) e três apresentações orais de trabalhos. 

As perguntas eram feitas após cada apresentação.  Além disso, 

recebemos mais de 60 trabalhos na forma de painéis/pôsteres que 
foram apresentados ao fim de cada dia, em área reservada, durante 

um período de confraternização. Creio que um importantíssimo fruto 
desse simpósio tenha sido a criação dos futuros colóquios latino-

americanos que passaram a ocorrer a cada dois anos em cidades 
latino-americanas e tratam, sobretudo de polpa de eucalipto, os 

ICEP’s – International Colloquium on Eucalyptus Pulp - e que, em 
2020 terá a sua nona edição na cidade de São Paulo, em parceria 

com a ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 
 

 
 Professor Doutor Reinaldo Ruggiero – Instituto de Química 

– UFU - Universidade Federal de Uberlândia 
 

Em 1989, ao participar do First Brazilian Symposium on the 

Chemistry of Lignins and other Wood Components, no IQSC-USP em 
São Carlos, em uma conversa com o Professor Richard Weiss (na 

época docente da UNICAMP), ele me falou de um pesquisador da 
Universidade de Bordeaux, que trabalhava com fotoquímica de lignina 

e modelos, e que era bastante colaborativo. Esse era o tema que 
trabalhávamos no momento, tema de meu doutorado. Esse 

pesquisador, atualmente aposentado da Université Bordeaux, meu 
grande amigo até hoje, é o Professor Alain Yves Castellan. Iniciamos 

uma colaboração conjunta bastante profícua em 1994; ele foi meu 
convidado em dois eventos dos nossos simpósios, o terceiro em 

1993, em Belo Horizonte, e no quinto, em Curitiba, em 1997. Na 
vinda dele em 1993, o professor Alain veio direto da França para 
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Uberlândia, porque havíamos combinado iniciarmos a discussão de 

um projeto de pesquisa conjunto. Essa colaboração foi um fator 
decisivo para implementação do programa de pós-graduação em 

química da UFU – Universidade Federal de Uberlândia, iniciado em 

1996 e depois oficialmente implantado em 1998. Depois de alguns 
dias em Uberlândia, conhecendo nossa instituição, propusemos 

submeter um projeto CAPES/COFECUB em anos seguintes, o que foi 
iniciado em 1996, resultando em doutorado direto de um aluno nosso 

e três pós-doutorados de professores brasileiros na França, além de 
inúmeras missões de trabalho trocadas. A vinda dele proporcionou 

também um fato particularmente interessante que me permito aqui 
relatar, que foi nossa viagem de Uberlândia a Belo Horizonte para 

participar do terceiro simpósio, realizada em carros cedidos pela 
Universidade Federal de Uberlândia para nos levar ao evento. Nesta 

viagem fomos os professores da UFU, Evandro Afonso do Nascimento, 
Antônio Eduardo da Hora Machado, Francisco José Torres de Aquino, 

Sergio Antônio Lemos de Morais, Manuel Gonzalo Hernandez 
Terrones, eu e o professor Castellan. Partimos todos para Belo 

Horizonte. O problema é que uma viagem de 600 km em uma 

estrada simples, mal conservada, perigosa, com motoristas da UFU, o 
que para os brasileiros era comum, foi uma aventura inimaginável 

para um francês. E realmente foi indescritível. A cada curva um susto 
e um sobressalto. Além disso, o calor que fazia na região era 

insuportável, e os automóveis não possuíam ar condicionado. Ao 
chegar a Belo Horizonte o stress do francês estava nas alturas, mas 

todos sobrevivemos. Soube depois que essa viagem foi assunto para 
muitos anos com seus colegas franceses, e com os brasileiros nas 

visitas em missões trocadas entre a França e o Brasil que se 
seguiram. Enfim, esses eventos nos possibilitaram avanços nas 

nossas pesquisas, conhecimentos e ensino, para alunos e professores 
da UFU, mas também emoções e recordações inesquecíveis. 
 

 
Finalmente, um agradecimento especial e a quem faço por direito, e 

com muita justiça, a alguns amigos que me ajudaram na preparação 
dessa edição da PinusLetter ao fornecerem depoimentos, 

documentos, informações verbais e empréstimo de anais dos 
simpósios para digitalização. Esse resgate histórico e tecnológico que 

eu lhes estou trazendo nessa edição da PinusLetter não teria sido tão 
completo se eu não tivesse recebido a ajuda amiga e valorosa de 

alguns dos grandes colaboradores da silvicultura, química da madeira 
e das biotecnologias florestais no Brasil. Aos amigos (as): Antônio 

Aprígio da Silva Curvelo; Luiz Pereira Ramos, Dâmaris Emília Doro 
Pereira Lorenzoni, Danyella Oliveira Perissotto; Gleison Augusto dos 

Santos; Sebastião Renato Valverde, Ana Márcia Macedo Ladeira 
Carvalho; Cláudio Mudadu Silva; Luiz Ernesto George Barrichelo e 
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Reinaldo Ruggiero; meus mais sinceros e eternos agradecimentos por 

me ajudarem a disponibilizar nesse documento, a rica história, os 
livros dos eventos, bem como os excepcionais resultados científicos, 

tecnológicos e setoriais dos oito Simpósios Brasileiros sobre a 

Química das Ligninas e Outros Componentes da Madeira. 
 

Obrigado a todos, em especial aos leitores da geração setorial que 
vivenciou esses simpósios e das novas gerações, que poderão ser 

eventualmente estimuladas a participarem e se envolverem em um 
processo de recriação desse evento ou de outros similares.  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 
 

Finalmente, preparem-se para acesso livre e público dos 

  

Brazilian Symposium on the Chemistry of 
Lignins and Other Wood Components 

 

...que a partir desse ponto estão sendo apresentados 
digitalizados e colocados ao seu dispor, 

...todos os livros técnicos (livros de trabalhos e resumos) 

...de forma gratuita e pública na web... 

 

Desde o Primeiro Simpósio (Setembro de 1989) até o 
Oitavo e Último (Setembro de 2004) 

 

São, portanto, 15 anos de magníficas contribuições 
para a sociedade madeireira e florestal mundial 
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Apoio vital das seguintes entidades para que as digitalizações fossem 

autorizadas, produzidas e disponibilizadas publicamente às partes 
interessadas da sociedade: 

 
 

IQSC – Instituto de Química de São Carlos - USP 

IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 

SIF – Sociedade de Investigações Florestais 

LCP/UFV – Laboratório de Celulose e Papel – Universidade Federal 
de Viçosa 

ASBR – Associação Sul Brasileira de Empresas Florestais 

APRE – Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal 

AGEFLOR – Associação Gaúcha de Empresas Florestais 

ACR – Associação Catarinense de Empresas Florestais 

 

Com nossos cumprimentos a todas as entidades organizadoras e 

realizadoras dos oito simpósios, a saber: 

 

IQSC – Instituto de Química de São Carlos – USP – Universidade de 
São Paulo 

 
Instituto de Química – UNICAMP – Universidade Estadual de 
Campinas 

 
ICEX – Instituto de Ciências Exatas – Departamento de Química – 

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais 
 
Departamento de Química – UFU – Universidade Federal de 

Uberlândia 
 

Centro de Tecnologia – UFPE – Universidade Federal de Pernambuco 
 
Departamento de Química – UFPR – Universidade Federal do Paraná 

 
IEA – International Energy Agency / França 

 
FAENQUIL – Faculdade de Engenharia Química de Lorena – USP – 

Universidade de São Paulo 
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LCP/UFV – Laboratório de Celulose e Papel – UFV – Universidade 

Federal de Viçosa 
 

SIF – Sociedade de Investigações Florestais 
 
FEQ – Faculdade de Engenharia Química – UNICAMP – Universidade 

Estadual de Campinas 
 

FCA – Faculdade de Ciências Agrárias – UNESP/Botucatu – 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
 

CNPDIA/Embrapa – Embrapa Instrumentação Agropecuária – 
Centro Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Instrumentação 

Agropecuária 

 

        Produção da PinusLetter nº 56 - Grau Celsius 

 

Coordenação e redação: Celso Foelkel 
 

Colaborações: Professor Dr. Antônio Aprígio da Silva Curvelo 
   Professor Dr. Luiz Pereira Ramos 

 

Essa edição da PinusLetter lhes oferece a oportunidade ímpar de 

terem acesso através da internet a uma enorme coleção de trabalhos 
técnicos de forma simples, direta, amigável e com máxima 

simplicidade. Desde que a internet esteja disponível, vocês poderão 
navegar, ler e guardar em seu computador quaisquer ou todos os 

artigos ou livros que lhes interessarem.  
 

Sigam então as oito edições dos Brazilian Symposium on the 

Chemistry of Lignins and Other Wood Components a partir da 

Edição 01 de 1989 até a Edição 08 de 2004 

 

Vocês poderão abrir, baixar ou salvar em seu computador todos os 

arquivos disponibilizados. Para facilitar o salvamento dos arquivos, a 

maioria deles pesados, pode-se usar a ferramenta "Salvar destino 
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como...", endereçando os mesmos para uma pasta selecionada em 

seu computador. 

Cada livro ou parte de um livro de trabalhos de cada simpósio em 

específico tem seu conteúdo descriminado por artigo, matéria ou 

seção. Os números entre parênteses após o nome do trabalho 
representam as páginas do livro onde o texto se encontra. Observar 

que o número da página do livro de trabalhos ou resumos nem 
sempre corresponde ao número da página do arquivo digital, isso em 

função de eliminação de algumas páginas de propagandas, de 
páginas em branco ou de seções com outro tipo de numeração 

apresentados em alguns dos livros. 

Dois dos eventos, o terceiro e o oitavo não estão disponibilizados na 

forma de livro impresso de trabalhos, mas sim de arquivos 
eletrônicos em pdf de cada um dos trabalhos do simpósio. Dessa 

forma, no caso desses dois eventos, não teremos um livro a ser 
descarregado, salvado ou baixado, como foi o caso dos demais 

simpósios. Dessa forma, cada trabalho, apresentação, pôster ou 
palestra disponível terá um arquivo em PDF especial para si próprio, 

que poderá ser aberto e/ou baixado individualmente.  

Praticamente a maioria dos trabalhos e pôsteres está apresentada no 
idioma Inglês. Alguns poucos trabalhos estão em Português ou 

Espanhol, principalmente nos primeiros eventos da série. 

Uma honra estar criando e distribuindo esse rico material para a 

sociedade de base florestal madeireira e também para as demais 
partes interessadas da sociedade brasileira e global. 

 

Portanto, desfrutem desse privilégio... 
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Anais  

First Brazilian Symposium on the Chemistry of Lignins 

and Other Wood Components 

São Carlos/SP  

04 a 06 de Setembro de 1989 

 

Para abrir e/ou baixar os livros completos de Proceedings e também o 
Abstracts Book do First Brazilian Symposium on the Chemistry 
of Lignins and Other Wood Components, clicar nos endereços a 

seguir:  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1989_First+Symposium+Ligni

ns+Wood+Components_Proceedings.pdf  (Livro de Trabalhos – 
Proceedings) 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1989_First+Symposium+Ligni

ns+Wood+Components_Abstracts.pdf  (Livro de Resumos – Abstracts 
Book) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1989_First+Symposium+Lignins+Wood+Components_Proceedings.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1989_First+Symposium+Lignins+Wood+Components_Proceedings.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1989_First+Symposium+Lignins+Wood+Components_Abstracts.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1989_First+Symposium+Lignins+Wood+Components_Abstracts.pdf
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O Livro de Resumos apresenta exatamente os mesmos títulos e 

ordem dos trabalhos apresentados no Livro de Trabalhos, somente 
que contem apenas os resumos (summaries ou abstracts). Logo, o 

conteúdo a seguir com as páginas de cada artigo representa apenas o 

do livro contendo os artigos completos, ou seja, do Proceedings cujo 
endereço foi apresentado anteriormente para que possa ser aberto ou 

descarregado.  

 

 Conteúdo principal do Livro de Trabalhos ou Proceedings:  

 

Sessões do evento: 

1. Plenary Conferences 

2. Posters Section 

3. Authors’ Index 

 

• Capa 

• Organizadores e patrocinadores 

• Conteúdo das conferências plenárias (I e II) 

 

Abertura da seção: Plenary Conferences (01) 

 

• Lignoids: Biochemical and chemical highlights. O.R. Gottlieb (03 - 

11) 

• Recent progress in structural analysis of lignins by routine and pulse 

sequence ¹³C NMR: Scope and limitations. D. Robert. (12 - 20) 

• Lignin degrading enzyme from Chrysonilia sitophila: Production 

mechanism and utilization. N. Durán. (21 - 37) 

• FTIR spectroscopy for wood science and technology, with special 

emphasis on lignin chemistry. O. Faix. (38 - 57) 

• Photodegradation of wood. D.N.-S. Hon. (58 - 79) 

• ASAM pulping and chlorine-free bleaching of Eucalyptus. O. 
Kordsachia; D. Wandinger; R. Patt. (80 - 94) 

• NMR studies of lignin from Eucalyptus grandis. D. Piló-Veloso. (95 - 
113) 

• Characterization of soluble and residual lignins from pulping 
according to the Organocell process. G. Wegener; A. Lindner. (114 - 

120) 
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• Chemical explotation of hemicelluloses: Synthesis of furanic 

polymers and oligomers. A. Gandini. (121 - 127) 

• Polar effects and mechanism of the sulfomethylation of lignins. 

R.A.M.C. De Groote. (128 - 142) 

• Acetosolv pulping and bleaching of wood and annual plants. H.H. 
Nimz; A. Berg; C. Granzow; R. Casten; S. Muladi. (143 - 152) 

 

• Abertura do volume II do livro de trabalho (III – IV) 

 

Abertura da seção: Posters Section (153) 

 

• Conteúdo da seção de pôsteres (155 -158) 

• Aqueous alcohol-soda pulping of Eucalyptus wood with low ethanol 
content. O. Mambrim Filho; M. Tubino. (159 - 167) 

• Pulpaje de madera de Pinus radiata D. Don con solventes organicos. 
A. Pedreros; N. Durán; E. Schmidt; J. Freer; C. Aguilera. (168 – 173 

– em Espanhol) 

• Organolv pulping II: Eucalyptus globulus and Eucalyptus grandis. S. 

Urizar; J. Freer; J. Baeza; N.M. Erismann; N. Durán. (174 - 177) 

• Determination of the chloride content of the Acetosolv pulping 
mixture of sugar cane bagasse. S.J. Alaburda; V.R. Botaro; A.A.S. 

Curvelo; R.A.M.C. De Groote. (178 - 185) 

• Pressure effect in the delignification of sugar cane bagasse by the 

Organosolv process. P. Benar; U.F. Schuchardt. (186 - 192) 

• Organosolv lignins: Some aspects related to extraction and Mn 

determination. E. Frollini; R.M. Santos; L.H. Ferreira. (193 - 195) 

• Correlation between Kappa Number and residual lignin in ethanol-

soda pulp from Eucalyptus grandis. O. Mambrim Filho; F.G. Barros; 
L.E.G. Barrichelo; M. Tubino. (196 - 199) 

• Reflectance spectroscopy used as a non destructive method for 
wood biodegradation monitoring. A. Ferraz; P.A.M. Vasquez; N. 

Durán. (200 - 204) 

• Wood delignification by ligninase-mimetic reactions: 

Hemin/hydrogen peroxide system. N.M. Erismann; J. Baeza; J. Freer; 

H. Mansilla; A.M. Fernandez; N. Durán. (205 - 208) 

• Study of the mechanism of ligninase from Chrysonilia sitophila 

(TFB-27441). Use of β-O-4 lignin models. R.F.P. Moreira; R.A. Pilli; N. 
Durán. (209 - 215) 
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• Organosolv process: Pre-treatment of Pinus radiata D. Don wood 

with ligninolytic fungus Chrysonilia sitophila. A. Ferraz; J. Baeza; N. 
Durán. (216 - 221) 

• Biotransformation of lignosulfonate by Chrysonilia sitophila. J. 

Rodriguez; N. Durán. (222 - 227) 

• Production, characterization and kinetics studies of ligninase 

extracted from Chrysonilia sitophila. I. Ferrer; C.G. Castro; J. 
Rodriguez; N. Durán. (228 - 233) 

• Comparison of different fungi for ligninase production: 
Phanerochaete chrysosporium (BKM-F-1767 strain) and Chrysonilia 

sitophila (TFB-27441 strain). J. Rodriguez; A. Ferraz; P. Mattos; N. 
Durán. (234 -238) 

• Bacteria-, yeast- and mold-mediated bioconversion of phosphoric 
acid hemicellulose hydrolyzates from angiosperms and gymnosperms. 

J.G. Chociai; I.N. Lyra; M.B. Chociai; J.B.C. Correa; J.D. Fontana. 
(239 - 254 – em Português) 

• Cellulase, β-glucosidase and protease production by Chrysonilia 
sitophila induced by Pinus radiata D. Don sawdust. E. Curotto; S. 

O’Reilly; V. Campos; J. Rodriguez; N. Durán. (255 - 261) 

• Production of cellulases and hemicellulases by Thermoascus 
auranticus induced by Eucalyptus grandis wood. A. Machuca; N. 

Durán. (262 - 267) 

• Photosensitized pre-treatment of cellulose and its role on cellulose 

efficiency. M. Haun; E. Gomez; N. Durán. (268 - 278) 

• Macromolecular adhesive over pulps. R. Catalán; R. Melo; B. Rivas; 

U. Angne. (279 - 286) 

• Ion-sorption studies on sugar-cane filter-press mud. A.S.D. Xavier; 

G. Goissis. (287 -295) 

• Synthesis and assignments on ¹³C and ¹H NMR chemical shifts of 

aromatic carbons in 5-5 biphenyl type lignin model compounds. 
S.A.L. Morais; M.G. Drumond; D. Piló-Veloso (296 - 300) 

• Biogenesis of lignoids sustaining one oxygenated and one 
unoxygenated terminal side chain carbon. M. Yoshida; O.R. Gottlieb. 

(301 - 304) 

• Lignins extracts by organic solvents: An extension of Braus’ lignin. 
E.L. Rossini; M.R.G. Oliveira; A.A.S. Curvelo; R.A.M.C. De Groote. 

(305 - 312) 

• Solvent effect on Organosolv lignin from Pinus caribaea hondurensis 

(Part I). D.T. Balogh; A.A.S. Curvelo; R.A.M.C. De Groote. (313 – 
320) 
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• Deslignificação físico-química de sabugo de milho. E.A. Gómez; A.A. 

Winkler; A.A. Verzignassi; A.L.V. Alves. (321 – 331 – em Português) 

• Lignin hemicellulose complex in the cell wall of stem of Mimosa 

scabrella (Bracatinga): Ester and ether linkages. F. Reicher; M.R. 

Sierakowski; J.L.M.S. Ganter; J.B.C. Corrêa. (332 – 341 – em 
Português) 

• Study of O-acetil groups in the hemicelluloses of Mimosa scabrella 
(Bracatinga): Location and distribution.  J.B.C. Corrêa; M.R. 

Sierakowski; P.A.J. Gorin; F. Reicher. (342 – 349 – em Português) 

• Adsorption of uranium by bark from Pinus radiata D. Don.   J. Freer; 

J. Baeza; H. Maturana; G. Palma; N. Durán. (350 – 355) 

• Descomposición térmica de la celulosa, lignina y hemicelulosa A y 

B.   H. Herrera; C.L.P. Araya; A. Wottitz; S.I. Velez; M.E. Carranza. 
(356 – 359 – em Espanhol) 

• Thermogravimetry dynamic kinetics of cellulose.   E. Gomez; P. 
Moran; N. Durán. (360 - 366) 

• Compuestos polifenolicos de corteza de Pinus radiata.   J. Baeza; A. 
Pedreros; M.P. Peña; B. Ruf; J. Valenzuela; G. Palma; J. Freer. (367 

– 371 – em Espanhol) 

• Selective hydrolysis of hydrolytic Eucalyptus lignin: Production of 
monomolecular phenols.   A.R. Gonçalves; U.F. Schuchardt. (372 – 

376 – em Português) 

 

Author Index (377 - 379) 

 

 

Muito antes das biorrefinarias surgirem recentemente como modismo 

tecnológico em meados da primeira década do século 21, já nos anos 

1980’s e 1990’s se geravam novos conhecimentos e tecnologias sobre os 

temas de biotecnologia, biomassa, biomateriais e biocombustíveis no Brasil 
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Anais  

 

Second Brazilian Symposium on the Chemistry of Lignins 
and Other Wood Components 

Campinas/SP 

02 a 04 de Setembro de 1991 

 

Para abrir e/ou baixar o livro completo dos trabalhos do Second 
Brazilian Symposium on the Chemistry of Lignins and Other 

Wood Components, clicar no endereço a seguir:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1992_Second+Symposium+Li

gnins+Wood+Components_Proceedings.pdf   (Livro de Trabalhos – 
Proceedings) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1992_Second+Symposium+Lignins+Wood+Components_Proceedings.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1992_Second+Symposium+Lignins+Wood+Components_Proceedings.pdf
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Conteúdo principal do Livro de Trabalhos ou Proceedings:  

 
 

Curiosamente, existe uma distinção entre o ano de realização do 

segundo simpósio, que aconteceu em 1991, e a data referenciada no 
correspondente livro de trabalhos, que deve ter sido editado e 

publicado no ano seguinte, ou seja, 1992. 

Para esse evento, não foi criado ou não recebido por mim um livro de 

resumos, como acontecera no evento anterior. 

 

Sessões do evento: 

1. Wood Chemistry 

2. Biotechnology 

3. Authors’ Index 

 

Vamos então ao conteúdo do citado volume: 

 

• Capa 

• Organizadores e patrocinadores 

• Conteúdo do livro (Índice dos trabalhos publicados no livro) (I e II) 

 

Section I: Wood Chemistry (III) 

 

• Chemistry and surface-active properties of the ozonation products 
of technical lignin. R. Wang; H.G. Olf; J.S. Gratzl; C.-L. Chen (01 - 

11) 

• Analysis of Eucalyptus grandis milled wood lignin. D. Piló-Veloso; 

E.A. Nascimento; S.A.L. Morais. (12 - 23) 

• Production and characterization of technical lignins: ¹³C NMR as a 

process control. D. Robert. (24 - 31) 

• Determination of phenolic hydroxyl groups in lignins and lignin 

fractions by means of FTIR spectroscopy. G. Wegener; C. Strobel. (32 
- 43) 

• Organosolv lignins from Pinus caribaea hondurensis. A.A.S. Curvelo. 
(44 - 55) 

• Laboratory and pilot plant scale ASAM-pulping of soft- and 

hardwoods and chlorine free bleaching of the resulting pulps. R. Patt; 
O. Kordsachia; H.-L. Schubert. (56 - 71) 
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• Different products obtained in the thermochemical conversion of 

hydrolytic Eucalyptus lignin by different methods. A.R. Cotrin; U. 
Schuchardt; D. Severin. (72 - 81) 

• The 3Rs and 3Es of wood chemistry research for the 21st century. 

D.N.-S. Hon. (82 - 90) 

• Oxidation of hydrolytic Eucalyptus lignin with oxygen in acetic acid. 

A.R. Gonçalves; U. Schuchardt. (91 - 96) 

• EDA/water delignification of soybean harvest residues. M.R. Rosa; 

A.A. Winkler; E.A. Gómez-Pineda. (97 - 103) 

• Physicochemical treatment of corn harvest residues. D.O. Pootz; 

E.A. Gómez-Pineda. (104 - 111) 

• Formic acid pulping: Delignification of Eucalyptus grandis. N.M. 

Erismann; J. Freer; J. Baeza; N. Durán. (112 - 119) 

• Pulping of Pinus radiata D. Don with ethylenediamine-soda and non 

traditional bleaching sequence. J. Ruiz; N. Rojas; J. Mena; S. Urizar; 
J. Freer; E. Schmidt; S. Quadri; J. Baeza. (120 - 126) 

• Sucessive Organosolv extractions of lignins from Eucalyptus 
grandis. D.T. Balogh; A.A.S. Curvelo; R.A.M.C. De Groote. (127 - 

135) 

• Dioxan lignins from Pinus caribaea hondurensis. Part B: Effect of 
the extraction time. S. Montanari; A.A.S. Curvelo; R.A.M.C. De 

Groote. (136 - 143) 

• Pulping of Eucalyptus wood by the Acetosolv process. P. Benar; U. 

Schuchardt. (144 - 148) 

• Removal of cupric ion from solution by contact with corn cobs. E.T. 

Hawthorne; E.A. Gomez P.; A.A. Winkler H. (149 - 156) 

• Extraction and incorporation of metals in bark and its derivatives. B. 

Ruf; P. Anabalón; H. Maturana; C. Aguilera; J. Freer; J. Baeza. (157 - 
164) 

• Use of lignins as support for herbicides in controlled release 
formulations. F.T. Silva; R.M. Wilkins. (165 - 172) 

• Characterization of lignins used as matrix in controlled release 
formulations: Steam explosion sugar cane bagasse and kraft 

Eucalyptus lignin. A. Ferraz; J.A. Souza; F.T. Silva. (173 - 177) 

• Ammoxidation of technical lignins in liquid phase. D. Meier; F. 
Ramirez; V. Zúñiga; O. Faix. (178 - 188) 

• Ammoxidation of lignaceous materials in a fluidized bed reactor. V. 
Zúñiga; A. Martinez; E. Delgado; G.G. Allan; J. Coca P.; A. Camacho. 

(189 - 199) 
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• Fine chemicals with trimethoxybenzoyl group obtained from wood 

tar Eucalyptus. F. Carazza; M.O.S. Pereira; G.D.F. Silva; L.P. 
Andrade. (200 - 205) 

• Preparation of vanillin from kraft lignin from Pinus spp. A.L. 

Mathias; A.E. Rodrigues. (206 -213) 

• Kinetic study of the lignin extraction of Eucalyptus grandis by 

Ethanol-Soda process. O. Mambrim Filho; M. Tubino. (222 - 230) 

• Effect of catalyst and steam-explosion pretreatment on sugar cane 

bagasse delignification. F.T. Silva; G.J.M. Rocha; U. Schuchardt; A. 
Ferraz; A.R. Cotrim. (231 - 236) 

• Plant xylans as potential chemical feedstocks. E. Delgado; V. 
Zúñiga. (237 -248) 

• An experimental study of a simultaneous hydrolysis and 
fermentation of sugar cane bagasse. V. González; V. Zúñiga; A. 

Camacho; C. Pelayo. (249 - 257) 

• Characterization of spent soda cook liquor and sulfonate alkali 

lignins. M. Arés; Z. Rodriguez; L. Barbeyto; I. Prado; M. Oliva. (258 - 
266) 

• Effects of O-acetylation of phenolic hydroxyl groups on ¹³C chemical 

shifts of aromatic carbons in biphenyl type lignin model compounds. 
M.G. Drumond; D. Piló-Veloso; S.A.L. Morais; E.A. Nascimento; C.-L. 

Chen. (267 - 273) 

 

Section II: Biotechnology  

 

• Development of new techniques to reduce environmental impact of 
pulp bleaching. K.E.L. Eriksson. (274 - 296) 

• Biological treatment of pulp and paper wastewaters: Processes and 
bioreactors. G.L. Sant’Anna Jr. (297 - 314) 

• Ligninolytic enzymes found in submerged cultures of Phlebia 
brevispora and Ceriporiopsis subvermispora. C. Rüttimann; E. 

Schwember; L. Salas; R. Vicuña. (315 - 322) 

• Reduction of chemical oxygen demand in bleach plant effluent by a 

combination of photochemical and biological methods. N. Durán. (323 

- 333) 

• Decolorization of sugar cane molasses by Phanerochaete 

chrysosporium and two selected white-rot fungi. L.R. Durrant. (334 - 
342) 
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• Biotechnological obtention of vanillin from black kraft liquor lignin. 

M. Lopretti; A. Montalbán; E. Martinez; S. Moreno; J. Martins; H. 
Espino. (343 - 347) 

• Strategy for utilization of peroxidases on kraft effluent treatment. I. 

Ferrer. (348 - 355) 

• Photochemical pre-treatment of kraft effluent: Biobleaching with 

Lentinus edodes.  E. Esposito; V.P. Canhos; N. Durán. (356 - 361) 

• Lignin biodegradation products from Pinus radiata decayed by the 

ascomycete Chrysonilia sitophila.   A. Ferraz; N. Durán. (362 - 367) 

• Activated silica as support for xylanolytic enzymes.   L.H. 

Innocentini-Mei; H.C. Trevisan; A.M.F. Milagres; N. Durán. (368 – 
371) 

• Xylanase-ligninase bleaching sequency on kraft and organosolv 
(Formic acid) pulps.   A.M.F. Milagres; N.M. Erismann; N. Durán. (372 

- 376) 

• Growth optimization of Thermoascus aurantiacus: An efficient 

fungus acting on extractable phenols.   A. Machuca; N. Durán. (377 - 
384) 

• Screening of white-rot fungi for enzymes involved in lignin 

biodegradation.   L.R. Durrant; A.R. Mello. (385 – 393) 

• Selection of white-rot fungi for biopulping.   L. Bettucci; M. 

Speranza; M. Piaggio. (394 - 401) 

• Cellulases production by mesophilic and thermophilic 

microorganisms.   L.R. Durrant; V. Reginatto; A.B. Mello. (402 - 409) 

• Utilization of lignocellulosic material: Orange waste as carbon 

source for single-cell protein.   J. Reyes; A. Amaya-Farfan; N. Durán. 
(410 - 415) 

 

Há muitas décadas que se conhecem os componentes químicos e 

anatômicos das madeiras e de outros tipos de biomassa vegetal, bem como 

seus potenciais para aplicações na sociedade humana 
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Anais  

 

Third Brazilian Symposium on the Chemistry of Lignins 
and Other Wood Components 

Belo Horizonte/MG 

08 a 10 de Setembro de 1993 

 

Especificamente para o Third Brazilian Symposium on the 
Chemistry of Lignins and Other Wood Components, os trabalhos 

e demais informações do evento foram arquivadas e distribuídas no 
formato de mídia digital, com cada artigo apresentado de forma 

individualizada. Dessa forma, ao invés de ser disponibilizado um Livro 
de Trabalhos para o simpósio, tem-se a possibilidade de abrir, salvar 

ou descarregar cada um dos trabalhos técnicos do evento. 

(APRESENTADO NO FORMATO DE MÍDIA DIGITAL PARA CADA 
TRABALHO E NÃO COMO UM LIVRO IMPRESSO COM TODOS OS 

ARTIGOS EM FORMATO PAPEL) 
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Temas do evento: 

 

1. Wood Chemistry 

 

2. Biotechnology 

 

Para esse terceiro evento da série de simpósios, também não foi 
disponibilizado um livro de resumos, mas isso não é relevante visto 

que os resumos fazem parte de cada um dos trabalhos apresentados. 

 

Conteúdo principal do conjunto de materiais técnicos ou 

Proceedings do evento:  
 

Vamos então ao conteúdo do citado simpósio, através dos arquivos 
individualizados aos quais se podem ter acesso direto pela internet: 

 

• Capa; Organizadores e patrocinadores; Conteúdo (Índice dos 

trabalhos apresentados) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+01.pdf  

 

Abertura Section 1: Wood Chemistry 

 

• Effects of environmental pollution on wood products utilization. 
D.N.-S. Hon. (14 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+02.pdf   

 

• Formation of chloro-organics from residual lignin during chlorine 

bleaching and dechlorination and decolorization of the bleaching 
effluents by UV photolysis. P.S. Rajan; T.-Y. Xie; R. Wang; C.-L. 

Chen; J.S. Gratzl; V.R. Thomas; F. Schreiner. (36 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+03.pdf   

 

• Lignin reactions in acid and neutral media. K. Lundquist. (12 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+04.pdf   

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+01.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+01.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+02.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+02.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+03.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+51.pdf  

 

• Asperzyme 2M1: Chlorine free bleaching process on Pinus pulp. J. 

Ruiz; J. Baeza; J. Freer; E. Curotto; E. Esposito; N. Durán. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+52.pdf   

 

• Characterization and production of extracellular xylanases from 
Aspergillus sp 2M1 strain. E. Curotto; C. Aguirre; R. Angelo; E. 

Esposito; N. Durán. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+53.pdf  

 

• Characterization of the ligninolytic enzymes from Thermoascus 
aurantiacus induced by lignocellulosic substrates. A. Machuca; H. 

Aoyama; N. Durán. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+48.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+48.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+49.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+49.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+50.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+50.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+51.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+51.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+52.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+52.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+53.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+53.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+54.pdf  

 

• Decolorization mechanism of kraft pulp bleaching mill effluents from 
soft and hardwoods. J. Rodriguez; E. Esposito; J. Baeza; J. Freer; N. 

Durán. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+55.pdf   

 

• Evaluation of in vitro anti microbial activities of bagasse lignins. M. 
Rodriguez; M. Guerra; R. Cruz; E. Pacheco. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+56.pdf   

 

• Fungal degradation of Eucalyptus grandis: Diffuse Reflectance 

Fourier Transform Infrared Spectrometry (DRIFT), Scanning Electron 
Microscopy (SEM) and chemical analyses. N. Durán; A. Ferraz; E. 

Esposito; A. Jara; A.C. Silva. (05 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+57.pdf  

 

• Lignocellulosic biomass utilization in Brazil: Preatreatment process 
for increase in enzymatic digestibility. P.V. Pannir Selvam; M.K.S. 

Moreira; C.A. Araújo. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+58.pdf  

 

• Production of xylanases from Penicillium janthinellum and their use 
in the treatment of chlorine gas free kraft pulps. A.M.F. Milagres; 

M.R. Silva; M.B. Palma; N. Durán. (05 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+59.pdf  

 

• Pulp and paper industry effluents: Decontamination by immobilized 

fungi on modified nylon foam. E. Esposito; M. Speranza; L.H. 

Innocentini-Mei; N. Durán. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+60.pdf   

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+54.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+54.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+55.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+55.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+56.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+56.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+57.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+57.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+58.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+58.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+59.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+59.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+60.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+60.pdf


46 

 

• Relation between biotoxicity and chemiluminescence of cellulose 

bleaching effluents. J. Rodriguez; J. Freer; J. Baeza; E. Esposito; P. 
Gutierrez; A. Espinoza; A. Faljoni-Alario. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+61.pdf   

 

• Screening of Aspergillus from Jureia Ecologycal Reserve: Enzymes 

from solid medium. D. Attili; A.P. Macedo; E. Esposito. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+62.pdf   

 

• Screening of ligninolytic fungi isolated from soils contaminated with 
petroleum in Amazonian region. A. Machuca; M.F.S. Teixeira; N. 

Durán. (05 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+63.pdf   

 

• The study of Eucalyptus grandis wood biodegradation as a pre-
treatment for Organosolv delignification. A. Ferraz; J.C. Barbosa; F.A. 

Rodriguez; R.M.T. Mendonça; A.R. Cotrim; F.T. Silva. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+64.pdf  

 

• Thermophilic and thermotolerant fungi induced by sawdust mixtures 
(decayed laurel and cedar trees) at the Amazonian region. M.F.S. 

Teixeira; L.O. Santos; M.Z.M. Frota; S.M.D.S. Carvalho; K.S.B. 
Santos; M.I.L. Silva; N. Durán. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+65.pdf 

 

• Organic acids production by biotechnologic treatment of 

lignocellulosic residual. M. Lopretti; E. Martinez; S. Scafiezzo; M. 
Moscatelli; S. Tiscornia; A. Martino; K. Medina; E. López. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+66.pdf  

 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+61.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+61.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+62.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+62.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+63.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+63.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+64.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+64.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+65.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+65.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+66.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+66.pdf
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Fourth Brazilian Symposium on the Chemistry of Lignins 

and Other Wood Components 

Recife/PE 

28 de Novembro a 01 de Dezembro de 1995 

 

Para abrir e/ou baixar o livro completo dos trabalhos do Fourth 
Brazilian Symposium on the Chemistry of Lignins and Other 

Wood Components, clicar nos endereços a seguir:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1995_Fourth+Symposium+Lig
nins+Wood+Components_Proceedings.pdf   (Livro de Trabalhos – 

Proceedings) 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1995_Fourth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Proceedings.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1995_Fourth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Proceedings.pdf
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Conteúdo principal do Livro de Trabalhos ou Proceedings:  

 
 

O tema principal desse evento foi apresentado como sendo:  

 

“Alternative Pulping and Bleaching Processes – Environmental 

Impact and Utilization of Wood By-Products” 

 

 

Temas do evento: 

 

1. Classical Chemistry and Alternative Pulping Methods; 

 
2. Wood Analysis and their Components; 

 

3. Effluent Treatments; 

 

4. Biomass Utilization; 

 

5. Biodelignification and Biobleaching; 

 

6. Photochemistry; 

 

7. Bleaching Processes without Chlorine; 

 

8. Other subjects. 

 

Para esse quarto evento da série de simpósios, também não foi 
disponibilizado um livro de resumos, mas isso não importa tanto visto 

que os resumos fazem parte de cada um dos trabalhos apresentados. 

Vamos então ao conteúdo do citado volume: 

 

• Capa 

• Dedicatória 

• Organizadores e patrocinadores 

• Conteúdo do livro (Índice dos trabalhos publicados no livro) (I a V) 
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• Temas do evento (VI) 

 

Theme 1: Classical Chemistry and Alternative   

Pulping Methods 

 

• Biodegradation of bleached kraft pulp effluents: Structural 

modifications. C.H.L. Soares; N. Durán (01 - 04) 

• Oxysolvolysis of lignocellulosic materials. I. Deineko. (05 - 10) 

• Phenol-phormaldehyde resins containing Acetosolv and Formacell 
lignins from Eucalyptus grandis. P. Benar; U. Schuchardt; H. Nimz. 

(11 - 14) 

• Pulping of corn husks using Acetosolv process. M.L.Bianchi; A.C. 

Vieira; P. Benar; U. Schuchardt. (15 - 20) 

• Synthesis and ¹³C NMR studies of new tetrameric lignin model 

compounds containing 5-5’ and β-O-4 subsctructures. M.A. Ferreira; 
M.G. Frumnond; D. Piló-Veloso; C.-L. Cheng. (21 - 25) 

• Synthesis and studies of tetrameric lignin model compounds 
containing β-O-4’ and 5-5 subsctructures. V.L. Alves; G.M. Stefani; 

M.G. Drumond; D. Piló-Veloso; A.J. Pereira; C.-L. Cheng. (26 - 28) 

 

 

Theme 2: Wood Analysis and their Components 

 

• Characterization of Acetosolv and Formacell lignins from sugar cane 

bagasse. P. Benar; U. Schuchardt; H. Nimz. (29 - 32) 

• Characterization of residual lignin in steam-exploded cellulose. L.P. 

Ramos; A.L. Mathias; F.T. Silva; J.M.R. George; A.R. Cotrim; A.L. 
Ferraz. (33 - 38) 

• The influence of the variability of lignin characteristics of eucalypt 
species on the delignification rate of wood pulping process. D.E.D. 

Pereira; B.J. Demuner; F.L.G. Bertolucci; E. Claudio-da-Silva Junior. 
(39 - 44) 

• Thermogravimetric analysis of combustion and carbonization of the 

Eucalyptus spp.. P.C.C. Pinheiro; M.I. Yoshida; D.J. Resende. (45 - 
50) 

• Xylem and bark properties of Virgilian oak Quercus virgiliana. T.S. 
Janezic; D. Vilotic; B. Bujanovic. (51 - 56) 
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Theme 3: Effluent Teatments 

 

• Changes in Eucalyptus grandis lignins by hydrolytic action of 

secondary metabolism enzymes. M. Lopretti; D.D. Lima; E. Michelini; 

D. Cabella; E. Martinez. (57 - 61) 

• Combined ozonation-biological treatment of a bleaching effluent. J. 

Rodríguez; S. Fuentes; J. Freer; M. Martinez; J. Baeza. (62 - 65) 

• Enzyme activities during biodegradation of bleached kraft pulp 

effluent by basidiomycetes fungi. C.H.L. Soares; N. Durán. (66 - 68) 

• Fungal treatment of pulp and paper industry: Kraft-E1 and final 

effluent-Ef after aerobic treatment. L.R. Massai; E. Esposito; M. Haun; 
N. Durán. (69 - 72) 

• Kraft black liquor mineralization with UV-light in the presence of 
ZNO-Fe2O3 mixtures. J. Villaseñor; J.Reyes R.; N. Durán. (73 - 76) 

• Heterogeneous photocatalysis treatment of kraft effluents using 
polyanilina. P. Peralta-Zamora; M. Dezotti; J. Reyes; N. Durán. (77 - 

81) 

• Organochorides degradation from kraft effluent by immobilized 

fungus on chemically modified nylon. E. Esposito; L.H. Innocentini 

Mei; N. Durán. (82 - 86) 

• Photocatalytic degradation of the wood preservative 

penthachlorophenol on TiO2 particles: Identification and toxicity of 
the intermediates. F.S.G. Moraes; W.F. Jardim. (87 – 92) 

• Pulp bleaching effluent treatment through heterogeneous 
photocatalysis using ZnO immobilized on Pyrex glass. R. Pelegrini; P. 

Peralta-Zamora; N. Durán; J. Reyes. (93 - 97) 

 

 

Theme 4: Biomass Utilization 

 

• Accelerated biotransformation of sugar-cane bagasse into high 

quality organic fertilizer with potentiated Lactobacillus acidophilus. J. 
Guerra; J. A. Farfan. (98 - 103) 

• Activated carbon obtained from Organosolv lignin. S. Urizar; J.P. de 

los Reyes; F. Orellana. (104 - 107) 

• Biomass production and conversion research in support of 

renewable energy resources. C.M. Kinoshita; S.Q. Turn. (108 - 116) 

• Degradation of lignin by the GIF system. M.M. Santos; M.C. 

Guerrero; U. Schuchardt. (117 - 120) 
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• Delignification of lignocellulosic materials with wood-rotting fungi. E. 

Esposito; M. Speranza; F. Siñeriz; L. Bettucci. (121- 125) 

• Organosolv pulping in Eucalyptus saligna, bagasse and other fiber 

materials. A. Leão; R. Young. (126 - 134) 

• Production of light bio-briquettes from wood waste. T.S. Janezic; G. 
Danon; B. Bujanovic; G. Stanojevic. (135 - 140) 

• Sugar-cane bagasse as alternative to produce hemodialysis 
membrane. G. Rodrigues Filho. (141 - 142) 

 

 

Theme 5: Biodelignification and Biobleaching 

 

• Biopulping of non-woody plants and expression of fungal lignolytic 
enzymes. A.I. Hatakka; A. Mettälä; T. Vares; M. Kalsi; T. Lundell; L. 

Paavilainen. (143 - 148) 

• Delignification of E.grandis and E.globulus by Panus tigrinus. M. 

Speranza; L. Bettucci; N. Durán. (149 - 152) 

• Eucalyptus grandis decayed by white-rot fungi. M. Speranza; A. 

Ferraz; N. Durán; L. Bettucci. (153 - 156) 

• Extracellular component with high phenoloxidase activity from 
Thermoascus aurantiacus: Potentials in pulp and paper applications. 

A. Machuca; A.M.F. Milagres; H. Aoyama; N. Durán (157 - 160) 

• Hemicellulolytic complex from Aspergillus sp. (2M1 strain) for pulp 

biobleaching. A.R. De Toledo; R. Angelo; E. Esposito; A. Machuca; E. 
Curotto; N. Durán. (161 - 163) 

• Siderophores on wood degradation: Reduction of molecular oxygen 
to hydroxyl radical and ferric ion to ferrous iron. N. Durán. (164 – 

169) 

• Synergism of feruloylesterase and β-xylanase enzymes and its 

application in the enzymatic pretreatment of kraft pulp. C. Aguirre; J. 
Ruiz; C. Castillo; A. Nazal; J. Baeza; N. Durán; E. Curotto. (170 - 

183) 

 

 

Theme 6: Photochemistry 

 

• Photodegradation of Pinus radiata wood. A.M. Fernandez; R. 
Vasquez; S. Urizar. (184 - 188) 
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 Theme 7: Bleaching Processes without Chlorine 

 

• Advances in non-chlorine bleaching technology: The effects of 

pretreatments, metal management and additives on Z-stage 

performance.  J.L. Colodette; U.P. Singh. (189 - 197) 

• Ozonolysis of Eucalyptus grandis Organosolv lignin in acetic acid.  

F.J.T. Aquino; E.A. Nascimento; S.A.L. Morais; D.P. Veloso. (198 - 
203) 

• Photochemical hydrogen peroxide bleaching of Eucalyptus kraft 
pulp.   A.A. Nascimento. (204 - 209) 

• TCF Eucalyptus kraft pulp: Effect of Asperzyme 2M1 on bleaching 
and its effluent remediation with Lentinula edodes.   R. Angelo; E. 

Esposito; E. Curotto; V.M. Sacon; J. Baeza; J. Freer; N. Durán. (210 
– 214) 

 

 

Theme 8: Other Subjects 

 

• A mathematical model for estimating release rates of diuron from 

diuron/sugarcane bagasse lignin formulations obtained under 
different conditions.  C.A. Pereira; M.C.O. Souza; A. Ferraz; F.T. 

Silva; A.R. Cotrim; G.P.M. Rocha; R.E. Bruns; R.M. Wilkins. (215 - 
218) 

• Behavior of pitch in pulp mills by Candida rugose lipase.   M.S.M. 
Rodrigues; N.H. Silva; M.P.C. Silva; M.C.B. Pimentel; J.L. Lima Filho; 

E.H.M. Melo; N. Durán. (219 - 222) 

• Characterization of a low-molecular weight compound with high 

phenoloxidase activity isolated from Thermoascus aurantiacus.   A. 
Machuca; H. Aoyama; N. Durán. (223 - 227) 

• Evaluation of the oxygenation grade of oxidized lignins by analytical 
pyrolysis-gas chromatography.   A.R. Gonçalves; U. Schuchardt; D. 

Meier; O. Faix. (228 - 231) 

• Improvement of dimensional stability with Pinus radiata bark tannin 

extracts.   A.M. Fernandez; C. Rozas; R. Gutierrez; F. Rozas. (232 - 

236) 

• Influences of the structural lignin characteristics on the release rate 

of the herbicide 2,4-D in controlled release system.  J.A. Souza; A. 
Ferraz; L.I. Mei; A. Cotrim; G.J.M. Rocha; F.T. Silva; R.M. Wilkins 

(237 – 238)  
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• Kinetics of vanillin production from kraft lignin oxidation. A. 

Rodrigues; C. Fargues. (239 - 250)  

• Ligninolytic enzymes application on humic acid – organochloride 

compounds association. E. Esposito; M.O.O. Rezende; J. Freer; J. 

Baeza; M.E. Carvalho. (251 - 255)  

• Potential enzymes for recycling paper and in biobleaching pulp from 

thermophilic and thermotolerant Fusarium strands. M.F.S. Teixeira; 
L.P. Oliveira; S.M.S. Carvalho; N. Durán. (256 - 258)  

• Potential enzymes for recycling paper from Aspergillus strains. 
O.C.C. Fernandes; M.F.S. Teixeira; L.P. Oliveira; N. Durán. (259 - 

260)  

• The effect of medium acidity on the rate of wood delignification with 

oxygen in ethanol-water mixtures. M. Balakshin; I. Deineko. (261 - 
266)  

 

Author index (04 pages)  

 

 

 

Madeira – Um produto,  uma matéria-prima, um recurso natural 
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Anais  

 

Fifth Brazilian Symposium on the Chemistry of Lignins 
and Other Wood Components 

Curitiba/PR 

31 de Agosto a 05 de Setembro de 1997 

 

 

Para abrir e/ou baixar o livro completo dos trabalhos do Fifth 

Brazilian Symposium on the Chemistry of Lignins and Other 
Wood Components, clicar no endereço a seguir:  

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Fifth+Symposium+Ligni
ns+Wood+Components_Proceedings.pdf    (Livro de Trabalhos – 

Proceedings) 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Fifth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Proceedings.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Fifth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Proceedings.pdf
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Para esse evento foi criado um Livro de Resumos, entretanto, ele não 
foi digitalizado pela sua indisponibilidade. Entretanto, esse livro de 

resumos ainda pode ser obtido junto à UFPR - Universidade Federal 

do Paraná, através do professor Dr. Luiz Pereira Ramos, do 
Departamento de Química da instituição. 

 

O Quinto Simpósio sobre as Ligninas foi concomitante a outro evento 

internacional, Workshop of the International Energy Agency, sendo 
que os temas muitas vezes eram de interesse mútuo aos 

participantes de ambos os eventos. 

 

Após uma seleção dos melhores trabalhos dos eventos, foi negociada 
com a Elsevier Science Direct Publishing a publicação de um número 

especial da revista Biotechnology Resource (Volume 68, Número 01) 
contendo 14 artigos que podem ser adquiridos online, já que não se 

trata de uma revista de acesso público.  

Essa revista e o seu conteúdo aberto pode ser encontrada em: 

https://www.sciencedirect.com/journal/bioresource-
technology/vol/68/issue/1 (Endereço onde podem ser adquiridos os artigos) 

ou 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Bioresource+Technology+68+

1.pdf   (Conteúdo aberto da revista) 

 

 

https://www.sciencedirect.com/journal/bioresource-technology/vol/68/issue/1
https://www.sciencedirect.com/journal/bioresource-technology/vol/68/issue/1
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Bioresource+Technology+68+1.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Bioresource+Technology+68+1.pdf
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Conteúdo principal do Livro de Trabalhos ou Proceedings do 

Fifth Brazilian Symposium on the Chemistry of Lignins and 
Other Wood Components: 

 

Sessões do evento e do livro: 

 

1. Wood Chemistry 

2. Biotechnology 

3. Author Index 

 

Vamos então ao conteúdo do Livro de Trabalhos: 

 

• Capa dura e capa mole 

• Editorial – por Dr. Luiz Pereira Ramos, presidente do Comitê 

Organizador e editor do Livro de Trabalhos 

• Organizadores, constituição do comitê científico e patrocinadores 

• Índice dos trabalhos publicados no livro (I a VII) 

 

 

Section 1: Wood Chemistry (VIII) 

 

• A fast and accurate method for determination of cellulose and 
polyoses by HPLC. G.J.M. Rocha; F.T. Silva; A.A.S. Curvelo; G.T. 

Araújo (03 - 08) 

• A method for estimation of the reactivity of lignin moieties. M. 

Balakshin; I. Deineko. (09 - 17) 

• Adsorption of basic dye (basic blue 9) onto modified formic lignin 

from sugar cane bagasse. E.A. Gómez Pineda; A.A.W. Hechenleitner; 
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Também para esse evento, existe uma distinção entre o ano de 

realização do simpósio, que aconteceu em 1999, e a data 
referenciada no correspondente livro de trabalhos, que deve ter sido 

editado e publicado dois anos após o evento, ou seja, 2001. 

Para esse evento, não foi criado um livro de resumos, conforme 

aconteceu em alguns dos outros eventos. 

 

Sessões do evento: 
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2. Oral Session 

3. Poster Session 

4. Author Index 

 

Vamos então ao conteúdo do citado volume: 
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• Conteúdo do livro (Índice dos trabalhos publicados no livro) (V a X) 
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Ferraz. (304 - 309) 

• Recovery of lignins from kraft liquors. F. Santos; A.A.S. Curvelo. 

(310 - 314) 

• Laccase-mediators acting on E1 bleaching effluent.   R.C. Minussi; L. 

Cordi; G. Pastore; N. Durán. (315 - 318) 

• Langmuir films of sugar cane bagasse lignin.   D. Pasquini; A. 

Dhanabalan; D.T. Balogh; O.N. Oliveira Junior; A.A.S. Curvelo. (319 - 
323) 

• Membrane concentration of lignin peroxidase from Streptomyces 
viridosporus T7a by cross flow ultrafiltration.   L.M.F. Gottschalk; 

E.P.S. Bon; R. Nóbrega. (324 - 328) 

• Nanocomposites for advanced degradation of industrial residues.   

P. Peralta-Zamora; A.J.G. Zarbin; S. Nakagaki; A.J. Wosniak. (329 - 

332) 

• Optimization of D-xylose, L-arabinose and D-glucose production 

obtained from sugar cane bagasse hydrolysis process.   J.E. Paiva; 
I.R. Maldonade; T.M. Petrauskas; A.R.P. Scamparini. (333 - 337) 

• Organosolv lignin-copper as natural preservative.   A.M. Fernandes; 
J. Concha; S. Urizar. (338 -340) 
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• Organosolv delignification of steam exploded wheat straw.   M.R. 

Rosa; G.J.M. Rocha; A.A.S. Curvelo. (341 -344) 

• Oxidation of kraft lignin and liquor using oxygen and application in 

the removal of metals from aqueous solutions. A.R. Gonçalves; S.M. 

Luz. (345 - 347) 

• Oxygen-assisted Organosolv delignification of sugar cane bagasse.   

G.J.M. Rocha; T.G. Araújo; I.P. Deineko; A.A.S. Curvelo. (348 - 351) 

• Photochemical bleaching of an Organosolv cane-bagasse pulp using 

the association of TiO2 and different additives.   M.G.H. Terrones; 
A.E.H. Machado; R. Ruggiero; A. Castellan. (352 - 355) 

• Preparation of 4,4-dimethyl-2-(methoxyaryl)-2-oxazolines from 
Eucalyptus wood tar constituents.   A.A. Okuma; F. Carazza. (356 - 

360) 

• Preparation of sugarcane bagasse hydrolysates for alcoholic 

fermentation by yeasts.   C. Martin; F. Wahlbom; M. Galbe; L.J. 
Jönsson; B. Hahn-Hägerdal. (361 - 367) 

• Production and characterization of Bacillus pumilus alkaline 
xylanases for the paper industry.   M.C.T. Duarte; A.C.A. Pellegrino; 

A.N. Ponezi; E.P. Portugal; T.T. Franco. (368 -373) 

• Protein adsorption on alkali-soluble lignin derived from acid-
catalysed steam-exploded Eucalyptus grandis.   M.F. Echterhoff; A.L. 

Mathias; L.P. Ramos. (374 - 378) 

• Reactivity of peracids towards lignin model compounds.   L.B. 

Brasileiro; J.L. Colodette; D. Piló-Veloso. R.J.C.F. Afonso. (379 - 385) 

• Kraft lignins in the synthesis of modified Novolac resins.  F. Santos; 

A.A.S. Curvelo. (386 - 391) 

• Reduction of Eucalyptus black liquor viscosity by applying new 

techniques.   S.C. Kupidlowski; M. Cardoso; F. Carazza; M.L.A. 
Passos. (392 - 395) 

• Selectivity of sugarcane bagasse degradation by the white-rot 
fungus Panus tigrinus. S.M. Costa; A.R. Gonçalves; E. Esposito. (396 

- 400) 

• Solvent effect on extraction of polyflavonoids from Pinus radiata D. 

Don bark.   R. Soto; J. Freer; J. Baeza. (401 - 406) 

• Steam explosion of sugar cane bagasse catalyzed by H2SO4: I. 
Effect of temperature, time and acid content on sugarcane bagasse 

solubilization.   L.R. Matos; F.T. Silva. (407 - 411) 

• Studies on isolation of polyphenoloxidases from potatoes and their 

use in the treatment of lignin-containing effluent.   A. Guerra; A. 
Machuca; A. Ferraz. (412 - 417) 
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Conteúdo do segundo arquivo do Livro de Trabalhos ou 

Proceedings: 

 

• Studies on the structure of residual technical lignins by 2D NMR 

spectroscopy.   E.A. Capanema; M.Y. Balakshin; C.-L. Chen; J.S. 
Gratzl; H. Gracz. (418 - 422) 

• The use of wood chips precolonized with Ceriporiopsis 
subvermispora as inoculum seeds for biopulping of Pinus taeda.   R. 

Mendonça; A. Guerra; A. Ferraz. (423 - 426) 

• Treatment of kraft E1 effluent and black liquor by biological and 

chemical processes.   R.S. Freire; S.G. Moraes; L.T. Kubota, N. 
Durán. (427 - 431) 

• Xylitol production by Candida guilliermondii FTI 20037 previously 
adapted to rice straw hemicellulosic hydrolysate.   C.J.S.M. Silva; I.C. 

Roberto. (432 - 436) 

 

 

Session 4: Author Index (XIV - XVIIi) 
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 Sessões do evento: 

 

Os trabalhos para os dois livros foram distribuídos de acordo com as 

seguintes temáticas que constituíram as sessões do evento: 

 

I.         Tree Engineering for Wood Quality Improvement 

 

II.         Wood Chemistry 

 

III. Pulping Chemistry and Technology I 

 

IV.         Pulping Chemistry and Technology II 

 

V.         Bleaching Chemistry and Technology I 

 

VI.         Bleaching Chemistry and Technology II 

 

VII. Mill System Closure 

 

VIII. Chemistry and Treatment of Pulp and Paper Industry 

Wastes 

 

IX.         Panel on Eucalyptus Kraft Pulp Quality 

 

X.         Biotechnology in the Pulp and Paper Industry I 

 

XI.         Biotechnology in the Pulp and Paper Industry II 

 

XII. Wood By-Products, Cellulose and Lignin Derivatives 
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Conteúdo do Livro “Oral Presentations”:  

 

 

• Capa 

• Contracapa: Organizadores e Comitê Científico 

• Abertura das sessões de Apresentações Orais (01) 

• Indíce ou Conteúdo do livro (03 - 06) 

 

 
Sessão I: Tree Engineering  

for Wood Quality Improvement (07) 
 

• Genetic engineering of lignin and cellulose biosynthesis in trees for 
wood quality improvement.   V.L. Chiang. (09 - 18) 

• Cinnamyl, alcohol dehydrogenase (CAD) and genomic approaches 
to manipulating wood properties in loblolly pine. D. O’Malley; J. Scott; 

D. Harkins; J. Kadla; S. MacKeand; H.-M. Chang. (19 - 24) 

• Near Infrared Spectroscopy as an alternative to evaluate eucalypt 

wood quality at Aracruz.   G.D.S.P. Rezende; L. Schimleck; B.J. 

Demuner. (25 - 29) 

• A micro analytical method for the characterization of fiber 

components and morphology of juvenile wood.  T. Yokoyama; J.F. 
Kadla; H.-M. Chang; H. Jameel. (31 - 39) 

 

 

Sessão II: Wood Chemistry (41) 

 

• Recent advances in lignin chemistry.   D.S. Argyropoulos. (43 - 51) 

• Lignin-carbohydrate complex in Eucalyptus globulus wood and kraft 

pulps.   M.Y. Balakshin; D.V. Evtuguin; C. Pascoal Neto; A.M.S. Silva. 
(53 - 60) 

• Studies on kraft pulp lignins using NMR technique.   E.A. 
Capanema; M.Y. Balakshin; C.-L. Chen; J.S. Gratzl; H.S. Cracz. (61 - 

68) 

• Eucalyptus globulus wood extractives: Composition and fate during 
pulping and bleaching.   A.J.D. Silvestre; C.S.R. Freire; C. Pascoal 

Neto. (69 - 76) 
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Sessão III: Pulping Chemistry and              

Technology I (77) 
 

• The pulping of wood. A chemical challenge.   G. Gellerstedt. (79 - 

89) 

• Evaluation of pulping and bleaching processes with novel 

spectroscopic techniques.   M. Halltunen; A.-S. Jaäskeläinen; M. 
Löija; A.-M. Perander; J. Vyörykkä; T. Vuorinen. (91 – 98) 

• Formation and dissolution/degradation of hexenuronic acids during 
kraft pulping of Eucalyptus globulus.   M. Ek; C. Gustavsson; J. 

Kadiric; A. Teder. (99 - 106) 

• New developments in sulphite pulping.   R. Patt; O. Kordsachia; B. 

Rose. (107 - 113) 

 

 

Sessão IV: Pulping Chemistry and              

Technology II (115) 
 

• Novel pulping processes.   J. Gullichsen. (116 – Não disponibilizado) 

• Effects of delignification strategies on production and quality of 

eucalypt kraft pulp.   V. Manfredi; J.L. Gomide; C.J.G. Carneiro; E. 
Salvador; H. Fantuzzi Neto. (119 - 127) 

• Pulping options with black liquor optimization.   H. Jameel; J. 
Renard. (129 – 134) 

• New concept of cooking in retrofit of digester: Cenibra mill 
experience.   F.M. Correia; P.M. Henrique; J.R. Santos; E.P. Lana. 

(135 - 140) 

• Implementation of the RDH process at Celulosa Arauco y 
Constitución, Constitución mill.   J. Muñoz H.; J. Mesa P.. (141 - 148) 

 

 

Sessão V: Bleaching Chemistry and           
Technology I (149) 

 

• Recent advances in chemistry of chlorine dioxide bleaching.   H.-M. 

Chang; D.R. Svensen; H. Jameel; J.F. Kadla. (151 - 158) 

• Maximizing pulp yield potential of Cenibra’s wood supply.   A.E. 

Lanna; M.M. Costa; M.J.Fonseca; S.M. Fonseca; A. Mounteer; J.L. 
Colodette; J.L. Gomide. (159 - 167) 
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• Generation of halogenated compounds in bleaching without 

chlorine. Can TCF be chlorine-free?   H.U. Suss; C. Leporini; K. 
Schmidt. (169 - 175) 

• Using hot chlorine dioxide stage for the removal of hexenoronic 

acids from Eucalyptus kraft pulp.   C.A. Santos; L.D. Shackford; W.J. 
Miller. (177 - 183) 

 

 

Sessão VI: Bleaching Chemistry and           
Technology II (185) 

 

• New developments in bleaching technology: A roadmap for the next 

millenium.   T.J. McDonough. (187 - 202) 

• Novel bleaching technologies: Getting the best from current 

bleaching chemicals.   D. Lachenal; C. Chirat; C. Mateo. (203 - 208) 

• High consistency ozone bleaching: A mill experience.   P. 

Sandström; I. Ekebro; M. Hjärpe (209 - 216) 

• Strategies to decrease costs and improve quality of ECF-ligth and 

TCF bleached Eucalyptus kraft pulps. J.M. Almeida; A.A. Marques; J.L. 
Colodette. (217 - 225) 

 

Sessão VII: Mill System Closure (227) 

 

• Progressive system closure: A Canadian perspective.   M. 

Paleologou; T. Mahmood; R. Voss; R. Berry. (229 - 240) 

• Closure of softwood and hardwood bleaching loops.   A. Fuhrmann; 

P. Liias; A. Öhlin. (241 - 248) 

• Scale deposit problems in pulp and paper mills.   B. Sitholé. (249 - 
256) 

• A mill experience using acid and ozone stage for Eucalyptus pulp 
bleaching: A system closure vision.   M.R. Silva; M.A.L. Peixoto; J.L. 

Colodette. (257 - 266) 

 

 

Sessão VIII: Chemistry and Treatment of Pulp and Paper 
Industry Wastes (267) 

 
• The next generation of environmental driving forces and responses 

for the pulp and paper industry.   D.W. Reeve. (269 - 275) 
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• Toward closed cycles: Focus on fractional washing in bleaching.   M. 

Sillanpää; K. Ala-Kaila; J. Niinimäki; O. Dahl. (277 - 285) 

• Treatment of kraft E1 paper mill effluent by advanced oxidation 

processes.   R.S. Freire; L.T. Kubota; N. Durán. (287 - 294) 

• Control of filamentous bulking in an activated sludge process 
treating old corrugated containerboard (OCC) linerboard mill effluent.   

C.A. Silva; C.M. Silva; M.A. Moura. (295 - 303) 

 

 

Sessão IX: Panel on Eucalyptus Kraft                     
Pulp Quality (305) 

 

• The impact of pulping and bleaching on fiber quality.   V. Manfredi. 

(307 – Não disponibilizado) 

• The effect of ozone bleaching on Eucalyptus kraft pulp properties.   

P.S. Gaia-Maciel; M.R. Silva; M.A.L. Peixoto. (309 - 310) 

• Alternatives to improve eucalypt kraft pulp refining.   B.J. Demuner. 

(311 - 312) 

• The Eucalyptus fiber for printing and writing papers.   F.E.V. 

Barbosa. (313 - 314) 

• Interrelation of load-deformation behavior and softness of tissue 

paper.   R.C. Oliveira. (315 -316) 

• The Eucalyptus fiber for tissue papers.   C. Gonçalves. (317 - 323) 

 

 

Sessão X: Biotechnology in the Pulp and  

Paper Industry I (325) 
 

• Application of enzymes in pulp and paper industry.   M. Siika-aho; 
J. Pere; A. Suurnäkki; M. Tenkanen; J. Buchert; L. Viikari. (327 - 

339) 

• Hydrolase assisted oxidative pulp delignification and bleaching 

concepts; related systems.   H.-P. Call. (341 - 349) 

• Chemical and biochemical mechanism involved in biopulping. A. 

Ferraz; A. Guerra; P.B. Souza-Cruz; R. Mendonça. (351 - 355) 

• Effect of some chemical species on rates of enzymatic hydrolysis of 

xylan and cellulose.   F. Kaya; J.A. Heitmann Jr.. (357 - 364) 
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Sessão XI: Biotechnology in the Pulp and 

 Paper Industry II (365) 
 

• Delignification by coordinated copper/peroxide. A reaction proposed 

for selective white rot.   K. Messner; K. Fackler; P. Lamaipis; W. 
Gindl; E. Srebotnik; T. Watanabe. (367 - 378) 

• Fiber modification using cellulases derived from seletion mutants of 
Trichoderma reesei. A. Zandoná Filho; M. Siika-aho; L.P. Ramos. 

(379 - 388) 

• Iron reducing compounds involved in wood biodegradation.   J. 

Rodriguez; C. Parra; D. Contreras; R. Oses; C. Jimenez. (389 - 396) 

• Isolation and characterization of a new Bjerkander sp strain B33/3 

peroxidase.   P.R. Moreira; E. Almeida-Vara; F.X. Malcata; J.C. 
Duarte. (397 - 402) 

 

Sessão XII: Wood By-Products, Cellulose and  

Lignin Derivatives (403) 
 

• Polymers from renewable resources.   A. Gandini. (405 - 416) 

• Solucell®: A special dissolving pulp from Eucalyptus.  G.F. Manhães; 
A.F. Lima. (417 - 421) 

• Biorefinery of lignocellulosic materials for ethanol production. III. 
Evaluation of steam explosion by kappa number determination.   J. 

Li; H. Lennholm; G. Henriksson; G. Gellerstedt. (423 - 430) 

• Oxypropylation of different renewable  resources and incorporation 

of the ensuing polyols in polyurethane formulations.   M.N. Belgacem; 
A. Gandini. (431 - 438) 

 

 

========== 
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Conteúdo do Livro “Poster Presentations”:  
 

 

• Capa 

• Contracapa: Organizadores e Comitê Científico 

• Abertura das sessões de Apresentações de Pôsteres (01) 

• Indíce ou Conteúdo do livro (03 - 07) 

 

 

     Sessões I e II: Wood Chemistry & Tree Engineering for Wood 
Quality Improvement (07) 

 

• Comparative studies on Langmuir and Langmuir-Blodgett films of 

sugar cane bagasse lignin.   D. Pasquini; D.T. Balogh; O.N. Oliveira; 
A.A.S. Curvelo. (09 - 15) 

• Determination of cellulose degree of polymerization using gel 
permeation chromatography and universal calibration.   L.P. Ramos. 

(17 - 24) 

• Chemical characterization of steam exploded sugar cane bagasse.   
H.C.M. Cunha; L. Consetino; M.P. Brandão; F.T. Silva. (25 - 30) 

• Acetone/water extracts of two Eucalyptus wood species: grandis 
and urophylla.   E.A. Nascimento; R. Chang; S.A.L. Morais. (31 - 37) 

• Electrochemical degradation of lignin model compound: Guaiacol.   
H.F. Gorgulho; A.J. Motheo. (39 - 46) 

• Studies on synthesis of 5-hydroxymethyl-2-furfural and 2,5-
furandicarboxylic acid from fructose.   M.L. Ribeiro; F.C. Ferreira; U. 

Schuchardt. (47 - 53) 

• Colour reactions as the modern tool of analysis of the lignin and 

lignocellulosic materials.   A.F. Gogotov. (55 - 61) 

• Computional studies of the lignin structures from hardwoods.   

A.C.S.C. Teixeira; C.A.O. Nascimento; S.W. Park. (63 - 71) 

• The chemical composition of low molecular products of hydrolysis 

lignin destruction.   S.M. Krutov; S.R. Alekseev; V. Soultanov; S.J. 

Maslakov; M.Ja. Zarubin. (73 - 74) 

• Chemical characterization of the lignins of corn and soybean 

agricultural residues.   E.O.S. Saliba; N.M. Rodriguez; D. Piló-Veloso; 
S.A.L. Morais; L.C. Gonçalves; E.A. Nascimento. (75 - 77) 

• Thermomechanical spectroscopy of molecular mass distribution and 
topological structure of wood and annual plant lignin.   A.I. Mikhailov; 
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Y.A. Olkhov; I.A. Shilova; L.D. Kuplun; A.N. Scherban; J.E.G. van 

Dam. (79 - 82) 

• Effect of lignin isolation procedure on lignin structure. Comparison 

of modified DFRC and thioacidolysis methods.   K.M. Holtman; T. 

Ikeda; J.F. Kadla; H.-M. Chang; H. Jameel. (83 - 89) 

• Comparative study of chemical composition, extractives and sugars 

of two pine species.   C. Gaiolas; I. Santos; R. Simões; M.N. 
Belgacem. (91 - 98) 

• Extractives and sugars characterization from Cynara cardunculus L.  
A. Antunes; P. Almeida; M.N. Belgacem. (99 - 105) 

 

 

Sessões III e IV: Pulping Chemistry and     

Technology (107) 
 

• Chemical characterization of alkali-soluble lignins derived from acid-
catalysed steam-exploded Eucalyptus grandis.   D.O. Perissotto; A. 

Emmel; S.A.L. Morais; L.P. Ramos. (107 - 114) 

• Deacetylation effects in pulping processes.   M. Zanuttini; V. 

Marzocchi. (115 - 122) 

• Effects of sulfidity and anthraquinone on methylmercaptan 

emission, methanol production, chemical characteristics and 
bleachability of Eucalyptys kraft pulp. F.J. Silva; J.L. Gomide; J.L. 

Colodette. (123 - 130) 

• Evaluation of soda/AQ pulping for sugar cane bagasse and straw.   

S.M. Luz; A.R. Gonçalves. (131 - 136) 

• Influence of pulping conditions on hexenuronic acid contents of 
Eucalyptus globulus kraft pulps.   A.I.D. Daniel; D.V. Evtuguin; A.J.D. 

Silvestre; C. Pascoal Neto. (137 - 144) 

• High pressure CO2: Organosolv pulping of Pinus taeda. 1. Utilization 

of ethanol/water as co-solvent.   M.T.B. Pimenta; D. Pasquini; L.H. 
Ferreira; A.A.S. Curvelo. (145 - 151) 

• High pressure CO2: Organosolv pulping of sugar cane bagasse. 1. 
Utilization of ethanol/water as co-solvent.   D. Pasquini; M.T.B. 

Pimenta; L.H. Ferreira; A.A.S. Curvelo. (153 - 160) 

• High pressure CO2: Organosolv pulping of Eucalyptus grandis. 1. 

Utilization of ethanol/water as co-solvent.  L.H. Ferreira; A.A.S. 
Curvelo; N.E.C. Durán. (161 - 167) 

• Evaluation of the phosphoric acid-catalysed steam-explosion of 
sugar cane bagasse through a 2³ experimental design.   R.O. Godoy; 

F. Bettinardi; R.L. Dippold; J.D. Fontana; L.P. Ramos. (169 - 177) 
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• Pulp production from banana stem, Musa sp..   M.L.A.P. Soffner; 

F.G. Silva Júnior. (179 - 183) 

• Analysis of composition and characteristics of kraft black liquor from 

Brazilian pulp and paper industries.    C.R.S. Gonçalves; M. Cardoso; 

E.D. Souza; F. Carazza. (185 - 190) 

• Superbatch pulping of Eucalyptus: The effect of production rate.   

F.G. Silva Júnior; T.J. McDonough; J. Li. (191 - 195) 

• Steam explosion of sugarcane bagasse catalyzed by H2SO4. III. 

Effects of temperature, time and acid content on the solubilization of 
sugarcane bagasse glucan.   L.R. Mattos; F.T. Silva. (197 – 203) 

• Dynamic model of the continuous pulp digester.   N. Santos C.; 
S.W. Park. (205 - 212) 

• Kinectic study of isothermal kraft delignification of Pinus taeda wood 
chips biotreated by Ceriporiopsis subvermispora.   R. Mendonça; A. 

Guerra; A. Ferraz. (213 - 219) 

• Pulping depithed sugarcane bagasse with ethanol/water: 

Dependence on reaction time and pressure.   D.S. Ruzene; A.R. 
Gonçalves. (221 - 224) 

• Production of fibrous pulps by an organosolvent method.   A.I. 

Mikhailov; L.D. Kaplun; S.I. Kuzina; I.A. Shilova; J.E.G. van Dan; L.I. 
Galov. (225 - 228) 

 

              Sessões V, VI, VII: Bleaching Chemistry and 
Technology – Mill Closure (229) 

 

• Influence of DHT operating conditions on bleachability pulp 

chemistry and filtrate chemistry.   K.M.K. Eiras; J.L. Colodette. (229 - 
241) 

• Kraft pulp peroxide bleaching by use of new activating systems.   
E.N. Medvedeva; N.A. Rybal’chenko; V.A. Babkin. (243 - 246) 

• Recent progress in pulp bleaching catalyzed by polyoxometalates.   
D.V. Evtuguin; A. Gaspar; C. Pascoal Neto. (247 - 254) 

• Studies on the mechanisms of lignin degradation in new pulp 

bleaching techniques.   E.A. Capanema; M.Y. Balakshin; V. Alves; J.S. 
Gratzl; H.S. Cracz. (255 – 262) 

• Oxygen and ozone bleaching of Eucalyptus kraft pulp with and 
without UV radiation.   K.C. Carrijo; S.A.L. Morais; A.M.L. Castro; 

D.A. Ferreira; E.A. Nascimento. (263 - 269) 

• Photobleaching of cellulose pulp process: Photodegradation of β-O-4 

syringyl and guaiacyl lignin models.   C.M. Felício; R. Ruggiero; 
A.E.H. Machado; A. Castellan; D.S. Perez. (271 - 278) 
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• Effect of desferrioxamine on brightness stability in the QPDP 

bleaching sequence of kraft-oxygen Eucalyptus pulp.   J. Ruiz; J. 
Freer; J. Rodriguez; J. Baeza. (279 - 284) 

• Oxidation reaction of lignin model compounds with 

polyoxometalate.   M.L. Bianchi; C. Hill; U. Schuchardt. (285 - 292) 

• The influence of enhancement of Non-Process Elements (NPEs) on a 

Totally Chlorine Free (TCF) bleaching plant with filtrates mill closure 
system.   M.S. Rabelo; A.F. Morgado; J.M. Neves. (293 - 300) 

• Silicate replacement by DTPMPA in peroxide bleaching of industrial 
chemimechanical pulps.   O.M. Barbosa; M.C. Area; F.E. Felissia; A.D. 

Venica. (301 - 308) 

• Anionic groups in different pulp fibres.   P. Fardim; B. Holmbom; A. 

Ivaska; G. Mortha; J. Laine. (309 - 314) 

 

 

                 Sessão VIII: Chemistry and Treatment of Pulp and 
Paper Industry Wastes (315) 

 

• Advanced oxidation of pulping effluent from a nitrocellulose 

industry.   T.C.B. Paiva; J.P.A. Silva; F.T. Silva. (315 - 322) 

• Degradation of cellulose bleaching effluent by TiO2 photocatalysis 

using multivariate optimization.   M. Pérez; F. Torrades; J. Peral; C. 
Lizama; C. Bravo; S. Casas; J. Freer; H.D. Mansilla. (323 - 329) 

• Covalent immobilized laccase on activated montmorillonite acting 
on kraft E1 bleaching effluent.   M.A. Rosa; N. Durán. (331 - 335) 

• Thermophilic biological treatment of kraft pulp mill foul condensates 

in a mebrane bioreactor.   J.C.T. Dias; V.R. Linardi; C.M. Silva. (337 
– 344) 

• Fenton and photofenton reaction of a cellulose bleaching effluent 
using multivariate optimization.   M. Pérez; F. Torrades; J. Peral; X. 

Doménech; H.D. Mansilla. (345 - 352) 

 

 

Sessões X e XI: Biotechnology in the Pulp  

and Paper Industry (353) 
 

• Structural characterization of residual lignin and cellulose from 

Pinus taeda wood chips biotreated by Ceriporiopsis subvermispora.   
A. Guerra; R. Mendonça; A. Ferraz. (353 - 358) 
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• Detection of enzymes and low-molecular mass effectors during the 

biodegradation of Eucalyptus saligna with Lentinula edodes.   A.M.F. 
Milagres; E.M. Silva. (359 - 365) 

• Development of analytical procedures for quantitative extraction of 

the enzymes produced by Ceriporiopsis subvermispora cultured under 
biopulping conditions.   P.B. Souza-Cruz; A. Ferraz . (367 - 371) 

• Xylan-hydrolyzing enzyme system from Bacillus pumilus.   M.C.T. 
Duarte; E.C. Silva; A.N. Ponezi; N. Durán. (373 - 378) 

 

 

Sessão XII: Wood By-Products and Cellulose and Lignin 

Derivatives (379) 

 

• Thermal behavior of thermoplastic starch-lignosulfonate blends.   
L.C. Morais; A.A.S. Curvelo. (379 - 386) 

• Sugarcane bagasse hemicellulose utilization by entrapped Candida 
guilliermondii cells for xylitol production in a repeated-batch system.   

W. Carvalho; S.S. Silva; M. Vitolo; M.G.A. Felipe; I.M. Mancilha. (387 
- 391) 

• The use of products of lignin processing in industrial organic 
synthesis.   A.F. Gogotov; M.V. Parilova. (393 - 396) 

• Modern trends and achievements in the production of aromatic 
aldehydes from lignin contained of raw materials.   A.F. Gogotov; 

M.R. Rybal’chenko; I.A. Kozlov. (397 - 399) 

• Polyols production by catalytic hydrogenation of sugarcane bagasse 

hemicelluloses.   H.M. Baudel; N.M. Lima; A. Knoechelmann; C.A.M. 

Abreu. (401 - 406) 

• Alternative methodologies for the preparation of phenol methyl 

ethers from Eucalyptus tar constituents.   A.A. Okuma; C.P. Rezende; 
F. Carazza. (407 - 411) 

• Preparation of 2,6-dimethoxy-1,4-benzoquinone from syringyl 
Eucalyptus tar fractions.   E.J.L. Lara; F. Carazza. (413 - 417) 

• Multi-purpose complex use of radiation chemical processes (RCP) in 
pulp and paper industry (PPI).   A.I. Mikhailov; L.D. Kaplun; I.A. 

Shilova. (419 - 421) 

• The sulphate turpentine from kraft plants deodorization.   A.F. 

Morgado; S.M. Sommer. (423 - 429) 

• Localization of dibenzodioxocin structure in lignifying Norway spruce 

xylem by immunogold labeling.   E.M. Kukkola; K. Haakana; S. 
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Koutaniemi; T.H. Teeri; G. Brunow; T.K. Lundell; P. Saranpää; I. 

Kilpeläinen; K. Ruel; K.V. Fagerstedt . (431 - 432) 

 

 

 

Nossa protagonista principal:  Lignina da biomassa vegetal 
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Anais  

 

Eigth Brazilian Symposium on the Chemistry of Lignins 

and Other Wood Components 

São Pedro/SP 

12 a 15 de Setembro de 2004 

  

 

No caso do Eigth Brazilian Symposium on the Chemistry of 
Lignins and Other Wood Components, os trabalhos e demais 

informações do evento foram arquivadas e distribuídas no formato 
em mídia digital, com cada artigo apresentado em arquivo 

individualizado. Dessa forma, ao invés de ser disponibilizado um livro 
de trabalhos para o simpósio, tem-se a possibilidade de abrir, salvar 

ou descarregar cada um dos trabalhos técnicos do evento. 

(APRESENTADO NO FORMATO DE MÍDIA DIGITAL PARA CADA 
TRABALHO E NÃO COMO UM LIVRO IMPRESSO COM TODOS OS 

ARTIGOS EM FORMATO PAPEL) 
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É importante ressaltar que esse evento aconteceu simultaneamente 

ao International Symposium on Natural Polymers and 
Composites, não tendo ocorrido no CD do evento uma distinção 

entre os trabalhos de um ou outro desses dois eventos. 

 
Em uma tentativa de manter a coerência com o que foi apresentado 

nos outros eventos dessa série sobre a Química das Ligninas e 
Outros Componentes da Madeira, procurei selecionar dentre os 

mais de 150 trabalhos apresentados no evento conjunto todos 
aqueles que em minha opinião se relacionavam diretamente à 

temática fundamental dos simpósios que estamos lhes oferecendo 
para leitura. Assim, conseguimos, embora com algumas dissintonias, 

incluir pouco mais de 90 trabalhos científicos. Quando erramos na 
seleção, não foi por deixar de incluir um trabalho sobre Química das 

Ligninas e Outros Componentes da Madeira, mas por inserir algum 
trabalho do Simpósio de Polímeros Naturais e Compósitos, pela razão 

dele mostrar alguma similaridade de temática com o que já havia 
sido previamente sido trazido em outros eventos dessa série de oito 

eventos. 

 

 

Sessões do livro digital do evento: 

 

1. Oral Presentations 

 

2. Poster Presentations 

 

3. Papers’ Abstracts 

 

4. Authors’ Index 

 

 

Para esse oitavo e último evento da série dos renomados “Simpósios 
sobre as Ligninas”, foi criada uma seção e não um livro de resumos, 

sendo que essa seção está destacada logo no primeiro arquivo 

disponibilizado na abertura do livro digital em fascículos. 

Vamos então ao conteúdo do citado simpósio, através dos arquivos 

individualizados aos quais se podem ter acesso direto pela internet 
através dos endereços de web relatados. Alguns dos trabalhos não 

foram disponibilizados na íntegra, por isso aparecem apenas como 
Abstract. 
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Conteúdo principal do conjunto de materiais técnicos ou 

Proceedings do evento:  
 

 

• Capa; Ficha catalográfica; Editorial por Lúcia Helena Innocentini 
Mei; Organizadores; Comitê científico; Índice e Conteúdo  

consolidado dos materiais dos dois simpósios  (Índice dos trabalhos 
apresentados); Sumário do evento; Sessão de resumos dos 

trabalhos; Índice dos autores. (44 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/ 
2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Program+Initials.pdf    

 

 

Session 1: Oral Presentations 

 

• Nanocomposite polymer electrolytes based on poly (oxyethylene) 

and cellulose whiskers. M.A.S. Azizi Samir; F. Alloin; J.Y. Sanchez; A. 
Dufresne. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+55.pdf  

 

• Nanocomposites of polyurethane and cellulose. N.E. Bellesi; M.L. 

Auad; M.I. Aranguren; N.E. Marcovich. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+64.pdf 

 

• Structure and fibrillation of Lyocell cellulose fibres. P. Navard; F. 
Ducos; O. Biganska; K.C. Schuster. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+05.pdf       

 

• Mechanical properties of pineapple leaf fiber reinforced unsaturated 
polyester composites. L.H. Carvalho; R. Ladchumananandasivam; 

M.E.O. Alexandre; W.S. Cavalcanti.  (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+22.pdf       

 

• Sisal waste CTMP pulping for use in fibre-cement composites. H. 
Savastano Júnior; A.P. Joaquim; P.G. Warden; R.S.P. Coutts. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+55.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+55.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+64.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+64.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+05.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+05.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+22.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+22.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+46.pdf  

 

• Abstract: Solvents of cellulose. T. Heinze. (01 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+89.pdf  

 

• Cellulose acetate modified by highly branched alkoxysilane. C.A. 
Silva; I.V.P. Yoshida; M.C. Gonçalves. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+45.pdf  

 

• Physical, chemical and physico-chemical surface modification of 

cellulose fibres. M.N. Belgacem; A. Gandini. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+84.pdf  

 

• Mechanical behavior of woodflour/linseed oil resin composites. M. 

Mosiewicki; M.I. Aranguren; J. Borrajo. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+63.pdf  

 

• Creep behavior of compatibilized PP - jute composites. B.A. Acha; 
N.E. Marcovich; M.M. Reboredo. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+61.pdf  

 

• Treated natural fibers: Unsaturated polyester composites. N.E. 

Marcovich; M.I. Aranguren; M.M. Reboredo. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+58.pdf  

 

• Analysis of the fracture behavior of polypropylene/sawdust 
composites. J.C. Miguez-Suarez; F.M.B. Coutinho; T.H. Sydenstricker. 

(03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+47.pdf 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+46.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+46.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+89.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+89.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+45.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+45.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+84.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+84.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+63.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+63.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+61.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+61.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+58.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+58.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+47.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+47.pdf
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• New perspectives in the preparation of functional materials using 

furan chemistry. A. Gandini. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+57.pdf 

 

• Abstract: Synthesis of novel polymer resin systems using liquid 
wood. M. Kunaver; A. Kržan; V. Tišler. (01 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+88.pdf  

 

• The hemicellulose-phenolic complex of the seed hulls of buckwheat  

(Fagopyrum esculentum Moench). Z. Hromádková; A. Ebringerová; E. 
Machová. (02 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+66.pdf  

 

• Rheology and ¹¹B NMR analysis of a xyloglucan-borate complex. S. 

Martin; F. Valenga; C.A. Tischer; P.A.J Gorin; M.-R. Sierakowski. (03 
pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+13.pdf       

 

• Miscibility of biodegradable polymer blends films. R.G. Cruz; C. 

Balieiro; R. Sánchez-Rodríguez;  S. Fonseca; R. Prioli. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+16.pdf       

 

• Carbon dioxide production during aerobic biodegradation of poly(-

caprolactone), cellulose acetate and their blends. D.S. Rosa; C.G.F. 

Guedes; F. Casarin. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+81.pdf  

 

• Abstract: Sustainable production of plastics from agrofood industry 

waste and surplus materials. C. Herrmann; G. Braunegg; R. Bona; P. 
Horvat; M.Koller; M. Kroutil; J.Martinz; J. Neto; L.Pereira. (01 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+95.pdf   

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+57.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+57.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+88.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+88.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+66.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+66.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+13.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+13.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+16.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+16.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+81.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+81.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+95.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+95.pdf
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• Biorefining of ammonia-treated lignocellulosic materials: Basics and 

applications. A. Ferrer; P. Parra; S. Abi Hassan; J. Peters; A. Colina; 
L. Urribarrí; M. Morán. (02 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+83.pdf  

 

• Crack bridging in flax reinforced woodflour/unsaturated polyester 

composites. A.J. Nuñez; M.I. Aranguren; L.A. Berglund. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+09.pdf       

 

• Abstract: Natural fibre reinforced polymer composites: Effect of 
fibre microstruture, chemical modifications and processing 

techniques. K. Joseph; L.H.C. Mattoso; K. Oksman; L.H.D. Carvalho. 
(01 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+90.pdf  

 

• Characterization of the residual lignin derived from the kraft and the 

kraft MCC pulping processes. D. Perissotto; L.P. Ramos. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+86.pdf  

 

• Structural characterization of lignin from Eucalyptus grandis before 
and after exposure to the gastrointestinal tract of ruminants. E.O.S. 

Salib; D. Pilo-Veloso; N.M. Rodriguez; E.A. Capanema; L.-C. Chen. 
(04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+19.pdf       

 

• Abstract:  Multienzyme systems for efficient lignocellulose 

hydrolysis. M. Siika-aho; T. Reinikainen; L. Viikari (01 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+93.pdf  

 

• Natural rubber - Leather composites. K. Ravichandran; N. 
Natchimuthu.  (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+87.pdf  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+83.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+83.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+09.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+09.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+90.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+90.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+86.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+86.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+19.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+19.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+93.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+93.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+87.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+87.pdf
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• Using the response surface methodology design to investigate 
starch processing. M.C. Silva; R.M.S.M. Thiré; C.W.P. Carvalho; C.T. 

Andrade. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+94.pdf          

 

 

 

Session 2: Poster Presentations 

 

 

• Wild versus cultivated rubber latex characterization for condoms 

application. R.C.R. Nunes; M.C. Bó; V.A. Escócio; M.G. Oliveira; L.L.Y. 
Visconte. (02 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+01.pdf         

 

• Optimized preparation techniques for PVC-green coconut fiber 

composites. R.L. Ferreira; L.L.Y. Visconte; C.R.G. Furtado; N.Follain; 
J.L. Leblanc. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+02.pdf      

 

• Galactomannans from Parkinsonia aculeata: Characterization and 

application on affinity chromatography. I. Garros-Rosa; F. Reicher; 
C.L.O. Petkowicz; M.R. Sierakowski; R.A. Moreira. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+03.pdf       

 

• Viscosupplementation in the Osteoarthristis knee with guar gum. 

P.L.R. Cunha; R.R. Castro; F.A.C. Rocha; J.P.A. Feitosa. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+04.pdf       

 

• Agar/galactomannan gelled medium for marubakaido apple 

rootstock shoot proliferation. N. Lucyszyn; M. Quoirin; A. Anjos; M.-
R. Sierakowski. (05 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+94.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+94.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+01.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+01.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+02.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+02.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+03.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+03.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+04.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+04.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+06.pdf       
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ood+Components_Arquivo+62.pdf  

 

• Beechwood hemicelluloses-based polymeric surfactants. A. 
Ebringerová; Z. Hromádková; V. Sasinková; I. Sroková;  P. 

Skalková;  T. Heinze. (02 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+65.pdf  

 

• Natural rubber biomaterial: Studies on fabrication of porous 

membranes and vascular prosthesis. T.C. Santos; W.F.P. Neves-

Junior; J. Coutinho-Netto; M. Bernardes; C.F.O. Graeff; M. Ferreira; 
M. Mulato. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+67.pdf  

 

• Manufacture of resin-free fiberboards from wood fibers activated 
with Fenton’s reagent (H2O2/Fe2+). P. Widsten. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+68.pdf  

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+56.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+56.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+59.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+59.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+60.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+60.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+62.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+62.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+65.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+65.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+67.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+67.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+68.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+68.pdf
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• Critical fibre lenght in glycerol plasticized starch composites 

reinforced with wood pulp cellulose fibres. A.J.F. Carvalho; A.A.S. 
Curvelo. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+69.pdf  

 

• Organosolv-supercritical carbon dioxide pulping of Eucalyptus 

grandis. Effect of wood sample size. M.T.B. Pimenta; D. Pasquini; 
L.H. Ferreira; A.A.S. Curvelo. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+70.pdf  

 

• Ethyleneglycol-plasticized thermoplastic starch. A.L.D. Róz; A.J.F. 

Carvalho; A. Gandini; A.A.S Curvelo. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+71.pdf  

 

• Thermoplastic starch modification by reactive extrusion: Hydrolysis 
with organic acids during processing. M.D. Zambon; A.J.F. Carvalho; 

A.A.S. Curvelo; A. Gandini. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+72.pdf  

 

• Bleaching of Eucalyptus kraft pulp with supercritical-CO2 and 
hidrogen peroxide. 1. Preliminary results. R.P. Francisco; A.A.S. 

Curvelo; A.F. Caldeira; M.T.B. Pimenta; D. Pasquini. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+73.pdf  

 

• Influence of addition of tannin and lignosulfonate on stability of 
aqueous alumina suspensions. B.M. Cerrutti; M.M. Yokosawa; J.C. 

Lamas; E. Frollini. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+74.pdf  

 

• Chemically modified sugarcane bagasse and curaua fibers as 
reinforcement of phenolic matrices. W.G. Trindade; W. Hoareau; J.D 

Megiatto; I.A.T. Razera; A. Castellan; E. Frollini. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+75.pdf     

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+69.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+69.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+70.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+70.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+71.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+71.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+72.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+72.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+73.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+73.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+74.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+74.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+75.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+75.pdf
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• Use of coir as a reinforcing material of phenolic and lignophenolic 
matrix composites fiber characterization and composite properties. 

I.A.T. Razera; E. Frollini. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+76.pdf  

 

• Tannin as a partial phenol substitute in thermoset matrix of jute 
reinforced composites. F.B. Oliveira; I.A.T. Razera V. Barbosa Jr.; E. 

Frollini. (05 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+77.pdf  

 

• Linters cellulose: Characterization and acetylation in N,n 
dimethylacetamide/lithium chloride. B.A.P. Ass; E. Frollini. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+78.pdf   

 

• Influence of the composition of the solvent system N,N-

dimethylacetamide/lithium chloride on the solubility and acetylation 
of the sisal, sugarcane bagasse and avicel celluloses. G.T. Ciacco; 

B.A.P. Ass; L.A. Ramos; E. Frollini. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+79.pdf  

 

• Benzylation of cellulose in the new solvent dimethyl 
sulfoxide/tetrabutylammonium fluoride trihydrate. L.A. Ramos; E. 

Frollini; T. Heinze. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+80.pdf  

 

• Pectins from apple pomace. M.V. Marcon; L.C. Vriesmann; C.L.O. 
Petkowicz; G. Wosiacki; E. Beleski-Carneiro. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+82.pdf  

 

• Evaluation of the hydrolytic potential of Penicillium echinulatum 

cellulases. L.F. Martins; M. Camassola; A.J.P. Dillon; L.P. Ramos. (03 
pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+76.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+76.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+77.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+77.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+78.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+78.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+79.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+79.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+80.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+80.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+82.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+82.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+85.pdf   

 

• Abstract: High fiber-low matrix composites formaldehyde free 
composites: Kenaf fiber/polypropylene. A.R. Sanadi; D.F. Caulfield. 

(01 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+91.pdf  

 

• Abstract: Processing of blends of PHB-based copolyester-urethane 
and cellulose acetate using textile technology and injection molding. 

H. Häberlein; H. Seliger; P. Sulzberger; R. Kohler. (01 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+92.pdf  

 

                    

 

                                              

 

 

 

 
 
 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+85.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+85.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+91.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+91.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+92.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+92.pdf
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MEMÓRIAS E RECORDAÇÕES DOS RENOMADOS 

“SIMPÓSIOS DAS LIGNINAS” 

 

 

Certificado do Segundo Simpósio  

Imagem cedida pela Dra. Dâmaris Emília Doro Pereira Lorenzoni 

 

 

Essa seção foi criada para dividir com os leitores algumas 
recordações e memórias desses eventos, tais como: documentos 

(folders, cartazes, certificados de participação), reportagens 
publicadas em veículos de comunicação e fotos de organizadores e/ou 

participantes presentes nos “Brazilian Symposium on the Chemistry 
of Lignins and Other Wood Components”. Infelizmente, foi uma tarefa 

difícil de ser realizada, uma vez que a maioria dos eventos ocorreram 
em época pré-internet e sem a disponibilidade de fotos e arquivos 

digitais. Mas mesmo assim, graças a alguns de nossos amigos que 

estiverem presentes em alguns eventos, recuperamos alguns 
documentos que convertemos em arquivos e imagens digitais para 

compartilhar memórias, recordações e emoções desses eventos. 

Serão a seguir disponibilizados materiais ou na forma de arquivos em 

PDF com endereço de web para serem encontrados para abertura, ou 
então a simples colocação das imagens de materiais referentes aos 
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eventos, que serão identificados, bem como citando o nome da 

pessoa que nos permitiu obter e compartilhar esses materiais. Alguns 
deles são de minha própria biblioteca, portanto, nesses casos, não 

irei identificar o cedente do material de memória. 

 

 

Folhetos, folders, cartazes, programas: 

 

5th  Brazilian Symposium on the Chemistry of Lignins and 
Other Wood Components. Final Program. L.P. Ramos; J.N. 

Saddler. Symposium Organizing Committee. 18 pp. (1997) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_5th_Symposium_Lignins__Fin

al+Program.pdf    (em Inglês) 

 

7th  Brazilian Symposium on the Chemistry of Lignins and 
Other Wood Components. Folheto. LCP/UFV – Laboratório de 

Celulose e Papel. Universidade Federal de Viçosa. 02 pp. (2001) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Folheto_7th+Symposium+Che

mistry+Lignins.pdf    (em Inglês) 

 

7th  Brazilian Symposium on the Chemistry of Lignins and 
Other Wood Components. Folder. LCP/UFV – Laboratório de 

Celulose e Papel. Universidade Federal de Viçosa. 27 pp. (2001) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_7th+Symposium+Lignins_Fold

er.pdf  (em Inglês) 

 

 

Reportagens em revistas e jornais: 

 

Simpósio apresenta os novos desenvolvimentos na área de 

química da lignina e outros componentes da madeira. Revista O 
Papel (Outubro): 29 - 31. (1989) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1989_O+Papel+First+Symposium+N
ews.pdf      (em Português) 

 

O futuro dos métodos de polpação e branqueamento. Revista O 

Papel (Fevereiro): 49 – 54. (1991) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_O+Papel+First+Symposium.pd

f     (em Português) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_5th_Symposium_Lignins__Final+Program.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_5th_Symposium_Lignins__Final+Program.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Folheto_7th+Symposium+Chemistry+Lignins.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Folheto_7th+Symposium+Chemistry+Lignins.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_7th+Symposium+Lignins_Folder.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_7th+Symposium+Lignins_Folder.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1989_O+Papel+First+Symposium+News.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1989_O+Papel+First+Symposium+News.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_O+Papel+First+Symposium.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_O+Papel+First+Symposium.pdf
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Principais tendências tecnológicas do setor de conversão da 
madeira serão destaques em simpósio no Brasil. R.M. 

Savastano; P. Capo. Revista O Papel (Abril): 39. (2001) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Simposio_Lignina.pdf    (em 
Português) 

  

Química da madeira: Resultados industriais e novas 
tecnologias direcionam o futuro do setor. Melbar e Cambará: 

Parceria de sucesso permite reaproveitar lixívia de lignina da 
fabricação da celulose em novo produto. R.M. Savastano. Revista 

O Papel (Outubro): 72 – 75. (2001) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_7th+Symposium+Lignins+O+
Papel+02.pdf  (em Português) 

 

Simpósio de lignina amplia competitividade do setor. F.G. Silva 
Júnior. Revista O Papel (Novembro): 52 – 53. (2001) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_7th+Symposium+Lignins+O+
Papel+01.pdf  (em Português) 

 

 

  

Certificados do Terceiro e Quinto Simpósios 

Imagens cedidas pela Dra. Dâmaris Emília Doro Pereira Lorenzoni e Dr. Luiz 

Pereira Ramos 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Simposio_Lignina.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_7th+Symposium+Lignins+O+Papel+02.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_7th+Symposium+Lignins+O+Papel+02.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_7th+Symposium+Lignins+O+Papel+01.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_7th+Symposium+Lignins+O+Papel+01.pdf
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Fotos e imagens recuperadas com participantes e 

organizadores: 

 

 
Prof. Dr. Robert Ange Marie Camile De Groote – IQSC - USP 

Mentor, idealizador e estimulador de estudos e dos simpósios sobre as ligninas 
In Memoriam 
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Imagens de participantes do Quinto Simpósio  - em 1997  

Cedidas pelo professor Dr. Luiz Pereira Ramos (na foto acima) 

 

 
Sessão de Abertura do Quinto Simpósio e jantar de confraternização dos participantes  
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Symposium on the Chemistry of Lignins  and 

Other Wood Components 

 

UMA SELEÇÃO DE 75 TRABALHOS TÉCNICOS APRESENTADOS  

NAS SUAS OITO EDIÇÕES 

 

Artigos de revisão, descritivos ou de aplicabilidade, 

originalidade e inovatividade selecionados e 

individualizados dos livros por Celso Foelkel 

 

 

Sem a intenção de querer destacar melhores trabalhos, coisa difícil 
de ser feita com tantos trabalhos de pesquisa tão variados e 

elaborados por pesquisadores de primeira linha da química e 
bioquímica das madeiras, tomei a liberdade de selecionar alguns 

deles baseados na sua organização em formato de revisão do estado 
da arte tecnológico na época da publicação, ou pelo tema estar ainda 

bastante aplicável nos dias atuais, após 20 a 30 anos da sua 
publicação.  

Em alguns casos, destacamos o trabalho também pela sua 
originalidade de temas que possam causar algum tipo de curiosidade, 

interesse ou originalidade aos leitores. 

Todos os trabalhos estão no idioma Inglês. 

Separamos os trabalhos selecionados por evento, conforme 
relacionados a seguir: 

 



106 

 

1989 – First Symposium on the Chemistry of Lignins            

and Other Wood Components 

 

 

• Recent progress in structural analysis of lignins by routine 
and pulse sequence ¹³C NMR: Scope and limitations. D. Robert. 

(09 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1989_Recent+Progress+Lignin+Stru

cture.pdf  

 

• NMR studies of lignin from Eucalyptus grandis. D. Piló-Veloso. 

(19 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1989_Eucalyptus+grandis+Lignins.p
df  

 

• Chemical exploitation of hemicelluloses: Synthesis of furanic 
polymers and oligomers. A. Gandini. (07 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1989_Hemicelluloses+Chemical+Exp
lotation.pdf  

 

 

 

1991– Second Symposium on the Chemistry of Lignins and 

Other Wood Components 

 

 

• Analysis of Eucalyptus grandis milled wood lignin. D. Piló-
Veloso; E.A. Nascimento; S.A.L. Morais. (12 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_Eucalyptus+Milled+Wood+Lig
nin.pdf  

 

• The 3Rs and 3Es of wood chemistry research for the 21st 
century. D.N.-S. Hon. (09 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_Wood+Chemistry+Research+2
1st+Century.pdf  

 

• Preparation of vanillin from kraft lignin from Pinus spp. A.L. 

Mathias; A.E. Rodrigues. (08 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1989_Recent+Progress+Lignin+Structure.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1989_Recent+Progress+Lignin+Structure.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1989_Eucalyptus+grandis+Lignins.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1989_Eucalyptus+grandis+Lignins.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1989_Hemicelluloses+Chemical+Explotation.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1989_Hemicelluloses+Chemical+Explotation.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_Eucalyptus+Milled+Wood+Lignin.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_Eucalyptus+Milled+Wood+Lignin.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_Wood+Chemistry+Research+21st+Century.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_Wood+Chemistry+Research+21st+Century.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_Vanillin+Pinus+Kraft+Black+Li

quor.pdf  

 

• Plant xylans as potential chemical feedstocks. E. Delgado; V. 
Zúñiga. (12 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_Xylans+Products_Derivatives.
pdf  

 

• Development of new techniques to reduce environmental 

impact of pulp bleaching. K.E.L. Eriksson. (23 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_Reducing+Bleaching+Environ

mental+Impacts.pdf  

 

• Biological treatment of pulp and paper wastewaters: 
Processes and bioreactors. G.L. Sant’Anna Jr. (18 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991+Wastewater+Biological+Treat
ment+Processes.pdf  

 

• Biotechnological obtention of vanillin from black kraft liquor 

lignin. M. Lopretti; A. Montalbán; E. Martinez; S. Moreno; J. Martins; 
H. Espino. (05 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_Vanillin+Black+Liquor.pdf  

 

• Selection of white-rot fungi for biopulping.   L. Bettucci; M. 
Speranza; M. Piaggio. (08 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_Biopulping+White-
Rot+Fungi.pdf  

 

 

 

1993– Third Symposium on the Chemistry of Lignins            

and Other Wood Components 

 

• Effects of environmental pollution on wood products 
utilization. D.N.-S. Hon. (14 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+02.pdf   

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_Vanillin+Pinus+Kraft+Black+Liquor.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_Vanillin+Pinus+Kraft+Black+Liquor.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_Xylans+Products_Derivatives.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_Xylans+Products_Derivatives.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_Reducing+Bleaching+Environmental+Impacts.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_Reducing+Bleaching+Environmental+Impacts.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991+Wastewater+Biological+Treatment+Processes.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991+Wastewater+Biological+Treatment+Processes.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_Vanillin+Black+Liquor.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_Biopulping+White-Rot+Fungi.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1991_Biopulping+White-Rot+Fungi.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+02.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+02.pdf
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• TCF pulping: A chemical challenge. G. Gellerstedt. (07 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+07.pdf  

 

• Lignin cleavage and the role of electrochemistry. H. Viertler. 

(03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+11.pdf  

 

• Production of vanillin from lignin. A.L. Mathias; A.E. Rodrigues. 
(15 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+13.pdf  

 

• The atomic force microscope as a new research tool for 

lignin characterization studies. D.E.D. Pereira; E. Claudio-da-Silva 
Junior. (06 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+14.pdf   

 

• Quantitative chemical and ¹³C NMR analysis of Eucalyptus 

grandis lignin. D.P. Veloso; E.A. Nascimento; M.G. Drumond; S.A.L. 
Morais. (05 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+15.pdf   

 

• Strategies on soil and effluent bioremediation: 

Chlorophenols and chlorolignins. N. Durán. (13 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Chlorophenols+Clorolignins_D
uran.pdf      

e 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+49.pdf     

 

• Decolorization mechanism of kraft pulp bleaching mill 

effluents from soft and hardwoods. J. Rodriguez; E. Esposito; J. 
Baeza; J. Freer; N. Durán. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+55.pdf 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+07.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+07.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+11.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+11.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+13.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+13.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+14.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+14.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+15.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+15.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Chlorophenols+Clorolignins_Duran.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Chlorophenols+Clorolignins_Duran.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+49.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+49.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+55.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1993_Third+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+55.pdf
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1995– Fourth Symposium on the Chemistry of Lignins            

and Other Wood Components 

 

 

• Biodegradation of bleached kraft pulp effluents: Structural 
modifications. C.H.L. Soares; N. Durán (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1995_Biodegrading_Effluents.pdf   

 

• The influence of the variability of lignin characteristics of 
eucalypt species on the delignification rate of wood pulping 

process. D.E.D. Pereira; B.J. Demuner; F.L.G. Bertolucci; E.C. Silva 
Junior. (06 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1995_4th_BSCLWC_Variabilty+Ligni
n+Eucalyptus.pdf  

 

• Eucalyptus grandis decayed by white-rot fungi. M. Speranza; 

A. Ferraz; N. Durán; L. Bettucci. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1995_Eucalyptus+Wood_Decay+Whi

te+Rot+Fungi.pdf  

 

• Advances in non-chlorine bleaching technology: The effects 

of pretreatments, metal management and additives on Z-stage 

performance.  J.L. Colodette; U.P. Singh. (09 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1995_4th_BSCLWC_Non+Chlorine+
Bleaching.pdf  

 

 

 

1997 – Fifth Symposium on the Chemistry of Lignins            

and Other Wood Components 

 

• Alternatives for removing extractives in the manufacture of 

total chlorine free pre-hydrolysis kraft dissolving pulp from 
Eucalyptus citriodora. M.M. Costa; J.L. Colodette; C.E.B. Foelkel; 

J.L. Gomide. (10 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Removing+Extractives+Dissol

ving+Pulp.pdf 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1995_Biodegrading_Effluents.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1995_4th_BSCLWC_Variabilty+Lignin+Eucalyptus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1995_4th_BSCLWC_Variabilty+Lignin+Eucalyptus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1995_Eucalyptus+Wood_Decay+White+Rot+Fungi.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1995_Eucalyptus+Wood_Decay+White+Rot+Fungi.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1995_4th_BSCLWC_Non+Chlorine+Bleaching.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1995_4th_BSCLWC_Non+Chlorine+Bleaching.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Removing+Extractives+Dissolving+Pulp.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Removing+Extractives+Dissolving+Pulp.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1997_Dissolving_Pulps_Eucal

yptus.pdf 

 

• Characterization of Eucalyptus kraft black liquor. S.C. 
Kupidlowski; M. Cardoso; M.L.A. Passos; F. Carazza. (08 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Eucalyptus+Black+Liquor.pdf  

 

• Dissolution of chemical constituents of Eucalyptus grandis 
wood during modified and conventional kraft pulping. J.L. 

Gomide; H. Fantuzzi Neto; J.L. Colodette. (10 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Kraft+Pulping+Wood+Dissolut

ion.pdf 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1997_Wood_Pulping.pdf  

 

• Fractioning of Eucalyptus grandis wood chips by steam 
explosion. I. Process optimization. L.P. Ramos; A. Emmel. (10 

pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Steam+Exploded+Eucalyptus

+Wood+Chips.pdf 

 

• Fundamental NMR studies of lignins: Emerging answers to 

issues of concern in relation to pulping, TCF bleaching and 

yellowing. D.S. Argyropoulos. (10 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Lignins+Pulping+Bleaching_Re
version.pdf 

 

• Impact of the bleaching process on kraft pulp mill closure. 

M.M. Costa; J.L. Colodette; A.C.H. Brito. (11 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_TCF+Bleaching_Mill+Closure.p

df  

 

• Selectivity and flexibility improvement in the ECF bleaching 
of Eucalyptus kraft pulp. O. Mambrim Filho; M. Tubino. (10 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_ECF+Bleaching+Eucalyptus+P
ulp.pdf  

 

• A 60-year journey through bioconversion of biomass to 

ethanol. R. Katzen. (06 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1997_Dissolving_Pulps_Eucalyptus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1997_Dissolving_Pulps_Eucalyptus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Eucalyptus+Black+Liquor.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Kraft+Pulping+Wood+Dissolution.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Kraft+Pulping+Wood+Dissolution.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/outros/1997_Wood_Pulping.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Steam+Exploded+Eucalyptus+Wood+Chips.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Steam+Exploded+Eucalyptus+Wood+Chips.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Lignins+Pulping+Bleaching_Reversion.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Lignins+Pulping+Bleaching_Reversion.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_TCF+Bleaching_Mill+Closure.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_TCF+Bleaching_Mill+Closure.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_ECF+Bleaching+Eucalyptus+Pulp.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_ECF+Bleaching+Eucalyptus+Pulp.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Bioethanol+Biomass+Conversi

on.pdf  

 

• Effects of lignin and lignin-related aromatic compounds on 
the growth of wood-rot fungi.   M.V.S. Alves; R.A. Young. (10 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Lignin+Compounds+Degraded
+Fungi.pdf 

 

• The potential of a Brazilian thermophilic fungus for 

bioconversion of lignocellulosic wastes.   E.H. Paula; L.P. Ramos; 
M.O. Azevedo. (08 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Thermophilic+Fungus_Degradi
ng+Wood.pdf 

 

 

 

1999 – Sixth Symposium on the Chemistry of Lignins            

and Other Wood Components 

 

• Development of the lignocellulosic materials research in 
Brazil analysed through the Brazilian Symposium on the 

Chemistry of Lignins and Other Wood Components. N. Durán. 
(04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_6th_BSCLWC_Duran+about+S
ymposium.pdf     

 

• Acid-catalysed steam explosion of Pinus taeda chips: II. 

Surface response in relation to the yield of water-insoluble 
fraction and alkali-soluble lignin. A.L Mathias; R.E. Bruns; I.S. 

Scarminio; G.J.B. Dieterich; L.P. Ramos. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Steam+Explosion+Pinus+taed

a.pdf 

 

• An overview of biopulping and biobleaching. M. Akhtar; L. 
Viikari. (07 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Biopulping+Biobleaching.pdf  

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Bioethanol+Biomass+Conversion.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Bioethanol+Biomass+Conversion.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Lignin+Compounds+Degraded+Fungi.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Lignin+Compounds+Degraded+Fungi.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Thermophilic+Fungus_Degrading+Wood.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Thermophilic+Fungus_Degrading+Wood.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_6th_BSCLWC_Duran+about+Symposium.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_6th_BSCLWC_Duran+about+Symposium.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Steam+Explosion+Pinus+taeda.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Steam+Explosion+Pinus+taeda.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Biopulping+Biobleaching.pdf
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• Carbohydrates and lignin degradation during continuous 

kraft pulping of Eucalyptus wood. J.L. Gomide; J.M. Almeida. (07 
pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Carbohydrates+Lignin+Degrad
ation.pdf 

 

• Developments in pulping and bleaching. R. Patt; O. Kordsachia. 

(10 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Developments+Pulping+Bleac

hing.pdf 

 

• Lignin structures: Recent developments. J. Ralph. (16 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Lignin+Structure+Review.pdf  

 

• Undertanding lignin condensation reactions during pulping 

and oxygen delignification. D.S. Argyropoulos; B.C. Ahvazi; G. 
Pageau; Y. Liu. (08 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Lignin+Condensation.pdf 

 

• Analysis of Pinus oocarpa milled wood lignin. S.A.L. Morais; 
E.A. Nascimento; D.C. Melo. (05 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Milled+Wood+Lignin+Pinus.pd
f 

 

• Characterization of TCF-bleached kraft pulps derived from an 

industrial bleaching sequence.   E.L. Silva; L.P. Ramos. (06 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_TCF+Bleached+Pulp.pdf 

 

• Fungal treatment of Eucalyptus with lignin-degrading fungi 

for bio-kraft pulping.   P. Bajpai; P.K. Bajpai; M. Akhtar; M.J. 
Jauhari. (06 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Lignin+Degrading+Fungi.pdf 

 

• Recovery of lignins from kraft liquors. F. Santos; A.A.S. 
Curvelo. (05 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Lignin+Recovery+Black+Liquo
r.pdf 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Carbohydrates+Lignin+Degradation.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Carbohydrates+Lignin+Degradation.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Developments+Pulping+Bleaching.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Developments+Pulping+Bleaching.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Lignin+Structure+Review.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Lignin+Condensation.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Milled+Wood+Lignin+Pinus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Milled+Wood+Lignin+Pinus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_TCF+Bleached+Pulp.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Lignin+Degrading+Fungi.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Lignin+Recovery+Black+Liquor.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Lignin+Recovery+Black+Liquor.pdf
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• Reduction of Eucalyptus black liquor viscosity by applying 

new techniques.   S.C. Kupidlowski; M. Cardoso; F. Carazza; M.L.A. 
Passos. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Black+Liquor+Viscosity.pdf  

 

• Studies on the structure of residual technical lignins by 2D 
NMR spectroscopy.   E.A. Capanema; M.Y. Balakshin; C.-L. Chen; 

J.S. Gratzl; H. Gracz. (05 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Structure+Lignins.pdf 

 

• The use of wood chips precolonized with Ceriporiopsis 

subvermispora as inoculum seeds for biopulping of Pinus 

taeda.   R. Mendonça; A. Guerra; A. Ferraz. (05 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Inoculation+Wood+Chips_Pinu
s.pdf 

 

 

 

2001 – Seventh Symposium on the Chemistry of Lignins            
and Other Wood Components 

 

• Recent advances in lignin chemistry.   D.S. Argyropoulos. (09 

pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Lignin+Chemistry+Advances.p

df 

 

• Lignin-carbohydrate complex in Eucalyptus globulus wood 
and kraft pulps.   M.Y. Balakshin; D.V. Evtuguin; C. Pascoal Neto; 

A.M.S. Silva. (08 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Lignin+Carbohydrates+Compl

exes.pdf 

 

• Eucalyptus globulus wood extractives: Composition and fate 

during pulping and bleaching.   A.J.D. Silvestre; C.S.R. Freire; C. 

Pascoal Neto. (08 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Eucalyptus+Wood+Extractives
+Composition.pdf 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Black+Liquor+Viscosity.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Structure+Lignins.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Inoculation+Wood+Chips_Pinus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1999_Inoculation+Wood+Chips_Pinus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Lignin+Chemistry+Advances.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Lignin+Chemistry+Advances.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Lignin+Carbohydrates+Complexes.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Lignin+Carbohydrates+Complexes.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Eucalyptus+Wood+Extractives+Composition.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Eucalyptus+Wood+Extractives+Composition.pdf
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• The pulping of wood. A chemical challenge.   G. Gellerstedt. 

(11 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Pulping+Wood_Chemical+Chal

lenge.pdf 

 

• Effects of delignification strategies on production and quality 
of eucalypt kraft pulp.   V. Manfredi; J.L. Gomide; C.J.G. Carneiro; 

E. Salvador; H. Fantuzzi Neto. (09 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Delignification+Strategies.pdf 

 

• Pulping options with black liquor optimization.   H. Jameel; J. 

Renard. (06 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Black+Liquor+Gasification.pdf 

 

• New concept of cooking in retrofit of digester: Cenibra mill 

experience.   F.M. Correia; P.M. Henrique; J.R. Santos; E.P. Lana. 
(06 pp) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Cenibra+Cooking+Process.pdf 

 

• Recent advances in chemistry of chlorine dioxide bleaching.   
H.-M. Chang; D.R. Svensen; H. Jameel; J.F. Kadla. (08 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Chemistry+Chlorine+Dioxide+
Bleaching.pdf 

 

• Maximizing pulp yield potential of Cenibra’s wood supply.   

A.E. Lanna; M.M. Costa; M.J.Fonseca; S.M. Fonseca; A. Mounteer; 
J.L. Colodette; J.L. Gomide. (09 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Maximizing+Pulp+Yield+from
+Wood+Cenibra.pdf 

 

• New developments in bleaching technology: A roadmap for 

the next millenium.   T.J. McDonough. (16 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Roadmap_Bleaching+Technolo

gies.pdf 

 

• Novel bleaching technologies: Getting the best from current 
bleaching chemicals.   D. Lachenal; C. Chirat; C. Mateo. (06 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Pulping+Wood_Chemical+Challenge.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Pulping+Wood_Chemical+Challenge.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Delignification+Strategies.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Black+Liquor+Gasification.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Cenibra+Cooking+Process.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Chemistry+Chlorine+Dioxide+Bleaching.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Chemistry+Chlorine+Dioxide+Bleaching.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Maximizing+Pulp+Yield+from+Wood+Cenibra.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Maximizing+Pulp+Yield+from+Wood+Cenibra.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Roadmap_Bleaching+Technologies.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Roadmap_Bleaching+Technologies.pdf


115 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Novel+Bleaching+Technologie

s.pdf 

 

• Progressive system closure: A Canadian perspective.   M. 
Paleologou; T. Mahmood; R. Voss; R. Berry. (12 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Systems+Closures.pdf 

 

• Scale deposit problems in pulp and paper mills.   B. Sitholé. 
(08 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Scale+Deposits.pdf 

 

• The next generation of environmental driving forces and 
responses for the pulp and paper industry.   D.W. Reeve. (07 

pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Next+Environmental+Driving

+Forces.pdf 

 

• Alternatives to improve eucalypt kraft pulp refining.   B.J. 
Demuner. (02 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Improving+Pulp+Refining.pdf 

 

• The Eucalyptus fiber for printing and writing papers.   F.E.V. 
Barbosa. (02 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Eucalyptus+Fibers+Printing+
Writing+Papers.pdf 

 

• The Eucalyptus fiber for tissue papers.   C. Gonçalves. (07 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Eucalyptus+Fibers+Tissue+Pa
pers.pdf 

 

• Application of enzymes in pulp and paper industry.   M. Siika-

aho; J. Pere; A. Suurnäkki; M. Tenkanen; J. Buchert; L. Viikari. (13 
pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Enzymes+Pulp+Paper+Proces
ses.pdf  

 

• Chemical and biochemical mechanism involved in biopulping. 
A. Ferraz; A. Guerra; P.B. Souza-Cruz; R. Mendonça. (05 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Novel+Bleaching+Technologies.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Novel+Bleaching+Technologies.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Systems+Closures.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Scale+Deposits.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Next+Environmental+Driving+Forces.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Next+Environmental+Driving+Forces.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Improving+Pulp+Refining.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Eucalyptus+Fibers+Printing+Writing+Papers.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Eucalyptus+Fibers+Printing+Writing+Papers.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Eucalyptus+Fibers+Tissue+Papers.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Eucalyptus+Fibers+Tissue+Papers.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Enzymes+Pulp+Paper+Processes.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Enzymes+Pulp+Paper+Processes.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Biopulping+Mechanisms.pdf 

 

• Deacetylation effects in pulping processes.   M. Zanuttini; V. 

Marzocchi. (08 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Deacetylation+Kraft+Pulping.p

df 

 

• Influence of pulping conditions on hexenuronic acid contents 
of Eucalyptus globulus kraft pulps.   A.L.D. Daniel; D.V. Evtuguin; 

A.J.D. Silvestre; A. Pascoal Neto. (08 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Hexenuronic+Acids+Formation

.pdf 

 

• Analysis of composition and characteristics of kraft black 
liquor from Brazilian pulp and paper industries.    C.R.S. 

Gonçalves; M. Cardoso; E.D. Souza; F. Carazza. (06 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Kraft+Black+Liquor+Character

ization.pdf 

 

• Anionic groups in different pulp fibres.   P. Fardim; B. 
Holmbom; A. Ivaska; G. Mortha; J. Laine. (06 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Anionic+Groups+in+Fibers.pdf 

 

• The use of products of lignin processing in industrial organic 
synthesis.   A.F. Gogotov; M.V. Parilova. (04 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Products+Lignin.pdf  

 

• The sulphate turpentine from kraft plants deodorization.   
A.F. Morgado; S.M. Sommer. (07 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Sulphate+Turpentine.pdf 

 

 

2004 – Eigth Symposium on the Chemistry of Lignins            

and Other Wood Components 

 

• Physical, chemical and physico-chemical surface 
modification of cellulose fibres. M.N. Belgacem; A. Gandini. (03 

pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Biopulping+Mechanisms.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Deacetylation+Kraft+Pulping.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Deacetylation+Kraft+Pulping.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Hexenuronic+Acids+Formation.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Hexenuronic+Acids+Formation.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Kraft+Black+Liquor+Characterization.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Kraft+Black+Liquor+Characterization.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Anionic+Groups+in+Fibers.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Products+Lignin.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2001_Sulphate+Turpentine.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+84.pdf  

 

• Characterization of the residual lignin derived from the kraft 
and the kraft MCC pulping processes. D. Perissotto; L.P. Ramos. 

(03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W

ood+Components_Arquivo+86.pdf  

 

• Oxidation of lignins in acidic media: A short review. A.R. 
Gonçalves; L.P. Ferretti; G.A.A. Labat. (03 pp.) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+W
ood+Components_Arquivo+25.pdf       

 

 

 

 

 

 
A química microbiológica viva na madeira da árvore morta de eucalipto 

 
Ciência e Natureza definitivamente interligadas 

 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+84.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+84.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+86.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+86.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+25.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/2004_Eigth+Symposium+Lignins+Wood+Components_Arquivo+25.pdf
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UM MUITO OBRIGADO A TODOS 

 

 
Esperamos sinceramente que essa iniciativa para digitalização e 

disponibilização pública e gratuita da coleção completa dos Livros e 
Arquivos dos Trabalhos Técnicos e Pôsteres dos renomados Brazilian 

Symposium on the Chemistry of Lignins and Other Wood 
Components, com apoio e parceria de diversas entidades e 

especialistas do setor de base florestal, possa ter colaborado para 
resgatar e manter como um patrimônio institucional, tecnológico, 

cultural, educacional e setorial toda essa gama de magníficos 
trabalhos técnicos e científicos e tudo mais que conseguimos resgatar 

com a ajuda de colaboradores voluntários, como foram as 
reportagens, imagens, folders, folhetos, certificados, etc. 

Agradecemos a todos os apoiadores, facilitadores e leitores por nos 
incentivar nessa missão e em outras focadas no resgate dos 

fundamentos que levaram o setor brasileiro de base florestal aos 
sucessos em produtividade, competitividade, logística, ambiência, 

sustentabilidade e qualidade, que são atualmente admirados em todo 
o planeta. 
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Posso lhes garantir que foram magníficos os resultados científicos e 

tecnológicos gerados por esses inúmeros autores com a criação e 
divulgação de tantos estudos que estamos aqui disponibilizando para 

conhecimento e leitura de todos vocês da sociedade na forma de 

textos digitalizados de toda essa coleção dos anais dos Simpósios 
Brasileiros sobre a Química das Ligninas e Outros Componentes da 

Madeira. 

A todos aqueles, que criaram e que orquestraram esses fantásticos 
simpósios, nossos PARABÉNS e especial MUITO OBRIGADO pela 

competência, criatividade e integração com os milhares de 
participantes nos eventos e leitores dos livros técnicos, que agora 

poderão ser multiplicados através dessa disponibilização em mídia 
virtual, digital e gratuita. 

          Essa é mais uma das muitas iniciativas da nossa empresa 
Grau Celsius para a criação de um fantástico banco de dados do setor 

brasileiro de base florestal desde seus tempos pioneiros e históricos 
de lutas até a conquista e manutenção da almejada competitividade 

global desse setor. 

 

 
Lignina e lignossulfatos – Uma rede produtiva para a lignina da madeira 
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Palhas de cereais são também valiosas biomassas lignocelulósicas 

 

 

Obrigado a todos vocês amigos do setor de base florestal. 
 

  Aguardem novas surpresas em nosso caminho de 
pavimentar as rotas passadas, presentes e futuras do setor 

brasileiro de base florestal. 
 

 
 

 

 

 

 
...Um país sem madeiras, sem árvores e sem florestas é um país com 

mais limitados níveis de saúde, felicidade e qualidade de vida...  

...E com futuros sombrios pela frente... 
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Lignosulfonato obtido a partir de madeira de Pinus taeda previamente 

convertida em polpa celulósica e lixívia de cozimento sulfito, de onde se 
extrai a lignina e seus derivados em operações que hoje fazem parte do que 

se chama genericamente de biorrefinarias de base florestal. 
 

 
 

 
Biotecnologia florestal na prática  
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A PinusLetter é apoiada por uma rede de empresas, organizações e pessoas físicas.  

Conheça-os em http://www.celso-foelkel.com.br/pinusletter_apoio.html 

 

As opiniões expressas nos artigos redigidos por Celso Foelkel e por outros autores convidados e o 

conteúdo dos websites recomendados para leitura não expressam necessariamente as opiniões dos 

patrocinadores, facilitadores e apoiadores. 

 

Caso você queira conhecer mais sobre a PinusLetter, visite o endereço http://www.celso-

foelkel.com.br/pinusletter.html 

 

Descadastramento: Caso você não queira continuar recebendo a PinusLetter, envie um e-mail de 

cancelamento para  

celso.foelkel@eucalyptus.com.br 

 

Caso esteja interessado em apoiar ou patrocinar a PinusLetter, envie uma mensagem de e-mail 

demonstrando sua intenção para celso.foelkel@eucalyptus.com.br  

 
Caso queira se cadastrar para passar a receber as próximas edições da PinusLetter - bem como do 

Eucalyptus Online Book & Newsletter, clique em Registrar-se  
 

 

Para garantir que nossos comunicados cheguem em sua caixa de entrada, adicione o domínio 

@abtcp.org.br ao seu catálogo de remetentes confiáveis de seu serviço de mensagens de e-mail. 
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